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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
SR Adoro®

Многообразие возможностей в области облицовочных композитов ставит сегодня перед нами задачу создать такую универсальную систему материалов, которая при отличных эстетических качествах и хороших физических свойствах предлагала бы разнообразные возможности не только для опытных специалистов, но и для новичков, была бы оптимальна в использовании, а прежде всего – была бы эффективна и экономически выгодна. 

Главной задачей при разработке материала SR Adoro явилось создание материала с оптимальными физическими свойствами, превосходной эстетикой, удобного в использовании. К тому же, было очень важно, чтобы созданная система материалов SR Adoro комбинировалась с другими системами продуктов производителя Ivoclar Vivadent AG (например, со стеклокерамикой IPS d.SIGN®). 
Системой SR Adoro фирма Ivoclar Vivadent AG, которая уже долгие годы стремится создавать именно системные продукты, дополняет свою программу. Согласованные и комбинируемые между собой продукты – сплавы, материалы для безметалловых каркасов, керамика, зубы, приборы, фиксирующие материалы и облицовочные композиты – позволяют зубному технику создавать как съемные, так и несъемные, и комбинированные протетические конструкции.
С помощью тщательно продуманного базового набора, выпускаемого в цветах Chromascop и A–D, а также различных дополнительных наборов, система материалов SR Adoro позволяет создавать высокоэстетичную реконструкцию утраченных тканей зуба.
Материал
Созданный нами композит – это абсолютно новая облицовочная система, которая, в противоположность к гибридным композитам, имеет преимущества по таким показателям, как стираемость, удобство в работе, образование налета и блеск реставрации. Это стало возможным благодаря высокой доле неорганического наполнителя в нано-диапазоне. Матрица также базируется на новом разработанном уретадиметакрилате (UDMA), который отличается большей вязкостью, чем его предшественники, а также чаще всего используемый Bis-GMA. Для того, чтобы создать материал, который не прилипает к инструменту, имеет гомогенную консистенцию и незначительную усадку, был создан специальный преполимер, основой которого также являются нано-наполнитель и UDMA. Это привело к возникновению абсолютно гомогенного материала, который можно назвать микрокомпозитом.
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Физические свойства материала SR Adoro

Неорганический микронаполнитель в сочетании с новой матрицей обуславливают гомогенную структуру материала. Выверенное соотношение этих двух компонентов придает материалу наилучшие физические свойства и высокую резистентность по отношению к образованию пятен, налета, повышенной стираемости материала.
Следующие данные были получены Стиной Вигрен и Филипом Чаабане в процессе работы над дипломом (материаловедение) в Технологическом Университете Luleå, Швеция: 
"Veneering Composites for Dental Indirect Restorations":

A COMPARATIVE STUDY OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES

Стираемость (Жевательная машина Willytec) – объемная стираемость
объемная стираемость (мм3)

Прочность на изгиб
Прочность на изгиб (MПa)

Композиты со стеклонаполнителем
Гибридные композиты
Композиты с микронаполнителем
Эстетические свойства материала SR Adoro

Благодаря превосходным эстетическим свойствам стало возможным достигать хороших внешних результатов даже при простом и рациональном наслоении материала. Массы SR Adoro обладают опаловым эффектом, который ни в чем не уступает живому зубу. Такие ключевые слова, как светлая тональность, цвет, опаковость и транслюцентность были учтены при создании материала SR Adoro. Они отражаются в отдельных массах и демонстрируют высокоэстетичные свойства композита.
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Система материалов
Совместимость со сплавами Ivoclar Vivadent 

Каждой реставрации с металлическим каркасом предшествует изготовление металлической конструкции. Для этого Ivoclar Vivadent предлагает широкий выбор различных высококачественных сплавов, которые по своим качествам точно соответствуют области их применения. В предложении есть сплавы и с высоким, и с сокращенным содержанием золота, а также сплавы из неблагородных металлов. Сплавы образуют со связующей системой SR Link идеальное соединение металл-композит. 
При использовании сплавов других фирм получите подтверждение у производителя об их совместимости с SR Link и его компонентами. 
	Сплав
	Вид
	Доля Au-Pt-Pd 
	Тип

	Academy Gold 
	Сплав с высоким содержанием золота
	78,2 %
	II / III

	Harmony PF 
	Сплав с высоким содержанием золота
	75.6 %
	IV

	Academy Gold XH 
	Сплав с высоким содержанием золота
	74.3 %
	IV

	Maxigold 
	Сплав с уменьшенным содержанием золота
	62.2 %
	III

	BioUniversal PdF 
	Сплав с высоким содержанием золота
	80.3 % 
	III

	IPS d.SIGN 30 
	Сплав из неблагородных металлов
	Co Cr
	

	Pisces Plus
	Сплав из неблагородных металлов
	Ni Cr
	


В зависимости от специфики страны предложение продуктов может меняться.

Совместимость с Vectris

При создании безметалловых каркасов FRC (fibre-reinforced) стекловолоконный каркасный материал Vectris имеет идеальную совместимость с массами SR Adoro. Безметалловые, транслюцентные и эстетичные каркасы очень актуальны в настоящий момент и отличаются высочайшей эстетичностью (например, никаких видимых металлических краев), а также, прежде все, функциональностью. С помощью материала Vectris можно создавать каркасы для единичных коронок, мостовидных протезов на 3 единицы на фронтальных и боковых зубах. Дальнейшими показаниями являются минимально инвазивные мостовидные протезы на инлеях в комбинации с Vectris и SR Adoro. Vectris создает с SR Adoro Liner идеальную связь. Новая, экономящая время, технология с применением транспарентного силикона (Transil) упрощает работу зубного техника. Благодаря возможности изготавливать Vectris каркасы с выраженными буграми моляров и премоляров, стабилизирующие конструкцию, достигаются оптимальные физические свойства.
Совместимость с IPS d.SIGN

Базисная цветовая концепция, то есть опакер, дентин, дентин Deep Dentin и масса режущего края либо транспа-масса системы SR Adoro, по своей окраске сходна с цветовой концепцией IPS d.SIGN. Это означает, что для каждого цвета зуба существует опакер, дентин, дентин Deep Dentin и подходящая масса режущего края либо транспа-масса. От IPS d.SIGN были заимствованы красители Impulse, Gingiva (десневая масса) и красители Stains, так, чтобы дополнительные массы, не зависящие от цвета, позволяли создавать сходный эстетичный внешний вид. Для пользователя это означает, что его работа станет более эффективной благодаря тому, что уйдет в прошлое необходимость соотносить цветовые концепции керамики и композита, и исчезнут неизбежные при этом потери времени. В результате зубной техник будет иметь такие преимущества, как простая и быстрая работа при изготовлении комбинированных протетических работ, а также простая цветовая адаптация к существующим керамическим реставрациям. 
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Совместимость с линиями зубов Ivoclar Vivadent 

Именно при изготовлении частичных либо съемных протезов большое значение имеет совместимость зубов протеза и композитного облицовочного материала. Поэтому при разработке системы SR Adoro особое внимание было уделено воспроизведению цветов протезных зубов Ivoclar Vivadent. Специльно разработанные пришеечные массы были согласованы по цвету с цветовыми шкалами РЕ (SR Vivodent, SR Orthotyp) и A–D. Цветовое соответствие чрезвычайно важно прежде всего для тонких, сходящих на нет краев коронки (например, на телескопах), которые имитируют шейку протезного зуба. 
Дополнительно можно проводить коррекции цвета на протезных зубах Ivoclar Vivadent с помощью материала SR Adoro, чтобы добиться еще более живого внешнего вида.  
Совместимость с приборами Ivoclar Vivadent 

Для изготовления высококачественных композитных реставраций существует мощная световая печь Lumamat 100. Новый трегер для объектов полимеризации обеспечивает оптимальную позицию во время полимеризации реставраций из SR Adoro и позволяет в полной мере использовать физические свойства материала. Дополнительно в Вашем распоряжении находится лампа Quick, управляемая через сенсор, для быстрой фиксации материала. Quick может быть использована также для промежуточной полимеризации других светоотверждаемых облицовочных материалов.
Совместимость с фиксирующими системами Ivoclar Vivadent 

Выбирайте качественную фиксирующую систему из ассортимента Ivoclar Vivadent. В Вашем распоряжении находятся соответствующие композиты или цементы, для адгезивной фиксации безметалловых реставраций, а также для традиционного цементирования реставраций с металлическим каркасом.
Адгезивная фиксация:

· Variolink II (CEM Kit Professional Set или CEM Kit Esthetic Cementation System)
· Multilink
Традиционное цементирование:

· Vivaglass CEM PL
· PhosphaCEM PL
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ПРИМЕНЕНИЕ
Показания
Несъемные конструкции
	С металлическим каркасом
	Традиционное цементирование
	· Облицовка реставраций с металлическим каркасом с использованием SR Adoro Thermo Guard
· Облицовка комбинированных конструкций (например, телескопических коронок) с использованием SR Adoro Thermo Guard
· Облицовка ограниченно съемных супраконструкций на имплантатах с использованием SR Adoro Thermo Guard 

· Облицовка десневой части у ограниченно съемных супраконструкций на имплантатах с использованием SR Adoro Thermo Guard
· Создание временных конструкций с длительным сроком ношения с использованием SR Adoro Thermo Guard
· Покрытие каркасов модельного литья опакером SR Adoro Opaquer pink


	Безметалловые конструкции
	Адгезивная фиксация


	· инлеи / онлеи / виниры
· коронки на фронтальных зубах без каркаса Vectris
· коронки на фронтальных и боковых зубах с каркасом Vectris
· мостовидные протезы на фронтальных и боковых зубах на 3 единицы с каркасом Vectris
· мостовидные протезы на инлеях на 3 единицы с каркасом Vectris


	
	Традиционное цементирование
	· Временные конструкции с каркасом Vectris с длительным сроком ношения максимум 12 месяцев.


Съемные конструкции
· Поверхностное нанесение характерных особенностей на протезные зубы с помощью красителей SR Adoro Stains от Ivoclar Vivadent с последующим послойным нанесением материалов SR Adoro 
· Изменение формы и цвета протезных зубов Ivoclar Vivadent с помощью материалов SR Adoro в сочетании с SR Composiv
Противопоказания
· Облицовка реставраций с металлическим каркасом без использования SR Adoro Thermo Guard 
· Мостовидные протезы на 4 и более единицы с Vectris на фронтальных и боковых зубах

· Боковые коронки без каркаса (например, из сплава или Vectris)
· Консоли (навесные мостовидные протезы) на каркасе Vectris
· Более чем 4 облицовки SR Adoro в сочетании с Vectris на квадрант
· Санация квадранта без достаточной опоры на остаточные ткани зуба 
· Облицовка мостовидных протезов на много единиц (подкова) без достаточной опоры на остаточные ткани зуба

· Облицовка других безметалловых каркасов, за исключением Vectris
· Традиционная фиксация несъемных безметалловых реставраций

· Безметалловые временные конструкции со сроком ношения более 12 месяцев.
· Пациенты с окклюзионной дисфункцией либо парафункцией, как бруксизм и т.п.

· Пациенты с недостаточной гигиеной рта

· Любое клиническое применение, которое не было описано производителем в области показаний
Общая информация
Как известно, в зависимости от специфики страны и обусловленной ею области применения, к композитам предъявляются различные требования.

Поскольку облицовочные композитные материалы имеют свои специфические свойства, обусловленные их химическим составом, любое их сравнение с другими материалами для коронок и мостовидных протезов в части их долговечности и внешнего вида является некорректным.
В зависимости от каждой конкретной ситуации пациента, во время ношения может возникнуть необходимость ремонта композитных реставраций. Он может быть произведен с помощью композитов с микронаполнителем – как это описано на стр. 130 в пункте «Дополнительные корректуры».
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Об SR Adoro Thermo Guard

Что такое SR Adoro Thermo Guard?

SR Adoro Thermo Guard – это паста, базирующаяся на диэтиленгликоле и воде. Путем нанесения этой пасты на все свободные металлические поверхности каркаса достигается эффект понижения температуры (охлаждения), который позволяет минимизировать внутренние напряжения на границе между металлом и SR Adoro.

На каких реставрациях следует использовать SR Adoro Thermo Guard?

SR Adoro Thermo Guard следует использовать на всех реставрациях с метраллическим каркасом. Дополнительно SR Adoro Thermo Guard нужно использовать на комбинированных протезах для покрытия пластмассового седла, а также при ремонте реставраций с металлическим каркасом.
Вообще, почему следует использовать SR Adoro Thermo Guard?

SR Adoro не является светоотверждаемым материалом в чистом виде, это облицовочный композит двойного отверждения: светового и термического. Только в результате световой и термической полимеризации (термической обработки) SR Adoro приобретает оптимальные свойства и необходимое качество поверхности. Из-за высокой температуры полимеризации 104°C решающую роль играет коэффициент термического расширения (КТР) полимеризуемых материалов. КТР композитов и сплавов очень сильно отличаются (для сплавов он составляет примерно 13.5 –16.5 x 10-6 /K, а для SR Adoro 60 x 10-6 /K). Метод с использованием SR Adoro Thermo Guard позволяет сделать фазы нагрева, полимеризации и охлаждения более равномерными в течение всего процесса световой/термической полимеризации. Таким образом, риск возникновения микротрещин в материале уменьшается.
В чем заключается принцип действия SR Adoro Thermo Guard?

При нанесении SR Adoro Thermo Guard на все открытые металлические части металл нагревается не так сильно, как окружающая среда и сам облицовочный композит. Внутренние напряжения на границе между металлом и SR Adoro могут быть минимизированы благодаря охлаждающему действию SR Adoro Thermo Guard. Это также сокращает риск возникновения микротрещин.
	Риск возникновения микротрещин минимизируется с помощью SR Adoro Thermo Guard. Как уже известно из практики с другими композитами световой полимеризации, световой/термической, термической/ полимеризации под давлением, полностью исключить этот риск невозможно.



Что произойдет, если не использовать SR Adoro Thermo Guard?

Если SR Adoro Thermo Guard не использовать, то из-за различных КТР полимеризуемых материалов, а также из-за их различной теплопроводности (металл - хороший проводник тепла, композит - плохой, т.е. термоизолятор) фаза нагрева, полимеризации и охлаждения происходит неравномерно. При этом могут возникнуть внутренние напряжения, которые проявляются после световой/термической полимеризации или позже. К тому же, при этом могут возникнуть микротрещины.

Следует ли использовать SR Adoro Thermo Guard при повторной полимеризации реставрации с металлическим каркасом?

SR Adoro Thermo Guard должен использоваться при каждой конечной полимеризации реставрации с металлическим каркасом в течение 25 минут при 104°C в Lumamat 100 или Targis Power Upgrade.

Как можно избежать возникновения микротрещин в композитной реставрации?

Всегда соблюдать рекомендации по глубине полимеризации, наносить слои небольшой толщины и всегда соблюдать заданное время для фиксации. Звенья мостовидных протезов разделять с аппроксимальной стороны, как при работе с другими облицовочными композитами световой полимеризации, световой/термической, термической/ полимеризации под давлением. Если несмотря на эти меры появились микротрещины, их можно устранить обычным способом и как описано в пункте «Дополнительные корректуры».
Где еще следует применять SR Adoro Thermo Guard?

SR Adoro Thermo Guard используется для покрытия седла протеза при изготовлении комбинированных протезов, а также при ремонте. SR Adoro Thermo Guard защищает седло протеза (Thermoplast) и протезные зубы от дефомации во время световой/термической полимеризации в Lumamat 100 или Targis Power Upgrade.
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Вопросы и ответы по обработке
	И З Г О Т О В Л Е Н И Е   К А Р К А С А

	Какой толщины должно быть соединение между опорным и промежуточным зубом у мостовидных протезов (с каркасом из металла или материала Vectris), а особенно у мостовидных протезов на инлеях?

Соединение между опорным и промежуточным зубом у мостовидных протезов и мостовидных протезов на инлеях должно составлять не менее 3 x 3 мм, независимо от материала, из которого изготовлен каркас. Сечение между вкладкой и промежуточным звеном должно быть не менее 3.5 мм в ширину и 2.5 мм по высоте (что соответствует аппроксимальному «вскрытию ящика» препарированной полости под мостовидный протез на инлеях). 
Как следует хранить SR Link?

После получения SR Link следует хранить в холодильнике(2–8°C).

На каких сплавах можно использовать SR Link?

· на сплавах с долей до 90% золота, палладия и платины
· на сплавах с долей до 50% меди и/или серебра
· на сплавах из неблагородных металлов
· на сплавах титана
Можно ли использовать SR Link на сплавах с высоким содержанием золота, не содержащих меди биосплавах, а также Galvano? 
По причине высокой доли содержания благородных металлов (Au, Pt, Pd, Ag) в биосплавах и доли чистого золота (99,9 %) в Galvano,  SR Link нельзя применять на этих сплавах.


	Н А С Л О Е Н И Е
	На что следует обращать внимание при пескоструйной обработке (подготовке)?

Использовать песок  Al2O3 80–100 µm, давление при пескоструйной обработке  max. 3 бара (см. стр. 32).

Можно ли смешивать между собой пасты SR Adoro (густой и жидкой консистенции)?

Густые и жидкие пастообразные материалы нельзя смешивать между собой из-за опасности возникновения пузырей в материале. SR Adoro нельзя обрабатывать и смешивать с другими облицовочными материалами.
Какой толщины должны быть слои SR Adoro?

Толщина слоя в окклюзионной области и области режущего края не должна превышать 2 мм. 

Можно ли наносить на поверхность красители  SR Adoro Stains?

Красители  SR Adoro Stains всегда должны быть перекрыты другими материалами для наслоения, например, массой режущего края и транспа-массой. 
Необходимы ли жидкости Connector и Bonding Liquids при проведении дополнительных корректур?

Connector или Bonding Liquids нельзя использовать, поскольку они ухудшают связь с SR Adoro.


	П О Л И М Е Р И З А Ц И Я

	В каких приборах можно полимеризовать SR Adoro?

SR Adoro можно полимеризовать только в Targis Power Upgrade или в Lumamat 100.

Что происходит, если не соблюдать глубину полимеризации?

При несоблюдении рекомендуемой глубины полимеризации материал может оказаться не до конца сполимеризованным, что в свою очередь может привести к сколам. 
На каком расстоянии от лампы светового прибора Quick следует фиксировать сегменты? 
Чем меньше расстояние от лампы до объекта, тем лучше полимеризация материала. Расстояние не должно превышать 2 см.

Всегда ли следует применять SR Gel?

При полимеризации SR Adoro в Targis Power Upgrade или Lumamat 100 всегда следует использовать SR Gel, поскольку в противном случае ингибированный слой будет слишком толстым, что может привести к проблемам в клиническом плане.
Можно ли использовать рабочие модели с пластмассовой цокольной пластиной? 
Использование таких систем моделей не рекомендуется из-за температуры полимеризации 104°C. 
Как можно проконтролировать, что достигнута температура полимеризации 104°C?

Следует регулярно проводить калибровку печи с помощью тестового набора L100. Придерживаться рекомендаций инструкции.

Можно ли полимеризовать реставрации на модели?

Как правило действует принцип: чем меньше массы находится в приборе (на трегере), тем более целенаправленно происходит полимеризация. Поэтому рекомендуется до полимеризации безметалловых реставраций снять с модели все соседние части, для того чтобы сократить массу. Если полимеризуется реставрация с металлическим каркасом, если возможно, всегда фиксировать только объект на трегере. Максимальный вес рабочей модели не должен превышать 400 г (что соответствует большой рабочей модели, включая цоколь Splitcast).
Влияет ли цвет гипса (например, синий, коричневый, белый и т.д.) на полимеризацию SR Adoro?

Цвет гипса не оказывает никакого влияния на полимеризацию. Таким образом, можно использовать гипс любого цвета.
Можно ли проводить промежуточную полимеризацию?

Да, например, в программе 2 можно проводить промежуточную полимеризацию слоев дентина (с использованием SR Gel). После этого уменьшить размеры на величину дентиновой формы и перед нанесением следующего слоя тщательно почистить (без пескоструйной обработки). Не использовать никаких бондингов либо жидкости Connector-Liquids.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
СОСТАВ
– SR Adoro Материалы для наслоения
(пришеечная масса (Hals), дентин (Deep Dentin), дентин, масса режущего края (Schneide), транспа-масса (Transpa), Impulse и десневые массы (Gingiva)) диметакрилат (17–19% по весу); сополимер и диоксид кремния (82–83% по весу). Дополнительно содержатся стабилизаторы, катализаторы и пигменты (<1% по весу). Доля неорганического наполнителя составляет 64–65% по весу / 46–47% по объему. Размер частиц: 10–100 нм.

– SR Adoro Liner

диметакрилат (48 % по весу); наполнитель бариевого стекла, диоксид кремния (51 % по весу). Дополнительно содержатся стабилизаторы, катализаторы и пигменты (<1% по весу ).

– SR Adoro Opaquer Опакер
диметакрилат (> 55% по весу), неорганический наполнитель (< 43 % по весу). Дополнительно содержатся стабилизаторы, катализаторы и пигменты (<2.5 % по весу).

– SR Adoro Stains

диметакрилат (47-48 % по весу); сополимер и диоксид кремния (49-50 % по весу). Дополнительно содержатся стабилизаторы, катализаторы и пигменты (2–3% по весу).

– SR Adoro Add-On Корректирующая масса
диметакрилат (16–17% по весу); сополимер и диоксид кремния (82–83% по весу). Дополнительно содержатся стабилизаторы, катализаторы и пигменты (<1 % по весу).

– SR Modellisolierung Изоляция модели
полигликоль, полиэтиленгликоль в водном/спиртовом растворе.

– SR Link

диметакрилат, фосфаты, растворитель и бензоил-пероксид.

– SR Gel

глицерин, диоксид кремния и оксид алюминия.

– SR Adoro Thermo Guard

диэтиленгликоль, вода, неорганический наполнитель, синтетические волокна.

– SR Retentionsadhäsiv Ретенционный адгезив
сополимер, смола и размягчитель (30 % по весу), растворенный в ацетоне (70 % по весу).

– SR Микроретенции 200–300 µm

– SR Макроретенции 400–600 µm

сополимер (99.5 % по весу) и диоксид титана (0.5 % по весу).

– SR Composiv
диметакрилат (71–72 % по весу); диоксид кремния (16–17 % по весу). Дополнительно содержатся стабилизаторы, катализаторы и пигменты (<2.5 % по весу).

– Универсальная полировочная паста
Эмульсия из оксида алюминия, олеата аммония, дестиллята петролеума и воды.

Меры предосторожности
SR Adoro предназначен для использования только в стоматологии. Избегать контакта несполимеризованного материала (пасты) с кожей или глазами. Контакт с кожей несполимеризованного материала может вызвать легкое раздражение и привести к чувствительности на метакрилаты. Многие традиционно используемые перчатки не создают эффективной защиты от раздражающего действия метакрилатов. Не вдыхать пыль. Обращать внимание на меры предосторожности, указанные на упаковках и этикетках отдельных продуктов.
Важный совет
Несоблюдение приведенных противопоказаний и ограничений в работе при определенных обстоятельствах может привести к клиническим проблемам. 
Побочные действия
Побочные действия до сих пор не выявлены. В отдельных случаях могут наблюдаться аллергические реакции. При подозрении на аллергию или при известной аллергии на компоненты материала от использования SR Adoro следует отказаться.
Условия хранения
· SR Link хранить в холодильнике (2–8°C) 
· SR Adoro материалы для наслоения и SR Adoro Thermo Guard хранить при 12–28°C
· шприцы после использования сразу же закрывать (проникновение света ведет к преждевременной полимеризации)
· SR Adoro Thermo Guard закрывать непосредственно после использования (проникновение воздуха ведет к высыханию)
· материалы защищать от прямого попадания солнечных лучей

· продукты не использовать после истечения срока годности

· хранить в месте, недоступном для детей
Совет по очистке реставраций SR Adoro 

При неподобающем использовании чистящей жидкости для ультразвуковых аппаратов из-за высокой агрессивности жидкостей может произойти растворение композитной поверхности. Поэтому следует отказаться от базовых очистителей, значение pH которых больше, чем 8.
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РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
Материалы SR Adoro реагируют на свет. Их рабочее время зависит от толщины слоя, цвета и общего освещения в рабочем помещении. Светлые цвета реагируют быстрее, чем более темные. Значения, которые приводятся ниже, являются средними величинами для света с интенсивностью 3000 люкс, что соответствует условиям хорошо освещенного рабочего места. Эти максимальные величины обязательно следует учитывать, когда Вы берете соответствующее количество облицовочного материала. 

	
	SR Adoro
	Цвет
	Время

	ЖИДКИЙ ПАСТООБРАЗНЫЙ
	SR Adoro Liner
	050, 100, 200, 300, 400, 500, режущего края (incisal)
	5 мин.

	
	
	Прозрачный (clear)
	4 мин.

	
	SR Adoro Opaquer Опакер 
	110–140 / A1, A2, B1, B2, C1
210–240 / A3, A3,5; 310–340 / A4, B3, B4; 

410–440 / C2, D2, D3, D4; 510–540 / C3, C4
	4–6 мин.
25–30 мин.

	
	SR Adoro Intensiv 
Opaquer
Интенсивный опакер
	Белый (white)
	2 мин.

	
	
	Фиолетовый (violet), коричневый (brown), режущего края (incisal)
	30 мин.

	ГУСТОЙ ПАСТООБРАЗНЫЙ
	SR Adoro Hals/Neck
Пришеечная масса
	100, 200, 300, 400, 500
1, 2, 3, 4, 5
	>30 мин.

	
	SR Adoro Deep Dentin
дентин
	110–140 / A1, A2, B1, B2, C1

210–240 / A3, A3,5; 310–340 / A4, B3, B4

410–440 / C2, D2, D3, D4; 510–540 / C3, C4
	5–10 мин.

10–15 мин.

10–20 мин.

	
	SR Adoro Dentin
Дентин
	110–140 / A1, A2, B1, B2, C1

210–240 / A3, A3,5; 310–340 / A4, B3, B4; 510–540 / C3, C4; 410–440 / C2, D2, D3, D4; 
	10 мин.

10–15 мин.



	
	SR Adoro Schneide/Incisal

Масса режущего края/инцизальная
	Масса режущего края (Schneide) S1, S2, S3

Транспа-масса режущего края (Transpa Schneide) TS1, TS2, TS3

Транспа-масса прозрачная (Transpa clear)
	>10 мин.
15 мин.

	
	SR Adoro Add-On 
Корректировочная масса
	
	4 мин.

	
	SR Adoro Impulse

	Окклюзионный дентин коричневый (Occlusal Dentin brown)
	>30 мин.

	
	
	Окклюзионный дентин оранжевый (Occlusal Dentin orange)
	20 мин.


	
	
	Мамелоновый светлый (Mamelon light)
	8 мин.

	
	
	Мамелоновый розовый (Mamelon salmon), желто-оранжевый (yellow-orange)
	15 мин.



	
	
	Транспа-масса синяя (Transpa blue), коричнево-серый (brown-grey)
	15 мин.



	
	
	Транспа-масса оранжево-серая (Transpa orange-grey)
	>30 мин.



	
	
	Опаловая эффект-масса 1 (Opal Effect 1)
	5 мин.

	
	
	Опаловая эффект-масса 2 (Opal Effect 2)
	6 мин.

	
	
	Опаловая эффект-масса 3, 4 (Opal Effect 3, 4)
	7 мин.

	
	
	Опаловая эффект-масса 5 (Opal Effect 5)
	14 мин.

	
	
	Опаловая эффект-масса фиолетовая (Opal Effect violet)
	8 мин.

	
	
	масса режущего края (Incisal Edge)
	25 мин.

	
	
	Специальная масса режущего края желтая (Special Incisal yellow)
	14 мин.



	
	
	Специальная масса режущего края серая (Special Incisal grey)
	15 мин.



	
	
	масса режущего края Inter Inter бело-голубая (Incisal white-blue)
	7 мин.



	
	
	Пришеечная транспа-масса желтая (Cervical Transpa yellow), оранжево-розовая (orange-pink)
	15 мин.

	
	
	Пришеечная транспа-масса хаки (Cervical Transpa khaki), оранжевая (orange)
	20 мин.

	
	SR Adoro Gingiva
Десневые массы
	Десневая масса 1 (Gingiva 1)
	13 мин.

	
	
	Десневая масса 2 (Gingiva 2)
	20 мин.

	
	
	Десневая масса 3 (Gingiva 3)
	12 мин.

	
	
	Десневая масса 4 (Gingiva 4)
	25 мин.

	
	
	Десневая масса 5 (Gingiva 5)
	18 мин.

	
	
	Интенсивная десневая масса 1, 2 (Intensiv Gingiva 1, 2)
	>30 мин.

	
	
	Интенсивная десневая масса 3 (Intensiv Gingiva 3)
	20 мин.

	
	
	Интенсивная десневая масса 4 (Intensiv Gingiva 4)
	25 мин.

	ЖИДКИЙ ПАСТООБРАЗНЫЙ
	
	Десневой опакер розовый (Gingiva Opaquer pink)
	>30 мин.

	
	SR Adoro Stains
	Прозрачный (clear), белый (white)
	5 мин.

	
	
	crackliner, mahogany, серый (grey), оливковый (olive), хаки (khaki), maroon, желтый (yellow),

оранжевый (orange), красный (red), черный (black)
	>30 мин.

	
	
	синий (blue)
	10 мин.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ГЛУБИНА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
По причине чувствительности материалов SR Adoro к свету глубина полимеризации (промежуточной полимеризации в световом приборе Quick) зависит от окраски, но, прежде всего, от толщины слоя материала. Прозрачные и транслюцентные цвета полимеризуются быстрее, поскольку свет практически беспрепятственно может проходить в глубь материала, чего нельзя сказать о более темных и опаковых цветах. Значения, которые приводятся ниже, являются глубиной полимеризации при промежуточной полимеризации в световом приборе Quick в течение 20 сек. Эти данные непременно следует учитывать при работе с отдельными массами во время послойного нанесения. 
	
	SR Adoro
	Цвет 
	мм (промежуточная полимеризация 20 сек. в Quick)

	ЖИДКИЙ ПАСТООБРАЗНЫЙ
	SR Adoro Liner
	050, 100, 200, 300, 400, 500, режущего края (incisal)

Прозрачный (clear)
	1,1

3

	
	SR Adoro 
	110–140 / A1, A2, B1, B2, C1
	0,08

	
	Opaquer
Опакер
	210–240 / A3, A3,5; 310–340 / A4, B3, B4; 

410–440 / C2, D2, D3, D4; 510–540 / C3, C4
	

	
	SR Adoro Intensiv 
Opaquer
Интенсивный опакер
	Белый (white), фиолетовый (violet), коричневый (brown), режущего края (incisal)
	0,05

	ГУСТОЙ ПАСТООБРАЗНЫЙ
	SR Adoro Hals/Neck
Пришеечная масса
	100, 200, 300, 400, 500
1, 2, 3, 4, 5
	1

	
	SR Adoro Deep Dentin
дентин
	110–140 / A1, A2, B1, B2, C1

210–240 / A3, A3,5; 310–340 / A4, B3, B4

410–440 / C2, D2, D3, D4; 510–540 / C3, C4
	2

1,5

	
	SR Adoro Dentin
Дентин
	110–140 / A1, A2, B1, B2, C1

210–240 / A3, A3,5; 310–340 / A4, B3, B4 

410–440 / C2, D2, D3, D4; 510–540 / C3, C4
	2

	
	SR Adoro Schneide/Incisal

Масса режущего края/ инцизальная
	Масса режущего края (Schneide) S1, S2, S3

Транспа-масса режущего края (Transpa Schneide) TS1, TS2, TS3

Транспа-масса прозрачная (Transpa clear)
	3,5

5

	
	SR Adoro Add-On 
Корректировочная масса
	
	2

	
	SR Adoro Impulse
	Окклюзионный дентин коричневый (Occlusal Dentin brown), оранжевый (orange)
	1

	
	
	Мамелоновый светлый (Mamelon light), розовый (salmon), желто-оранжевый (yellow-orange)
	1,5

	
	
	Транспа-масса синяя (Transpa blue)
	3,5

	
	
	Транспа-масса коричнево-серая (brown-grey)
	3

	
	
	Транспа-масса оранжево-серая (Transpa orange-grey)
	2,5

	
	
	Опаловая эффект-масса 1 (Opal Effect 1)
	4,5

	
	
	Опаловая эффект-масса 2 (Opal Effect 2)
	3,5

	
	
	Опаловая эффект-масса 3, 4 (Opal Effect 3, 4)
	3

	
	
	Опаловая эффект-масса 5 (Opal Effect 5), фиолетовая (violet)
	3,5

	
	
	Инцизальная масса режущего края (Incisal Edge)
	2,5

	
	
	Специальная инцизальная желтая режущего края (Special Incisal yellow), серая (grey)
	3

	
	
	Инцизальная масса режущего края Inter бело-голубая (Inter Incisal white-blue)
	3

	
	
	Пришеечная транспа-масса желтая (Cervical Transpa yellow), оранжево-розовая (orange-pink)
	3

	
	
	Пришеечная транспа-масса хаки (Cervical Transpa khaki), оранжевая (orange)
	2,5

	
	SR Adoro Gingiva Десневые массы
	Десневая масса 1, 2, 3, 4, 5 (Gingiva)
	2

	
	
	Интенсивная десневая масса 1, 2, 3, 4 (Intensiv Gingiva )
	1,5

	ЖИДКИЙ ПАСТООБРАЗНЫЙ
	
	Десневой опакер розовый (Gingiva Opaquer pink)
	0,05

	
	SR Adoro Stains
	Прозрачный (clear)
	5

	
	
	Белый (white), синий (blue)
	1,5

	
	
	crackliner,
	0,8

	
	
	Махогон (mahogany)
	0,4

	
	
	Серый (grey), хаки (khaki), maroon
	0,5

	
	
	Оливковый (olive), желтый (yellow), оранжевый (orange)
	0,6


	
	
	Красный (red)
	0,3

	
	
	Черный (black)
	0,2
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ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА

Для того, чтобы отдельные массы можно было различать между собой, предусмотрена их цветовая кодировка на этикетках. Благодаря этой системе, можно просто и удобно расположить различные шприцы на рабочем месте.
17
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
КРАСИТЕЛИ STAINS

18
ОБЗОР ПРОДУКТОВ
	Хромаскоп


	
	Basic Kit

Базовый комплект
	Liner, Опакер (Opaquer), Интенсивный опакер (Intensiv Opaquer), Пришеечная масса (Hals), Дентин (Dentin), Масса режущего края (Schneide), Транспа-масса прозрачная (Transpa clear), Корректировочная масса (Add-On), а также все необходимое (SR Link, SR Gel, и т.д.) и 4 цветовых шкалы для масс

	
	
	Deep Dentin Kit
Набор дентинов Deep Dentin
	Дентины Deep Dentin в 10 наиболее ходовых цветах Chromascop могут применяться путем нанесения тонких слоев для того, чтобы сделать цвет более интенсивным. 

	
	
	
	

	A-D
	
	Basic Kit

Базовый комплект
	Liner, Опакер (Opaquer), Интенсивный опакер (Intensiv Opaquer), Пришеечная масса (Hals), Дентин (Dentin), Масса режущего края (Schneide), Транспа-масса прозрачная (Transpa clear), Корректировочная масса (Add-On), а также все необходимое (SR Link, SR Gel, и т.д.) и 4 цветовых шкалы для масс

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Deep Dentin Kit

Набор дентинов Deep Dentin
	Дентины Deep Dentin в 8 наиболее ходовых цветах A-D могут применяться путем нанесения тонких слоев для того, чтобы сделать цвет более интенсивным. 

	
	
	
	

	Комплект, не зависящий от цвета системы
	
	Impulse Kit  Набор импульсных масс
	22 индивидуальных массы, в т.ч. мамелоновые и опаловые эффект-массы упрощают создание естественных эффектов, аналогично работе с керамикой IPS d.SIGN.

	
	
	Gingiva Kit Набор десневых масс
	5 базовых цветов покрывают широкий спектр цветов живой десны, которые используются индивидуально в сочетании с 4-мя интенсивными десневыми массами Intensiv Gingiva Massen, в зависимости от ситуации в полости рта пациента, аналогично работе с керамикой IPS d.SIGN.

	
	
	Stains Kit Набор красителей
	13 пастообразны интенсивных красителя для имитации естественных эффектов. Могут быть использованы также для создания внутренних эффектов, как мамелоны. Аналогичен набору Stains Kit керамики IPS d.SIGN.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ОПИСАНИЕ АССОРТИМЕНТА
SR Adoro Basic Kits Базовый набор
SR Adoro Basic Kit Chromascop 



SR Adoro Basic Kit A–D

Базовый набор в цветах Chromascop


Базовый набор в цветах A–D
SR Adoro Liner

Liner является грунтом, наносимым на каркас Vectris, а также на отпрепарированный зуб при безметалловых реставрациях без Vectris. Дополниельно он может быть использован на инлеях / онлеях для покрытия темных областей, таких как, например, пятна и прокладки. Кроме того, Liner представляет собой оптимальную связь между реставрацией и фиксирующим композитом. Liner выпускаются в 6 цветах Chromascop и A–D. Цветовые комбинации указаны также и на этикетках. 
Прозрачный Liner clear используется на инлеях / онлеях, чтобы закрыть оставшиеся непокрытые области полости, для достижения естественного эффекта хамелеона. 
Инцизальный (для режущего края) Liner incisal имеет легкую замутненность массы режущего края, и находит применение преимущественно на инлеях / онлеях в области исхода границы препарирования. Это позволяет создать гармоничный переход от реставрации к тканям живого зуба, без образования серой линии на границе. Дополнительно он может быть использован на коронках в области режущего края, так, чтобы свет проходил в эту область реставрации и при этом достигался естественный переход между розовой и белой эстетикой.
SR Adoro Opaquer 
Опакер
Пастообразный опакер в цветах Chromascop и A–D с хорошей стабильностью и очень высокой покрывающей способностью, также при нанесении тонким слоем, создает оптимальную связь с SR Link и облицовочным композитом. 

SR Adoro Intensiv Opaquer

Интенсивный опакер
Пастообразный интенсивный опакер в 4 цветах служит для создания индивидуальных характерных особенностей в области опакера. Он может быть использован также в области шейки зуба и режущего края для стабилизации цвета. 
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SR Adoro Hals 
Пришеечные массы
Эти пришеечные массы были разработаны специально для комбинированных протезов и предназначены для уравнивания цвета композитной облицовки с зубами протеза. Их цвет аналогичен цвету шейки зуба цветовых шкал Vivodent PE и A–D, поэтому они применяются с линиями зубов SR Vivodent PE, SR Orthotyp PE.

SR Adoro Dentin
Дентин
Дентиновые массы образуют основу цветов Chromascop и A–D. Интенсивность их цвета соответствует области их применения (реставрации на металлической основе либо безметалловые).

SR Adoro Schneide
Масса режущего края
Массы режущего края SR Adoro Schneide адаптированы по интенсивности цвета к резцовому краю живого зуба, а также к массе режущего края IPS d.SIGN и основываются на цветовой шкале Chromascop. Они менее транслюцентны, чем транспа-массы SR Adoro Transpa Schneiden и более светлые.
SR Adoro Transpa Schneide
Транспа- масса режущего края
Транспа-массы режущего края Transpa Schneidemassen схожи по своей транслюцентности с живыми тканями зуба, а также с транспа-массами режущего края керамики IPS d.SIGN и базируются на цветовой системе A–D. Они менее светлые, но более транслюцентные, чем массы режущего края SR Adoro Schneidemassen.

SR Adoro Transpa clear
Прозрачная транспа-масса
Эта прозрачная масса Transpa clear имеет легкий опаловый эффект, благодаря которому высокотранслюцентные области можно легко имитировать, подобно тому, как они выглядят на живых зубах. Эта масса обладает самой высокой транслюцентностью среди масс системы SR Adoro.
SR Adoro Add-On
Корректировочная масса
Зачастую после полимеризации либо завершения работы над реставрацией необходимо провести небольшие корректировки. Корректировочная масса SR Adoro Add-On имеет среднее замутнение массы режущего края, короткое время работы и полимеризации и используется только для небольших корректировок, таких, как аппроксимальные контактные пункты и пришеечная область промежуточной части.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Форма поставки
Chromascop
SR Adoro Basic Kit
Базовый набор

– 8 SR Adoro Liner по 2 мл
Цвета: 050, 100, 200, 300, 400, 500, режущего края (incisal), прозрачный (clear)
– 10 SR Adoro Opaquer Опакер по 2 мл
Цвета: 130, 140, 210, 220, 230, 310, 320, 410, 420, 510

– 4 SR Adoro Intensiv Opaquer Интенсивные опакеры по 2 мл
Цвета: белый (white), фиолетовый (violet), коричневый (brown), режущего края (incisal)
– 5 SR Adoro Hals Пришеечные массы по 3 г
Цвета: 100, 200, 300, 400, 500

– 10 SR Adoro Dentine Дентинов по 3 г
Цвета: 130, 140, 210, 220, 230, 310, 320, 410, 420, 510

– 3 SR Adoro Schneiden Массы режущего края по 3 г; цвета: S1, S2, S3

– 1 SR Adoro Transpa Massen Транспа-масса 3 г; Цвет: прозрачный (clear)
– 1 SR Adoro Add-On Корректировочная масса 3 г; цвет: нейтральный
– 1 SR Link 5 мл
– 1 SR Гeль 30 мл
– 2 SR Adoro Thermo Guard по 11 г
– 1 SR Model Separator 10 мл
– 2 универсальных держателя белых
– 1 Одноразовые кисточки, 50 шт.

– 1 одноразовые губки, 50 шт.

– 5 канюль по 10 шт.

– 5 крышек для канюль по 20 шт.

– 1 SR блок для замешивания малый
– 1 SR Пластина для замешивания малая
– 1 SR Ретенционный адгезив 20 мл
– 1 SR Микроретенции 15 мл
– 1 SR Макроретенции 15 мл
– 1 SR Инструмент для моделирования A (желтый)

– 1 SR Инструмент для моделирования B (красный)

– 1 SR Инструмент для моделирования C (синий)

– 1 SR Adoro Цветовая шкала опакеров
– 1 SR Adoro Цветовая шкала пришеечных масс
– 1 SR Adoro Цветовая шкала дентинов
– 1 SR Adoro Цветовая шкала масс режущего края /транспа-масс
– 1 цветовая шкала Chromascop
Refills

– SR Adoro Liner 2 мл
Цвета: 050, 100, 200, 300, 400, 500, режущего края (incisal), прозрачный (clear)
– SR Adoro Opaquer Опакер 2 мл; Цвета: 110, 120, 130, 140,

210, 220, 230, 240, 310, 320, 330, 410, 420, 430, 440, 510, 520, 530, 540

– SR Adoro Intensiv Opaquer Интенсивный опакер 2 мл; Цвета: белый (white), фиолетовый (violet), коричневый (brown), режущего края (incisal)
– SR Adoro Hals Пришеечная масса 3 г
Цвета: 100, 200, 300, 400, 500

– SR Adoro Dentine Дентин 3 г: Цвета: 110, 120, 130, 140, 210, 220, 230, 240, 310, 320, 330, 410, 420, 430, 440, 510, 520, 530, 540

– SR Adoro Schneiden Массы режущего края 3 г; оттенки: S1, S2, S3

– SR Adoro Transpa Massen Транспа-массы 3 г; цвет: прозрачный (clear)
– SR Adoro Add-On Корректировочная масса 3 г; цвет: нейтральный
A–D

SR Adoro Basic Kit
– 8 SR Adoro Liner по 2 мл
Цвета: 050, 100, 200, 300, 400, 500, режущего края (incisal), прозрачный (clear)
– 8 SR Adoro Opaquer Опакер по 2 мл
Цвета: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D3

– 4 SR Adoro Intensiv Opaquer Интенсивных опакера по 2 мл
Цвета: белый (white), фиолетовый (violet), коричневый (brown), режущего края (incisal)
– 5 SR Adoro Hals Пришеечных масс по 3 г
Цвета: 1, 2, 3, 4, 5

– 8 SR Adoro Dentine Дентинов по 3 г 

Цвета: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D3

– 3 SR Adoro Transpa Schneiden Транспа-массы режущего края по 3 г; Цвета: TS1, TS2, TS3

– 1 SR Adoro Transpa Massen Транспа-масса 3 г; Цвет: прозрачный (clear)
– 1 SR Adoro Add-On Корректировочная масса 3 г; цвет: нейтральный
– 1 SR Link 5 мл
– 1 SR Gel 30 мл
– 2 SR Adoro Thermo Guard по 11 г
– 1 SR Model Separator 10 мл
– 2 универсальных держателя белых
– 1 Одноразовые кисточки, 50 шт.

– 1 одноразовые губки, 50 шт.

– 5 канюль по 10 шт.

– 5 крышек для канюль по 20 шт.

– 1 SR блок для замешивания малый
– 1 SR Пластина для замешивания малая
– 1 SR Ретенционный адгезив 20 мл

– 1 SR Микроретенции 15 мл

– 1 SR Макроретенции 15 мл

– 1 SR Инструмент для моделирования A (желтый)

– 1 SR Инструмент для моделирования B (красный)

– 1 SR Инструмент для моделирования C (синий)

– 1 SR Adoro Цветовая шкала опакеров A-D
– 1 SR Adoro Цветовая шкала пришеечных масс
– 1 SR Adoro Цветовая шкала дентинов A-D

– 1 SR Adoro Цветовая шкала масс режущего края /транспа-масс
Refills

– SR Adoro Liner 2 мл

Цвета: 050, 100, 200, 300, 400, 500, режущего края (incisal), прозрачный (clear)

– SR Adoro Opaquer Опакер 2 мл; Цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 

– SR Adoro Intensiv Opaquer Интенсивный опакер 2 мл; Цвета: белый (white), фиолетовый (violet), коричневый (brown), режущего края (incisal)
– SR Adoro Hals Пришеечная масса 3 г
Цвета: 1,2, 3, 4, 5 

– SR Adoro Dentine Дентин 3 г: Цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 

– SR Adoro Transpa Schneiden Транспа-массы режущего края 3 г;

оттенки: TS1, TS2, TS3
– SR Adoro Transpa Massen Транспа-массы 3 г; цвет: прозрачный (clear)
– SR Adoro Add-On Корректировочная масса 3 г; цвет: нейтральный
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SR Adoro Deep Dentin Kits
Наборы дентинов Deep Dentin
SR Adoro Deep Dentin 
Дентины Deep Dentin SR Adoro позволяют выполнять прекрасные реставрации даже в тех случаях, когда для работы имеется мало места. Эти массы наносятся тонкими слоями и служат для создания основного цвета зуба. Они служат для усиления цвета, а также для моделирования десневой части промежуточного звена, чтобы создать гармоничный переход (от десны к шейке зуба). 
Форма поставки
Chromascop

SR Adoro Deep Dentin Kit Набор дентинов
– 10 SR Adoro Deep Dentine дентины по  3 г
Цвета:130, 140, 210, 220, 230, 310, 320, 410, 420, 510

– 1 SR Adoro Цветовая шкала дентинов Deep Dentin

Refill

– SR Adoro Deep Dentine дентины по 3 г
Цвета: 110, 120, 130, 140, 210, 220, 230, 240, 310, 320, 330, 410, 420, 430, 440, 510, 520, 530, 540

A–D

SR Adoro Deep Dentin Kit Набор дентинов
– 8 SR Adoro Deep Dentine дентины по 3 г
Цвета: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D3

– 1 SR Adoro Цветовая шкала дентинов Deep Dentin

Refill

– SR Adoro Deep Dentine дентины по  3 г
Цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
SR Adoro Impulse Kit

Набор импульс-масс
22 различных импульсных массы позволяют создавать индивидуальные эффекты. Массы упрощают создание естественных эффектов, например, в области режущего края, на окклюзионной и пришеечной поверхности. Они отличаются великолепной стабильностью и стойкостью цвета. Импульсные массы SR Adoro аналогичны импульсным массам набора Impulse 1 Kit, а также набора Impulse 2 Kit керамических масс IPS d.SIGN (см. стр. 135 Таблица комбинирования масс).
SR Adoro Occlusal Dentin 
Окклюзионный дентин
Окклюзионные дентины выпускаются в двух различных цветах. Они служат для создания основы цвета на жевательной поверхности и для усиления цвета. 
SR Adoro Mamelon 
Мамелоновые массы

Мамелоновые массы выпускаются в 3 различных цветовых оттенках. Они обладают высокой опаковостью, имеют высокую покрывающую способность даже при нанесении их тонким слоем. Их наносят – в зависимости от привычек в работе – тонкими штрихами на укороченный дентин, в результате чего создаются индивидуальные эффекты на инцизальной трети. 
SR Adoro Opal Effect 
Опаловые эффект-массы
Опаловые эффект-массы SR Adoro выпускаются в шести различных цветовых оттенках. Начиная с опаловой эффект-массы 1 (Opal Effect 1), с естественной опалесцентностью и одновременно высокой транслюцентностью, преобладание светлых тонов массах от Opal Effect 2 до Opal Effect 4 непрерывно нарастает. Opal Effect 5 имеет типичный опаловый цвет. Опаловая эффект-масса «фиолетовая» служит для сокращения светлых тонов в области режущего края. 
· OE1 super opal – супер-опаловый
· OE2 opal – опаловый 

· OE3 weisslich opal – беловатый опаловый 

· OE4 weiss opal – белый опаловый

· OE5 bernstein opal – янтарный опаловый

· OEv violet – фиолетовый 
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SR Adoro Incisal Edge 
Масса режущего края Edge
Служит для создания так называемого «Halo» эффекта, который достигается на живых зубах при преломлении света на режущем крае.
SR Adoro Transpa
Транспа-масса
Транспа-масса выпускаются в трех различных цветовых оттенках. С их помощью можно воспроизводить близкие к природным цветовые транспарентные области, особенно на режущей трети. 
SR Adoro Special Incisal
Специальная масса режущего края
Специальные массы режущего края служат для усиления цвета в области режущего края. Их можно наносить в качестве промежуточного слоя между дентином и массой режущего края, а также напрямую, как самостоятельный слой.
SR Adoro Inter Incisal
Масса режущего края Inter
Масса режущего края Inter – это специальная масса режущего края, которая используется при очень светлом режущем крае либо для усиления светлых тонов в инцизальной трети, когда имеется мало места. 
SR Adoro Cervical Transpa

Пришеечная транспа-масса
С помощью окрашенной пришеечной транспа-массы на пришеечной трети достигается эффект глубины, присущий живым зубам. В отличие от традиционных транспа-масс эта специальная масса обладает более высокой флюоресцентностью. 
Форма поставки
SR Adoro Impulse Kit Набор импульсных масс
– 2 SR Adoro Occlusal Dentine Окклюзионные дентины по 3 г; Цвета: оранжевый (orange), коричневый (brown)
– 3 SR Adoro Mamelon Massen Мамелоновые массы по 3 г: Цвета: светлый (light), желто-оранжевый (yelloworange), розовый (salmon)
– 6 SR Adoro Opal Effect Massen Опаловые эффект-массы 3 г; Цвета: Opal Effect 1, Opal Effect 2, Opal Effect 3, Opal Effect 4, Opal Effect 5, Opal Effect фиолетовый (violet)
– 1 SR Adoro Incisal Edge 3 г
– 3 SR Adoro Transpa Massen Транспа-массы 3 г;

Цвета: синий (blue), корричнево-серый (brown-grey), оранжево-серый (orange-grey)
– 2 SR Adoro Special Incisal Специальные массы режущего края 3 г; Цвета: желтый (yellow), серый (grey)
– 1 SR Adoro Inter Incisal 3 г; Цвет: бело-голубой
– 4 SR Adoro Cervical Transpa Пришеечные транспа-массы 3 г;

Цвета: желтый (yellow), оранжево-розовый (orange-pink), хаки (khaki), оранжевый (orange)
– 1 SR Adoro Цветовая шкала импульсных масс Impulse
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
SR Adoro Gingiva Kit

Набор десневых масс
5 базовых цветов покрывают широкий спектр цветов живой десны, которые используются индивидуально в сочетании с 4-мя интенсивными десневыми массами Intensiv Gingiva Massen, в зависимости от ситуации в полости рта пациента. Различные цветовые оттенки – от оранжевого и красноватого до голубоватого – оптимальны для использования в протезировании на имплантатах и окрашены аналогично десневым массам керамики IPS d.SIGN. (см. стр. 136 Таблицу комбинирования масс).
SR Adoro Gingiva Opaquer





SR Adoro Gingiva
Десневой опакер






Десневая масса
SR Adoro Intensiv Gingiva

Интенсивная десневая масса
Форма поставки
SR Adoro Gingiva Kit 
Набор десневых масс
– 1 SR Adoro Gingiva Opaquer pink Десневой опакер розовый 2 мл
– 5 SR Adoro Gingiva Massen Десневые массы по 3 г;

Цвета: G1, G2, G3, G4, G5

– 4 SR Adoro Intensiv Gingiva Massen Интенсивные десневые массы по 3 г;

Цвета: IG1, IG2, IG3, IG4

– 1 SR Adoro Цветовая шкала десневых масс Gingiva
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SR Adoro Stains Kit 
Набор красителей Stains
Готовые к использованию пастообразные универсальные красители выпускаются в 13 цветах и могут быть использованы для придания характерных особенностей всем покрытиям SR Adoro, а также протезным зубам Ivoclar Vivadent. Красители Stains представлены в широком цветовом спектре и по окраске аналогичны красителям Stains керамической массы IPS d.SIGN (см. стр. 136 Таблица комбинирования масс).
Форма поставки
SR Adoro Stains Kit

– 1 SR Adoro Stains 1 мл белый (white)
– 1 SR Adoro Stains 1 мл синий (blue)
– 1 SR Adoro Stains 1 мл красный (red)
– 1 SR Adoro Stains 1 мл желтый (yellow)
– 1 SR Adoro Stains 1 мл черный (black)
– 1 SR Adoro Stains 1 мл оранжевый (orange)
– 1 SR Adoro Stains 1 мл серый (grey)
– 1 SR Adoro Stains 1 мл хаки (khaki)
– 1 SR Adoro Stains 1 мл оливковый (olive)
– 1 SR Adoro Stains 1 мл махогон (mahogany)
– 1 SR Adoro Stains 1 мл maroon

– 1 SR Adoro Stains 1 мл crackliner

– 1 SR Adoro Stains 1 мл Прозрачный (clear)
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
SR Принадлежности
SR Link, 5 мл 
SR Link – это система связи металл/композит, которая обеспечивает ковалентное соединение металлических каркасов и материалов SR Adoro. SR Link – это удобная в использовании и, прежде всего, давно зарекомедовавшая себя система связи, которая находит применение со многими сплавами. Система может применяться с каркасами из следующих сплавов: 
· сплавы с долей содержания золота, палладия и платины менее 90% 
· сплавы с долей содержания меди и серебра менее 50%
· неблагородные металлы

· титановые сплавы
SR Link не может быть использован на гальвано-каркасах, поскольку с повышением содержания благородных металлов в каркасе (гальвано-каркасы содержат 99,9% чистого золота) ухудшается реакция между реагентами и образуется недостаточно металло-фосфатных связей. 
SR Gel, 30 мл
Гель SR
SR Gel – это покрывочный гель на основе глицерина, не пропускающий кислород, который наносят на реставрацию перед окончательной полимеризацией, и сводящий до минимума образование ингибированного слоя на поверхности облицовочного композита. Таким образом обеспечивается оптимальная полимеризация поверхности. 
SR Adoro Thermo Guard, 11 г
SR Adoro Thermo Guard – это паста на основе диэтиленгликоля/воды. Нанесением этой пасты на все незакрытые металлические поверхности достигается охлаждающий эффект, который минимизирует внутренние напряжения на границе между металлом и SR Adoro. Таким образом  SR Adoro Thermo Guard снижает риск возникновения микротрещин. 
SR Model Separator, 10 мл
Модель-сепаратор

SR Model Separator используется для изоляции рабочих культей у безметалловых реставраций, а также контактных поверхностей гипсовой модели при изготовлении композитных покрытий.

SR Retentionsadhäsiv, 20 мл
Ретенционный адгезив

Этот адгезив – связующий лак для фиксации микро- и макроретенций на смоделированной реставрации. 
SR Microretentionen, 15 мл
SR Macroretetionen, 15 мл
Микро- и макроретенции

В зависимости от наличия места в Вашем распоряжении имеются ретенционные перлы двух различных размеров:

– микроретенционные перлы 200–300 µm
– макроретенционные перлы 400–600 µm
SR Anmischblock klein/ SR Anmischplatte klein
Блок для замешивания малый/ Пластина для замешивания малая
В зависимости от используемого материала используется блок для замешивания или пластина для замешивания. Блок чаще всего используется при работе с жидкими материалами, чтобы избежать очистки пластины. Пластина же используется для работы с композитными материалами. Светозащитная крышка продлевает рабочее время материалов. 
SR Modellierinstrumente

SR Инструменты для моделирования

A (желтый), B (красный), C (синий)

Классические инструменты для моделирования композитов фирмы Ivoclar Vivadent с новым, удобным для пользователя дизайном, упрощают адаптацию и моделирование композитных материалов. Благодаря шести различным наконечникам их можно индивидуально использовать в работе. 
Universal Polierpaste, 100 мл
Универсальная полировочная паста, 100 мл

Универсальная полировочная паста превосходно подходит для быстрой окончательной полировки пластмассовых и металлических реставраций, особенно хорошо подходит для предварительной и окончательной полировки покрытий из SR Adoro.
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Composiv, 2,5 г
Composiv – это паста цвета слоновой кости, идеальный светоотверждаемый композит с микронаполнителем, который используется для оптимизации адгезии различных пластмассовых и композитных материалов. Служит прежде всего для создания адгезии между протезными зубами Ivoclar Vivadent и облицовочным материалом SR Adoro. 
Universalhalter

Универсальный держатель

Используется для работы одноразовыми кисточками и одноразовыми губками и облегчает таким образом работу зубного техника. 

Einwegpinsel, 50 шт.

Одноразовая кисточка

Одноразовые кисточки особенно хорошо подходят для нанесения жидких материалов, таких, как, например, SR Model Separator, SR Link и SR Adoro Opaquer опакеры.

Einwegschwämmchen, 50 шт.

Одноразовая губка

Наконечник одноразовой губки был модифицирован таким образом, чтобы ее можно было вставлять в универсальный держатель. Одноразовые губки служат для устранения ингибированного слоя после полимеризации опакера и Liner.

Kanülen, 10 шт.

Канюли

Насадка на шприц для Liner, опакера или красителя Stains, с помощью которой достигается более точная дозировка материала и обеспечивается чистота рабочего поля. 

Kanülendeckel, 20 шт.

Колпачок для канюль

Колпачок препятствует высыханию/ преждевременной полимеризации материала в канюле и защищает его от загрязнения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА
Шкала Chromascop является цветовым стандартом для продуктов фирмы Ivoclar Vivadent. Благодаря логичному построению отдельных цветов шкала Chromascop помогает точно и эффективно определить цвет. 20 цветов разделены на 5 наглядных вынимающихся цветовых групп. После определения основного тона можно приступать к определению цвета в пределах конкретной цветовой группы. Последовательное исключение излишних подробностей (например, шейка зуба, транспарентные места, интенсивные пятна на режущем крае и дентине) является большим подспорьем при определении правильного цветового тона. Следующие продукты Ivoclar Vivadent окрашены в соответствии с цветовой шкалой Chromascop:

– SR Adoro

– SR Chromasit

– SR Ivocron

– IPS d.SIGN

– IPS Empress System

– SR Antaris / SR Postaris – линии зубов
– Tetric Ceram – пломбировочные материалы
SR Adoro – индивидуальное определение цвета
Так же, как и для SR Adoro, цветовые шкалы для материалов являются неотъемлемой частью концепции продукта. Из соображений естественного преломления света новым зубам-образцам дентина была придана анатомичная форма и поверхностная структура. Остальные зубы-образцы имеют легкую клиновидную форму, чтобы более наглядной была транслюцентность отдельных масс. Обратная сторона всех зубов-образцов является гладкой, то есть не имеет никакой текстуры. Это облегчает сравнение цвета с препарированной культей, а также с окрашенными цементами или адгезивами. Образцы цвета могут использоваться в качестве вспомогательного средства, их можно индивидуально истончать с гладкой стороны, и таким образом определять необходимую толщину соответствующего слоя. Из соображений стабильности цвета образцы масс сделаны из специально окрашенных образцов керамики. Они прошли обжиг и соответствуют отдельным цветам материалов SR Adoro. Поскольку концепция цветовых шкал для масс аналогична системе IPS d.SIGN, отдельные палочки цветовых шкал SR Adoro окрашены в светло-серый цвет для лучшего определения цвета.
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ПРИНЦИПЫ ПРЕПАРИРОВАНИЯ / МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА БЕЗМЕТАЛЛОВЫХ РЕСТАВРАЦИЙ SR ADORO 

Поскольку безметалловые реставрации SR Adoro фиксируются адгезивно, можно применять щадящую и ориентированную на дефект технику препарирования.
Инлеи
В области фиссур (центральной фиссуры) предусмотреть глубину препарирования мин. 1,5 мм. Ширина полости должна составлять мин. 1,5 мм. 

Аппроксимальный ящик препарируется слегка дивергентно (с расхождением стенок). Внутренние края скруглить для того, чтобы обеспечить идеальную припасовку инлея. Граница препарирования не должна проходить в областях, на которые приходится максимальная функциональная нагрузка – на функциональных и абразионных поверхностях. 

Онлеи
В области фиссур предусмотреть глубину препарирования мин. 1,5 мм., ширину полости -  мин. 1,5 мм, а также место для перекрытия бугров – не менее 1,5 мм. Уступ можно выполнять со скосом (10–30°), чтобы улучшить эстетику в месте перехода от композита к тканям зуба. Онлеи показаны, если граница препарирования удалена от вершины бугра менее чем на 0,5 мм или если эмаль сильно unterminiert ist.
Виниры
По возможности препарирование следует производить только в эмали. Либо классическое препарирование с оро-инцизальным перекрытием режущего края, либо простое инцизальное укорочение без перекрытия режущего края. Инцизальная граница препарирования не должна проходить по функциональным или абразионным поверхностям. Минимальная толщина препарирования 0,6–1,0 мм зависит от выбранной техники препарирования. Интенсивно окрашенные зубы при необходимости можно сильнее обточить. Степень укорочения в области режущего края зависит от степени транслюцентности, которую нужно достичь. Чем прозрачнее должен быть режущий край винира, тем сильнее следует его укорачивать. 
Фронтальные коронки
Выполнить равномерное укорочение анатомической формы с соблюдением заданной минимальной толщины. Препарирование циркулярного уступа со скругленными внутренними краями или выраженным перекрытием режущего края мин. 0,8 мм. В области фронтальных зубов лабиальные и небные/язычные поверхности укоротить мин. на 1,0 мм. Режущую треть коронки сократить мин. на 1,5 мм. Переходы сформировать плавно, чтобы не было никаких острых краев и углов.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАРКАСА
	
	Academy Gold
	Academy Gold XH
	Harmony PF
	Maxigold
	Bio Universal PdF
	IPS d.SIGN 30
	Pisces Plus

	Тип
	II / III
	IV
	IV
	III
	III
	-
	-

	Вид сплава
	с высоким содержанием золота
	с высоким содержанием золота
	с высоким содержанием золота
	с низким содержанием золота
	с высоким содержанием золота
	Неблагородные металлы
	Неблагородные металлы

	Содержание Au, Pd, Pt
	78,2 %
	74,3 %
	75,6 %
	62,2 %
	80,3 %
	Co / Cr
	Ni / Cr

	
	
	
	
	
	
	
	

	Показания
	
	
	
	
	
	
	

	Инлеи
	
	
	
	
	
	
	

	Онлеи
	
	
	
	
	
	
	

	Телескопические; конические коронки
	
	
	
	
	
	
	

	Внутриканальные штифты
	
	
	
	
	
	
	

	Мостовидные протезы малые
	
	
	
	
	
	
	

	Мостовидные протезы большие
	
	
	
	
	
	
	

	Модельное литье
	
	
	
	
	
	
	

	Система связи
	SR Link
	SR Link
	SR Link
	SR Link
	SR Link
	SR Link
	SR Link

	Ретенционные перлы
	Х*
	Х*
	Х*
	Х*
	Х*
	Х*
	Х*

	Размер песка Al2O3 
	80–100 µm
	80–100 µm
	80–100 µm
	80–100 µm
	80–100 µm
	80–100 µm
	80–100 µm

	Давление при пескоструйной обарботке
	2 бар
	2 бар
	2 бар
	2 бар
	2 бар
	3 бар 
	3 бар

	Обдув или обработка паром
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Минимальное время действия SR Link
	3 мин.
	3 мин.
	3 мин.
	3 мин.
	3 мин.
	3 мин.
	3 мин.


Х* - ретенционные перлы рекомендованы, поскольку они создают дополнительную механическую связь.
- противопоказано
В зависимости от специфики страны предложение продуктов может меняться.
При формировании каркасов для композитных покрытий непременно следует учитывать следующие моменты:
1. Формирование каркаса для полных покрытий (места достаточно – идеальный случай)

2. Формирование каркаса для частичных покрытий (места мало)

3. Формирование промежуточного звена мостовидного протеза 
4. Переход от металла к композиту
5. Корректная постановка ретенционных перлов
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1. Формирование каркаса для полных облицовок (места достаточно – идеальный случай)

При работе с полными облицовками каркас должен воспроизводить форму зуба в уменьшенной форме. Каркас следует моделировать с выраженными буграми, чтобы в области бугров и фиссур облицовочный композит можно было класть практически равномерным слоем. Благодаря этому усилие, возникающее при функциональных нагрузках во время жевания, должен испытывать каркас, а не облицовочный композит. При неблагоприятном препарировании отсутствующие ткани зуба выравниваются через каркас, а не через облицовочный композит. К тому же, благодаря более равномерному распределению слоя цвет реставрации более гармоничен, а если выполняется полная облицовка, то достигается максимально эстетичный и функциональный результат. Все области каркаса должны быть смоделированы с плавными переходами и скругленными краями, что может предотвратить появление сколов и трещин. Углы и края должны быть скруглены еще на этапе моделирования на воске, а не на металле, поскольку очень важно соблюдать требования к минимальной толщине каркаса. Толщина стенки металлического каркаса после обработки у единичных коронок должна быть не менее 0,3 мм, у опорных зубов мостовидных протезов – не менее 0,5 мм.
Коронки на фронтальных зубах
Коронки на премолярах
Коронки на молярах
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2. Формирование каркаса для частичных покрытий (места мало)
При частичных покрытиях (например, телескопические и конические коронки) требуется другой способ формирования каркаса. Поскольку в большинстве случаев мало места имеется в небной и язычной областях, на металле эту область следует моделировать таким образом, чтобы из-за слишком тонкого слоя облицовочного композита не появились трещины и сколы. При работе с таким каркасом следует обращать внимание на то, чтобы переход от металлического каркаса к облицовочному композиту должен быть четко выражен и должен иметь прямоугольную форму. Места перехода от металлического каркаса к облицовочному композиту не должны проходить в области контактных пунктов и находиться на жевательной поверхности. При работе с частичными облицовками необходимо создавать на каркасе защитный козырек или препарировать символом уступа, чтобы создать опору для функциональной облицовки. На верхних клыках (ведение клыка) следует обращать внимание на небную поверхность, на боковых зубах – на окклюзионную. Для того, чтобы достичь равновесия между функциональностью и эстетичностью, рекомендуется особенно для боковых зубов верхней челюсти освободить от металла медиальный угол окклюзионной поверхности, чтобы достичь эстетичного внешнего вида со стороны буккальной поверхности либо буккального коридора. Толщина стенки металлического каркаса после обработки у единичных коронок должна быть не менее 0,3 мм, у опорных зубов мостовидных протезов – не менее 0,5 мм
Более подробную информацию см. в инструкции к соответствующему дентальному сплаву. 
Коронки на фронтальных зубах
Коронки на премолярах
Коронки на молярах
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3. Формирование промежуточной части мостовидного протеза 

Формирование промежуточной части мостовидного протеза нужно проводить, исходя из соображений эстетики и функциональности, а также создания идеальных условия для гигиены. Сторона промежуточной части, обращенная к альвеолярному отростку, должна быть выполнена полностью из металла (тщательно отполирована) или из композита. Переход от металла к композиту должен располагаться в той области, где обеспечиваются идеальные условия для гигиены. В случае, когда места достаточно, поверхность, обращенную к слизистой делают полностью из композита. Для того, чтобы промежуточная часть мостовидного протеза и опорный зуб были достаточно стабильными, рекомендуется с небной или язычной стороны сделать гирлянду.
В случае, когда места мало, сторона промежуточной части, обращенная к слизистой оболочке, выполняется из тщательно отполированного металла. Небные и язычные поверхности реставрации делают из металла для достижения большей прочности. Для того, чтобы избежать возникновения усадочных раковин в массивных отливках мостовидных протезов, промежуточную часть мостовидного протеза рекомендуется делать полой. На полую промежуточную часть протеза (при условии, что места достаточно) наносится восковая проволока, которая формируется на уровне опорных зубов. Это обеспечивает дополнительную ретенционную поверхность, а в результате получается равномерный цвет как на промежуточной части, так и на опорном зубе мостовидного протеза.
Места достаточно - идеальный случай 



Места мало
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4. Переход от металла к композиту
Переход от металлического каркаса к облицовочному композиту должен быть четко выражен, сформирован прямоугольно и, если возможно, всегда сделан с защитным козырьком (поднутрением) или символом уступа. Места перехода от металлического каркаса к облицовочному композиту не должны проходить в области контактных пунктов и находиться на жевательной поверхности. Исходя из этого, следует следить за тем, чтобы у коронок с постепенно утончающимся, сходящим на нет краем, (т.е. нет металлического края) в пришеечной области место перехода от металла к композиту не соприкасалось с десной, тем самым вы предотвращаете воспаление тканей десны. Переход в межзубном пространстве должен быть сформирован таким образом, чтобы была возможной очистка всех труднодоступных мест.
5. Корректное нанесение ретенционных перлов
Как правило, нанесение ретенционных перлов всегда рекомендуется, поскольку дополнительно к химической связи через SR Link они создают механическую связь. Нанесение ретенционных перлов возможно не всегда и не везде– из-за отсутствия места. Поэтому ретенционные перлы можно наносить только локально на облицовочные поверхности, не ограничивая места и, прежде всего, не нанося ущерба эстетике. Ретенционный адгезив следует наносить как можно более тонким слоем, чтобы распределенные таким образом ретенционные перлы не тонули в жидкости и создавали достаточную ретенционную поверхность. После литья ретенционные перлы можно урезать до половины (до экватора), чтобы поверхности были достаточно ретенционными. 
Ретенционный адгезив (схематично)
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ
СХЕМА НАСЛОЕНИЯ
ДЛЯ КОРОНОК И МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ
Chromascop – Места достаточно - идеальный случай 
Chromascop – Места мало
	
	Места достаточно - идеальный случай
	Места мало

	Каркас
	0,3 мм
	0,3 мм

	Опакер
	0,1 мм
	0,1 мм

	Дентин Deep Dentin
	
	

	Область шейки зуба
	-
	0,3 мм

	Область режущего края
	-
	0,1 мм

	Дентин
	
	

	Область шейки зуба
	1,2 мм
	0,6 мм

	Область режущего края
	0,7 мм
	0,3 мм

	Масса режущего края
	
	

	Область режущего края
	0,5 мм
	0,4 мм


При наслоении масс, окрашенных по шкале Chromascop, достаточно нанесения массы режущего края до середины зуба. Приведенные цифры являются ориентировочными.
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A–D – Места достаточно - идеальный случай 



A–D – Места мало
	
	Места достаточно - идеальный случай
	Места мало

	Каркас
	0,3 мм
	0,3 мм

	Опакер
	0,1 мм
	0,1 мм

	Дентин Deep Dentin
	
	

	Область шейки зуба
	-
	0,3 мм

	Область режущего края
	-
	0,1 мм

	Дентин
	
	

	Область шейки зуба
	0,9 мм
	0,5 мм

	Область режущего края
	0,7 мм
	0,3 мм

	Масса режущего края
	
	

	Область шейки зуба
	0,2 мм
	0,1 мм

	Область режущего края
	0,5 мм
	0,4 мм


При наслоении масс, окрашенных по шкале A–D достаточно нанесения массы режущего края до середины пришеечной трети. Приведенные цифры являются ориентировочными.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ
ФИКСАЦИЯ
Адгезивная фиксация
При адгезивной фиксации безметалловой реставрации создается сильная связь между реставрацией и препарированным зубом, которая повышает прочность всей протетической конструкции. Эстетически реставрация выигрывает благодаря транспарентности композита и едва заметным краям.

Для адгезивной фиксации подходят:

· Variolink II (CEM Kit – Professional Set или CEM Kit – Esthetic Cementation System)
· Multilink
Традиционное цементирование
Для традиционного цементирования реставраций с металлическим каркасом подходит цинк-фосфатный, гибрид-иономерный и стекло-иономерный цементы, такие, как

· Vivaglass CEM
· PhosphaCEM
Временное цементирование
Для временного цементирования безметалловых временных конструкций со сроком ношения до 12 месяцев подходят временные композиты, содержащие оксид цинка.

	
	Адгезивные композиты
	Традиционные цементы

	
	Variolink® II 
Высокоэстетичная система фиксации двойного отверждения
	Multilink® 
Самоотверждаю-щаяся, самопро-травливающаяся система фиксации
	Vivaglass® CEM Транслюцент-ный стекло-иономерный цемент
	PhosphaCEM® Фосфат-цемент (Капсулы/ ручное смешивание)

	SR Adoro с металлическим каркасом
(ретентивное препарирование)
	
	
	
	

	SR Adoro с металлическим каркасом
(неретентивное препарирование)
	
	
	
	

	SR Adoro безметалловые
	
	
	
	


✓✓ Особенно рекомендуемые сочетания продуктов
✓ Рекомендуемые сочетания продуктов (во вторую очередь)

– Не рекомендуется; Сочетание продуктов невозможно
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ОБРАБОТКА РЕСТАВРАЦИЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ
SR Adoro®

ОБРАБОТКА РЕСТАВРАЦИЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ
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КОРОНКИ И МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ
SR Adoro®

КОРОНКИ И МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ
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ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ /ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРКАСА
Исходная ситуация
На основе полученного слепка обычным образом изготавливается мастер-модель или разборная модель, которая будет служить основой для работы. Граница препарирования маркируется и освобождается. Принципиально рекомендуется нанести на модель Sealer для получения более твердой поверхности и защиты гипсовой культи. Нанесение Sealer не должно приводить к изменению объема гипсовой культи. Затем, в зависимости от привычек в работе, можно нанести дистанционный лак.
Изготовление разборной модели с нанесенным Sealer и дистанционным лаком
Изготовление каркаса
Формирование каркаса
При формировании каркаса следует различать каркасы для полных облицовок (места достаточно – идеальный случай) и каркасы для частичных покрытий (Места мало). Принципиально рекомендуется делать моделировку на воске конечной формы протеза (Full-Wax Up), а затем валик (силиконовый ключ) из Sil-Tech. Этот валик в процессе моделирования служит для контроля места. Во время моделирования следует следить за тем, чтобы толщина стенки единичной коронки была не менее 0,3 мм, а опорного зуба мостовидного протеза – не менее 0,5 мм после обработки. Соблюдение этих правил является предпосылкой для создания стабильного металлического каркаса и длительной адгезии между металлом и композитом. Если эти требования не соблюдать, это может привести к появлению трещин и сколов.
Полное моделирование анатомической формы зуба …
…и изготовление силиконового ключа для контроля.
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КОРОНКИ И МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ
Моделирование
На следующих страницах показаны два варианта формирования каркаса (для случаев, когда места достаточно и когда его мало). Каркас варианта А облицовывается и доводится до полной готовности.
Каркас должен воспроизводить анатомическую форму зуба в уменьшенной форме (моделирование с учетом формы зуба, см. стр. 33). В результате облицовочный композит можно класть равномерным слоем, и он получает при этом достаточную опору. При этом обязательно следует учитывать требования к работе с различными сплавами.
Вариант A





Вариант B
Полная облицовка (Места достаточно -

Частичная облицовка (Места мало)

идеальный случай)
Укорочение модели с лабиальной …

Укорочение модели только с лабиальной.







стороны
… и небной стороны.



С небной стороны каркас остается
полностью анатомическим.

Контроль с помощью валика с лабиальной.
Формирование восковой проволоки 
стороны. 





на уровне опорного зуба 
Металлические каркасы с заниженными размерами не обеспечивают достаточной опоры для облицовочного композита, из-за разной толщины слоя могут появляться трещины и сколы, а также проблемы с эстетикой.
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Нанесение ретенционных перлов
Нанесение ретенционных перлов происходит по функциональным и эстетическим критериям. Сначала следует нанести литейные каналы, затем тонким слоем ретенционный адгезив, реставрацию осторожно снять с модели. Ретенционный адгезив оставить высохнуть, не менее, чем на 20 сек. (за это время должен успеть испариться растворитель), в противном случае перлы утонут в жидкости и уже не будут создавать механической ретенции на поверхности. При выполнении полных облицовок (места достаточно - идеальный случай) рекомендуется наносить ретенционные перлы на большие площади. При частичных облицовках (когда места мало) ретенционные перлы наносятся локально. После литья ретенционные перлы можно наполовину укоротить (до экватора), так чтобы при этом поверхность оставалась достаточно ретенционной.
Ретенционный адгезив нанести на облицовочную поверхность тонким слоем и оставить сохнуть не менее чем на 20 сек. 
	Вариант A
Полная облицовка (Места достаточно - идеальный случай)
	Вариант B

Частичная облицовка (Места мало)

	
	

	Ретенционные перлы нанести лабиально и …


	Локально нанесенные ретенционные перлы


	
	

	… небно.

	


· Механические ретенционные перлы в любом случае повышают силу адгезии между металлом и облицовочным композитом. 
· В результате нанесения ретенционных перлов поверхность получается неровной, что после нанесения опакера приводит к повышенному рассеянию света и улучшению эстетического внешнего вида реставрации. 
· При использовании ретенционного адгезива нельзя использовать средства для снятия поверхностных напряжений перед запаковкой паковочными массами, поскольку это может привести к растворению связующего лака. 
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КОРОНКИ И МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ
Литье и обработка
Отлитые каркасы (например, из сплава Academy Gold XH) следует осторожно распаковать, произвести их пескоструйную обработку или обработку кислотой и примерить на модель. После отделения обработать металлический каркас твердосплавной фрезой. При работе с более мягкими сплавами рекомендуется работать, оказывая незначительное давление на инструмент. Чтобы достичь оптимальной адгезии металл-композитное покрытие, требуется правильно оформить край. Пришеечный край, если возможно, обработать символом уступа, сходящим на нет или дополнительно сформировать с аппроксимальной стороны поднутрение на каркасе.
	Вариант A
Полная облицовка (Места достаточно - идеальный случай)
	Вариант B

Частичная облицовка (Места мало)


осторожно распаковать, провести пескоструйную обработку или обработку кислотой …

… и примерить на модель.
обработка пришеечного края твердосплавной фрезой, если возможно 
символом уступа, сходящим на нет или защитным козырьком
Тщательно отполировать металлические части, не подлежащие облицовке
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ПОДГОТОВКА КАРКАСА
Подготовка с SR Link

После обработки провести тщательную пескоструйную обработку каркаса оксидом алюминия Al2O3, 80–100 µm тип 100 и при давлении 2 бара (см. стр. 32 и инструкцию к соответствующему сплаву.). Пескоструйная обработка улучшает механическую адгезию. Таким образом поверхность делается шероховатой и приобретает значительно большую площадь. После пескоструйной обработки остатки песка удалить легким постукиванием каркаса, а не обдувом или паром. После удаления остатков песка можно приступать непосредственно к нанесению SR Link. SR Link нанести кисточкой и оставить на 3 минуты. Металлическую поверхность не погружать в SR Link
Провести тщательную пескоструйную обработку каркаса оксидом алюминия Al2O3, 80–100 µm тип 100 и при давлении 2 бара 
После пескоструйной обработки не обдувать и не обрабатывать паром, … 
…вместо этого удалить остатки постукиванием по каркасу инструментом.
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КОРОНКИ И МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ
	Вариант A
Полная облицовка (Места достаточно - идеальный случай)
	Вариант B

Частичная облицовка (Места мало)


Подготовленный мостовидный протез, прошедший пескоструйную обработку, на модели 
Непосредственно после пескоструйной обработки нанести SR Link одноразовой кисточкой. 
SR Link оставить на подготовленной поверхности на 3 минуты. 
· При использовании SR Link каркас после пескоструйной обработки НЕ обдувать и НЕ обрабатывать паром!
· Почищенную поверхность больше не трогать!
· Использование SR Link на сплавах с содержанием серебра и/или меди более, чем 50%, а также на сплавах с содержанием золота, палладия и платины более 90% противопоказано. 
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НАНЕСЕНИЕ ОПАКЕРА
1. Нанесение опакера (Wash)

Достать из шприца желаемое количество пастообразного опакера, уже готового к использованию, и нанести его на блок для замешивания. Первый слой опакера (Wash) наносите кисточкой тонким слоем. Следите за тем, чтобы шероховатость и ретенционные перлы (микро- и макроретенции) на поверхности металла были хорошо заполнены, поскольку опакер Wash является важнейшим звеном в соединении металла с композитом.
Затем опакер Wash фиксировать с помощью светового прибора Quick, каждый сегмент в течение 20 секунд.
	Вариант A
Полная облицовка (Места достаточно - идеальный случай)
	Вариант B

Частичная облицовка (Места мало)


1. Слой опакера (Wash) нанети кисточкой тонким слоем…
… Ретенционные перлы и шероховатость тщательно заполнить или закрыть.
Полимеризация 1. Нанесение опакера (Wash)

	
	Прибор
	Время 
	Программа

	Фиксация каждого сегмента
	Quick
	20 сек.
	-

	Полимеризация
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	-
	-
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КОРОНКИ И МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ
2. Нанесение опакера и  заполнение промежуточной части мостовидного протеза
Второй слой опакера наносить таким образом, чтобы металлический каркас и, прежде всего, ретенционные перлы были полностью закрыты опакером, то есть, опакера должно быть столько, сколько необходимо для этой цели, но при этом как можно меньше. Затем следует фиксировать каждый сегмент в течение 20 секунд с помощью светового прибора Quick, а затем полимеризовать в Lumamat 100 или Targis Power Upgrade (программа 2, 11 минут). Для индивидуальной работы с опакером в Вашем распоряжении имеется 4 интенсивных опакера Intensiv Opaquer. С помощью цвета IO white можно делать общий тон реставрации более светлым. 
Практическая работа с промежуточной частью мостовидного протеза
На каркас нанести второй слой опакера, полностью покрывая его, и зафиксировать каждый сегмент в течение 20 секунд. Затем с помощью прозрачной транспа-массы Transpa clear создать полость в промежуточной части на уровне опорного зуба мостовидного протеза и зафиксировать с помощью прибора Quick течение 40 секунд. После этого прямо на ингибированный слой транспа-массы Transpa clear нанести слой опакера, зафиксировать в течение 20 секунд, а затем полимеризовать в Lumamat 100 или Targis Power Upgrade с программой 2.
	Вариант A
Полная облицовка (Места достаточно - идеальный случай)
	Вариант B

Частичная облицовка (Места мало)

	Вторым слоем опакера полностью закрыть ретенционные перлы…


	Нанести второй слой опакера, ...



	… придать индивидуальностью с помощью интенсивного опакера Intensiv Opaquer …
	... заполнить промежуточную часть прозрачной транспа-массой Transpa clear, контролировать с помощью силиконового ключа, фиксировать в течение 40 сек...

	… и фиксировать каждый сегмент в течение 20 сек.
	… и полностью покрыть опакером.
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ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ОПАКЕРА
· Для того, чтобы добиться чистого перехода от металла к композиту, наносить опакер на металлический край, постепенно сводя слой на нет.
· Если предпочтение отдается гладкой поверхности опакера, этого можно добиться путем кратковременного рифления.
· В критических точках проверять, полностью ли полимеризован опакер, с помощью зонда.
Реставрации поместить на трегер без модели. 
Полимеризация без модели проводится в программе 2.
Окончательная полимеризация опакера
	
	Прибор
	Время 
	Программа

	Фиксация каждого сегмента
	Quick
	20 сек.
	-

	Полимеризация
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	11 мин.
	2
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КОРОНКИ И МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ
ПОДГОТОВКА К НАСЛОЕНИЮ МАСС ДЕНТИНА/
РЕЖУЩЕГО КРАЯ
Изоляция модели
Перед наслоением масс дентина и режущего края следует изолировать все поверхности модели, которые могут соприкасаться с SR Adoro. Этим мы препятствуем прилипанию композита к модели. Для изоляции граничащих частей модели (например, гипсовая культя и место налегания промежуточного звена) можно использовать модель-сепаратор SR Model Separator. SR Model Separator нанести тонким слоем, оставить на короткое время, а затем излишки обдуть воздухом, не содержащим масла.
Удаление ингибированного слоя
Создающийся ингибированный слой тщательно удалить с помощью губки (не использовать никаких растворителей), добиваясь, чтобы на поверхности опакера не оставалось никаких остатков. Следить за тем, чтобы опакер имел матовую поблескивающую поверхность. 

Совет
Индивидуализация опакового слоя
После того, как был удален ингибированный слой, некоторые области на поверхности опакера могут быть построены индивидуально с помощью красителей SR Adoro Stains. Именно для тех случаев, когда имеется мало места, рекомендуется по краю и в межзубном пространстве нанести красители Stains тонким слоем, для того, чтобы цвета шли из глубины реставрации. Красители SR Adoro Stains фиксировать с помощью светового прибора Quick в течение 20 секунд.
Полимеризация эффектов
	
	Прибор
	Время 
	Программа

	Фиксация каждого сегмента
	Quick
	20 сек.
	-

	Полимеризация
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	-
	-
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СОВЕТЫ ПО НАСЛОЕНИЮ
Для того, чтобы избежать образования воздушных пузырей в материале, пасты ни в коем случае нельзя размешивать. Густые и жидкие пасты нельзя смешивать между собой.
Для того, чтобы достичь достаточной стабильности цвета в пришеечной части промежуточного звена, рекомендуется наносить дентин Deep Dentin следующего более светлого оттенка или пасту с более высокой опаковостью, например, мамелоновую массу Mamelon light. Эту область затем перекрыть пришеечной массой или дентином Deep Dentin и дентином.
Рекомендуется строить облицовку сегментами (зуб за зубом), отдельно друг от друга, а затем фиксировать. Единичные облицовки в последствии соединяются между собой.

Опаловые эффект-массы позволяют создавать опаловый эффект в инцизальной трети. Опаловой массой Opal Effect 1 удлиняется дентин (до дентиновой формы) и фиксируется. Чтобы представить вторичный дентин, подходит опаловая масса Opal Effect 5.
Для усиления эффекта «живого зуба» в области режущего края служат окрашенные транспа-массы. Синяя Transpa blue подходит для мезиальной и дистальной поверхности.
Мамелоновые массы позволяют работать со всем цветовым многообразием в инцизальной трети. Они наносятся на плато режущего края под эмаль и формируются плавно, без выраженных граней, в противном случае после полимеризации они будут выглядеть слишком ярко.
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КОРОНКИ И МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ
НАСЛОЕНИЕ ДЕНТИНА И МАССЫ РЕЖУЩЕГО КРАЯ
Нанесение отдельных паст SR Adoro осуществляется аналогично схеме наслоения (цветовая шкала наслоения) или индивидуально. Чтобы достичь оптимальной адгезии между композитом и поверхностью опакера, первый слой нужно хорошо адаптировать (крепко прижать) и каждый сегмент фиксировать с помощью Quick в течение 20 секунд. В пришеечной области и в области промежуточной части, а также на металле, на сходящих на нет краях коронки для стабилизации цвета можно положить пришеечную массу или дентин Deep Dentin в форме полумесяца. Все переходы между слоями (пришеечная масса – дентин – мамелоны – режущий край) формировать скругленно и хорошо адаптировать с помощью моделирующего инструмента SR или кисточки с искусственной щетиной.
Область промежуточной части стабилизировать с помощью дентина Deep Dentin, а на пришеечную поверхность положить пришеечную массу в форме полумесяца.
Дентиновые массы затем наслаивать шаг за шагом и каждый сегмент фиксировать 20 секунд. В межзубном пространстве можно усилить цветовой эффект с помощью таких масс, как, например, окклюзионный дентин оранжевый Occlusal Dentin orange. Ядро дентина формировать таким образом, чтобы мамелоновая форма четко оставалась в дентине. Следить за тем, чтобы оставалось достаточно места для последующего наслоения массы режущего края Schneide и танспа-масс. Мамелоны можно формировать либо с помощью соответствующей мамелоновой массы или индивидуально красителями SR Adoro Stains. После этого реставрация достраивается шаг за шагом массами режущего края и транспа-массами. Оптимальная консистенция материала позволяет создавать контуры, а сам процесс наслоения происходит легко и просто. Массы режущего края созданы в соответствии с массами дентина, что позволяет создавать филигранные переходы между ними. Отдельные слои фиксируются с помощью прибора Quick, каждый сегмент 20 секунд.
Первый слой крепко прижать к опакеру, затем наслаивать шаг за шагом и фиксировать. 
· Во время наслоения обязательно следить за глубиной полимеризации и максимальной толщиной слоя. 
· Если облицовочный слой, который следует нанести, имеет большую толщину, его следует наносить несколькими слоями и каждый слой фиксировать в течение 20 секунд.
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ЛАБИАЛЬНОЕ НАСЛОЕНИЕ
Усиление цвета в межзубном пространстве с помощью оранжевого окклюзионного дентина Occlusal Dentin orange,…
… Дополнение ядра зуба из дентина до мамелоновой структуры …
… путем промежуточной полимеризации с помощью Quick. Построение плато режущего края с помощью масс режущего края...
… и дополнение опаловой эффект-массой Opal Effect 1. Наслоение мамелоновых масс.
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КОРОНКИ И МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ
Формирование лабиальных поверхностей переменным наслоением масс различной прозрачности ...
… и массами режущего края до клыка.
Отдельные слои зафиксировать с помощью Quick. В конце концов достраивается режущий край …
… массой режущего края Incisal Edge Masse и фиксируется.
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НАСЛОЕНИЕ НА НЕБНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
Углубления на небной поверхности достроить окклюзионным дентином. Промежуточную часть и краевые валики достроить дентином. 
Краевые валики и небные бугорки построить с помощью масс режущего края и транспа-масс, а затем перекрыть опаловыми эффект-массами 3 и 4.
ПОДГОТОВКА К ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
При подготовке к полимеризации реставраций SR Adoro с металлическим каркасом, непременно следует соблюдать следующую последовательность шагов:
Шаг 1 – Нанесение SR Gel

После наслоения все области должны быть зафиксированы. Для надежности каждый сегмент можно повторно фиксировать в течение 20 сек. Чтобы избежать возникновения ингибированного слоя, нанести на всю облицовочную поверхность не слишком толстым слоем гель SR Gel.
Еще раз зафиксировать и покрыть не слишком толстым слоем геля SR Gel.
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КОРОНКИ И МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ
Шаг 2 – Нанесение SR Adoro Thermo Guard

После того, как нанесли SR Gel, все свободные металлические детали следует покрыть SR Adoro Thermo Guard. Открывать SR Adoro Thermo Guard нужно непосредственно перед использованием, чтобы избежать нежелательного доступа воздуха к материалу. Сначала покрывать внутреннюю сторону коронки или базальные поверхности, а затем свободные металлические части, такие, как гирлянды, окклюзионные поверхности и края. Следить за тем, чтобы нанесение было равномерным, а металл хорошо увлажнен. Также следить за тем, чтобы SR Adoro Thermo Guard не лежал в большом количестве на облицовочной поверхности. После использования шприц сразу же закрыть, поместить реставрацию на трегер и полимеризовать в Lumamat 100 или Targis Power Upgrade.
	Вариант A

Нанесение SR Adoro Thermo Guard для полных облицовок

	Вариант B

Нанесение SR Adoro Thermo Guard для частичных облицовок



Закрыть свободные металлические части, такие, как внутренняя сторона коронки и небные поверхности. 
Следить за хорошим увлажнением, SR Adoro Thermo Guard сгладить.
Реставрацию, покрытую SR Adoro Thermo Guard поместить на трегер.

SR Adoro Thermo Guard наносить непосредственно перед полимеризацией. Избегать излишнего пересыхания пасты.
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ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ
Реставрацию, покрытую гелем SR Gel и SR Adoro Thermo Guard зафиксировать на трегере поместить в Lumamat 100 или Targis Power Upgrade. При полимеризации непременно следует учитывать следующие моменты:
· Действует общий принцип, чем меньше масса объекта, находящегося в полимеризационной камере, тем более целенаправленно происходит полимеризация 
· 2 программы (P1 и P3) предназначены для безметалловых реставраций и реставраций с металлическим каркасом. 
· Единичные безметалловые реставрации полимеризуются без модели 
· Безметалловые реставрации (мостовидные протезы на 3 единицы) можно полимеризовать на модели. Все съемные части модели (промежуточную часть, соседние зубы) следует снять с рабочей модели. Остаточный вес рабочей модели не должен превышать 400 г (что соответствует большой рабочей модели, включая цоколь Spiltcast).
· Реставрации с металлическим каркасом всегда следует полимеризовать без модели.
· Следить за тем, чтобы охлаждение после полимеризации до комнатной температуры происходило медленно.
	Lumamat 100 /

Targis Power Upgrade
	Реставрации с металлическим каркасом
	Безметалловые реставрации

	Программа 1
	
	– мостовидные протезы на 3 единицы на разборной модели 
– от 4 инлеев, онлеев и/или коронки на культях 

	Программа 3
	– коронки с нанесенным SR Adoro Thermo Guard

– мостовидные протезы с нанесенным SR Adoro Thermo Guard
	– до 3 инлеев, онлеев и/или коронки на культях


На трегере фиксируется одна реставрация, без модели…

… а затем следует вызвать программу 3 и запустить ее.

Окончательная полимеризация
Наслоение дентина/массы режущего края
	
	Прибор
	Время 
	Программа

	Фиксация каждого сегмента
	Quick
	20 сек.
	-

	Полимеризация
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	25 мин.
	3


Регулярно проводить калибровку полимеризационной печи с помощью тестового набора Testset L 100.

Обращайте внимание на рекомендации соответствующей инструкции. 
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КОРОНКИ И МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ
ОБРАБОТКА
После полимеризации гель SR Gel и SR Adoro Thermo Guard полностью удалить с реставрации проточной водой или пароструйным аппаратом. Произвести обработку крестообразной твердосплавной фрезой, алмазным инструментом или гибкими дисками. Рекомендуется работать с небольшой скоростью (малым количеством оборотов) и оказывая незначительное давление. Полностью обработать реставрацию, чтобы удалить тонкий (примерно  30 µm) ингибированный слой.
Реставрацию поместить на модель и установить контактные пункты с аппроксимальной и окклюзионной стороны. Затем придать естественную форму и структуру поверхности. 

Затем придать зубу естественную форму, выпукло-вогнутый рельеф и поверхностную структуру с линиями роста.
Удалить гель SR Gel и SR Adoro Thermo Guard, установить контактные пункты и поместить реставрацию на модель.
Удалить ингибированный слой с помощью фрезы и шайбы… 
… и придать поверхности естественную форму и структуру. 
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ПОЛИРОВКА
Предварительная полировка
Поверхность (выпуклые области) естественной структуры, а также края обработать резиновыми полирами и силиконовыми дисками, чтобы после окончательной полировки эти области сильнее блестели. Силиконовые диски также идеально подходят для полировки областей перехода металл-композит. 
Отполировать обычными полирами, такими, как резиновые полиры …
… и силиконовые диски выпуклые области и места перехода металл-композит.
Идеальная полировка, придающая шелковистый матовый блеск.
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КОРОНКИ И МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ
Окончательная полировка
Окончательная полировка производится с помощью щеточки с натуральной щетиной, хлопоковыми или кожаными полирами, а также универсальной полировочной пасты. Окончательную полировку следует производить при низком количестве оборотов, оказывая незначительное давление наконечником, а не полир-мотором. Для того, чтобы оптимально отполировать межзубные области и жевательные поверхности, рекомендуется модифицировать щеточку с натуральной щетиной в щеточку в форме звезды, благодаря чему полироваться будут только те области, которые вы хотите. В зависимости от того, какой результат Вы хотите получить, для окончательной полировки Вы можете использовать хлопковый полир – для ослабленного блеска или кожаный полир – для более сильного блеска.
С помощью универсальной полировочной пасты, щеточкой из натуральной щетины...
... и модифицированной щеточки из натуральной щетины отполировать поверхность. 
Полировка с легким блеском, окончательная полировка хлопковым полиром. 
· При наличии мельчайших шероховатостей на обработанной поверхности облицовки может образовываться налет. Поэтому полировку следует проводить очень тщательно.
· Особенно следует обращать внимание на края коронок, межзубное пространство, окклюзионные поверхности и базальные опорные поверхности промежуточных единиц мостовидных протезов. 
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Результат
Гомогенная поверхность с естественной цветопередачей…

… и блеск, сходный с блеском живой эмали.
Естественный опаловый эффект для высокоэстетичных реставраций. 
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КОМБИНИРОВАННОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
SR Adoro®

КОМБИНИРОВАННОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
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РАБОТА С SR ADORO

ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ
При комбинированном протезировании облицовка композитными материалами – это оптимальное решение. В зависимости от вида полимеризации требуются различные способы обработки материала. Облицовки из SR Adoro можно изготавливать двумя способами, таким образом этот материал подходит для любого способа обработки в зуботехнической лаборатории. Вариант A рекомендуется фирмой Ivoclar Vivadent, поскольку в этом случае седло протеза не подвергается воздействию слишком высоких температур. 
Вариант A:

Облицовка SR Adoro ДО изготовления седла протеза
1. Изготовление первичных и вторичных частей (например, телескопических коронок)
2. Изготовление модельного литья (например, Transfersalband, Sublingualbügel)
3. Соединение вторичных частей с модельным литьем клеевым соединением, пайкой или лазерной сваркой

4. Облицовка вторичных частей материалом SR Adoro
5. Полимеризация, обработка и полировка облицовки из материала SR Adoro
6. Покрытие ретенций модельного литья розовым опакером SR Adoro Opaquer pink
7. Изготовление комбинированного протеза с помощью пластмассы для изготовления протезов (например, ProBase Cold/Hot)
Вариант B:

Облицовка SR Adoro ПОСЛЕ изготовления седла протеза
1. Изготовление первичных и вторичных частей (например, телескопических коронок)
2. Изготовление модельного литья (например, Transfersalband, Sublingualbügel)
3. Соединение вторичных частей с модельным литьем  с использованием техники Fügetechnik (клеевое соединение), пайки или лазерной сварки

4. Покрытие ретенций модельного литья розовым опакером SR Adoro Opaquer pink
5. Изготовление комбинированного протеза

6. Облицовка вторичных частей материалом SR Adoro
7. Полное покрытие седла протеза и зубов материалом SR Adoro Thermo Guard, поскольку температура полимеризации протеза составляет 104°C.
Все поверхности из пластмассы должны быть полностью закрыты.

8. Полимеризация, обработка и полировка облицовки из материала SR Adoro 
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КОМБИНИРОВАННОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ЦВЕТОВОЙ ПОДБОР SR ADORO К ЗУБАМ ПРОТЕЗА
В комбинированном протезировании гармоничное цветовое сочетание композитной облицовки и зубов протеза имеет очень большое значение. С помощью масс SR Adoro, а, прежде всего, с помощью специально разработанных пришеечных масс, Вы прекрасно справитесь с этой задачей.
Цветовая шкала Chromascop 

(Использование зубов для протезов SR Antaris, SR Postaris)
Наслоение дентина Deep Dentin /дентина/массы режущего края
Нанесение отдельных паст SR Adoro осуществляется аналогично схеме наслоения для цветовой шкалы Chromascop. Для того, чтобы создать оптимальную связь между композитом и поверхностью опакера, первый слой необходимо хорошо адаптировать (крепко прижать) и фиксировать каждый сегмент в течение 20 секунд с помощью прибора Quick.
В области шейки зуба для стабилизации цвета нанести дентин Deep Dentin в форме полумесяца. Места перехода между отдельными слоями (дентин Deep Dentin – дентин – режущий край) мягко скруглить моделировочным инструментом SR или кисточкой с искусственной щетиной.
Затем наносить массы дентина техникой step-by-step (шаг за шагом) и фиксировать каждый сегмент в течение 20 секунд с помощью прибора Quick. Основу зуба из дентина сформировать таким образом, чтобы форма мамелоны четко определялась в дентине. Следить за тем, чтобы оставалось достаточно места для последующего нанесения масс режущего края и транспа-масс. Затем дополнить реставрацию соответствующими массами режущего края, которые наносятся техникой step-by-step (шаг за шагом). Отдельные слои фиксировать в течение 20 секунд с помощью прибора Quick.
Основные шаги при работе (моделирование, литье, обработка, подготовка каркаса, нанесение опакера и т.д.) и удаление ингибированного слоя происходят так же, как это описано на стр. 44–53 при работе с коронками и мостовидными протезами.
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Цветовая шкала SR Vivodent PE 

(Использование зубов для протезов SR Vivodent PE, SR Orthotyp PE)

Наслоение пришеечной массы /дентина/массы режущего края
Нанесение отдельных паст SR Adoro осуществляется аналогично схеме наслоения для цветовой шкалы PE. Для того, чтобы создать оптимальную связь между композитом и поверхностью опакера, первый слой необходимо хорошо адаптировать (крепко прижать) и фиксировать каждый сегмент в течение 20 секунд с помощью Quick.

Пришеечную массу нанести в форме полумесяца и пригладить до образования тонкого слоя моделировочным инструментом  SR или кисточкой с искусственной щетиной. Пришеечная масса не перекрывается дентином. 
Массы дентина наносить техникой step-by-step (шаг за шагом) и фиксировать каждый сегмент в течение 20 секунд с помощью Quick. Основу зуба из дентина сформировать таким образом, чтобы форма мамелоны четко определялась в дентине. 

Следить за тем, чтобы краевые валики в дентине по сравнению со схемой наслоения Chromascop были сдвинуты несколько назад. Затем дополнить реставрацию соответствующими массами режущего края, которые наносятся техникой step-by-step (шаг за шагом). Отдельные слои фиксировать в течение 20 секунд с помощью Quick.
Основные шаги при работе (моделирование, литье, обработка, подготовка каркаса, нанесение опакера и т.д.) и удаление ингибированного слоя происходят так же, как это описано на стр. 44–53 при работе с коронками и мостовидными протезами.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ПОКРЫТИЕ РЕТЕНЦИЙ МОДЕЛЬНОГО ЛИТЬЯ 
ДЕСНЕВЫМ ОПАКЕРОМ GINGIVA OPAQUER
Кондиционирование с SR Link

После обработки модельного литья провести тщательную пескоструйную обработку ретенций оксидом алюминия Al2O3, 80–100 µm тип 100 и под давлением 3 бара (см. стр. 32 и инструкцию к соответствующему сплаву). Пескоструйная обработка улучшает механическую связь. Благодаря ей поверхность объекта становится шероховатой, и ее площадь существенно увеличивается. После пескоструйной обработки остатки песка стряхнуть с каркаса постукиванием, не обдувать и не обрабатывать паром. После того, как удалены остатки песка, можно приступать к нанесению SR Link. SR Link следует нанести чистой кисточкой и оставить на 3 мин. Поверхность металла не погружать в SR Link.
Провести тщательную пескоструйную обработку ретенций оксидом алюминия Al2O3, 80–100 µm тип 100 и под давлением 3 бара, остатки песка осторожно удалить постукиванием инструментом по каркасу

Непосредственно после пескоструйной обработки кисточкой нанести SR Link и оставить на 3 минуты. 
· При использовании SR Link каркас после пескоструйной обработки НЕ ОБДУВАТЬ И НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ ПАРОМ! 
· Поверхности, прошедшие пескоструйную обработку, не трогать!
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Нанесение десневого опакера Gingiva Opaquer 

1. Нанесение десневого опакера Gingiva Opaquer (Wash)

Желаемое количество пастообразного, готового к использованию опакера достать из шприца и с помощью кисточки распределить на блоке для замешивания. Тонко нанести первый слой опакера (Wash) с помощью кисточки. Следите за тем, чтобы шероховатости на поверхности были хорошо заполнены, поскольку нанесение опакера Wash представляет собой важнейшее звено соединения. Затем фиксировать Wash с помощью прибора Quick, каждый сегмент в течение 20 секунд.
1. Тонкий слой опакера (Wash) нанести кисточкой и хорошо заполнить все шероховатости… 
… и фиксировать с помощью Quick в течение 20 сек.
Полимеризация  1. Нанесение опакера (Wash)

	
	Прибор
	Время 
	Программа

	Фиксация каждого сегмента
	Quick
	20 сек.
	-

	Полимеризация
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	-
	-
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КОМБИНИРОВАННОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
2. Нанесение десневого опакера
Второй слой опакера нанести таким образом, чтобы ретенции были полностью закрыты опакером – то есть наносить опакер так много, сколько это нужно и так мало, насколько возможно. Затем фиксировать опакер с помощью прибора Quick каждый сегмент в течение 20 сек., а потом поместить на трегер (без модели) и полимеризовать в Lumamat 100 или Targis Power Upgrade в Программе 2.
2. Слой опакера нанести и фиксировать каждый сегмент в течение 20 сек.

Полимеризацию проводить без модели в программе 2.
Окончательная полимеризация десневого опакера Gingiva Opaquer
	
	Прибор
	Время 
	Программа

	Фиксация каждого сегмента
	Quick
	20 сек.
	-

	Полимеризация
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	11 мин.
	2


При позиционировании модельного литья на трегер следить за достаточным доступом света ко всем областям объекта (чтобы не образовывалась тень). После полимеризации проверить степень отверждения с помощью зонда. При необходимости провести еще одну полимеризацию.

Подготовка к окончательной обработке
После полимеризации осуществляется контроль отверждения с помощью зонда. Затем удаляется ингибированный слой с помощью мономера соответствующего протезного базисного материала и губки. Это необходимо, чтобы избежать в дальнейшем образования раковин при окончательной обработке. Следить за тем, чтобы опакер имел матово поблескивающую поверхность. Лучше всего для удаления ингибированного слоя подходят мономеры для пластмасс холодной полимеризации, например, ProBase Cold.
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ПАРАМЕТРЫ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ДЛЯ РЕСТАВРАЦИЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ
Коронки и мостовидные протезы
	
	Прибор
	Время 
	Программа

	Фиксировать опакер (Wash) 
	Quick
	20 сек.
	-

	Окончательная полимеризация опакера
	Lumamat 100/Targis Power Upgrade
	11 мин.
	

	Фиксировать эффекты на опакере 
	Quick
	20 сек.
	-

	Фиксировать дентин / массу режущего края
	Quick
	20 сек.
	-

	Окончательная полимеризация дентина / режущего края
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	25 мин.
	

	Полимеризация корректировочной массы Add-On 
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	11 мин.
	


Десневой опакерGingiva Opaquer

	
	Прибор
	Время 
	Программа

	Фиксация десневого опакера (Wash)
	Quick
	20 сек.
	-

	Окончательная полимеризация десневого опакера
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	11 мин.
	


· Регулярно проводить калибровку световой печи с помощью тестового набора Testset L100. Обращайте внимание на рекомендации соответствующей инструкции. 
· При фиксации расстояние между лампой (Quick) и объектом не должно превышать 2 см.
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ОБРАБОТКА БЕЗМЕТАЛЛОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
SR Adoro®

ОБРАБОТКА БЕЗМЕТАЛЛОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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ИНЛЕИ / ОНЛЕИ
SR Adoro®

ИНЛЕИ / ОНЛЕИ
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ИНЛЕИ / ОНЛЕИ: СХЕМА НАСЛОЕНИЯ 
Инлеи: схема наслоения
Онлеи: схема наслоения
Liner наносить до края
Liner

Дентин
Масса режущего края
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ИНЛЕИ / ОНЛЕИ
ИНЛЕИ / ОНЛЕИ
Исходная ситуация
На основе полученного слепка обычным образом изготавливается мастер-модель или разборная модель, которая будет служить основой для работы. Граница препарирования маркируется и освобождается. Поднутрения закрыть деблокировочным воском, для того, чтобы реставрацию можно было снять после полимеризации без повреждения культи. Принципиально рекомендуется нанести на модель Sealer для получения более твердой поверхности и защиты гипсовой культи. Нанесение Sealer не должно приводить к изменению объема гипсовой культи. Дистанционный лак наносить не обязательно, поскольку дважды будет наноситься модель-сепаратор SR Model Separator. При использовании дистанционного лака проверить его совместимость с SR Model Separator
Изготовление разборной культи с нанесенным Sealer 
Изоляция культи и частей модели

SR Model Separator нанести в два слоя. Первый слой наносить широкими мазками и следить за тем, чтобы все области полости были покрыты. Особое внимание следует уделять острым краям. После этого оставить на 3 мин. Спустя 3 мин. нанести второй слой (тонким слоем), перевернуть, чтобы обеспечить отток изолирующего средства от границы препарирования, и оставить на 3 минуты высохнуть. Дополнительно на контактные поверхности модели, которые могут соприкасаться с SR Adoro (включая зубы-антагонисты), нанести SR Model Separator, оставить действовать на короткое время, а излишки сдуть воздухом, не содержащим примесей масла. 
Первый слой SR Model Separator наносить широкими мазками, особое внимание уделять краям, оставить на 3 минуты.
Второй слой  SR Model Separator нанести тонким слоем, перевернуть, чтобы обеспечить отток изолирующего средства от границы препарирования,  и оставить сохнуть на 3 минуты.
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Нанесение Liner 

Практические шаги при работе с полостями, не имеющими пятен
· На стенки и дно полости (область дентина) для достижения лучшего эффекта хамелеона нанести Liner clear 
· В области края (где сходит на нет живая эмаль) следует нанести Liner incisal для того, чтобы достичь гармоничного цветового перехода к живым тканям зуба без возникновения серой линии.  
Практические шаги при работе с полостями, имеющими незначительные окрашивания
· Темные области закрыть соответствующим Liner (050–500).
· Оставшиеся области полости покрыть Liner clear, исключая область края.
· В области края (там, где живая эмаль сходит на нет) следует нанести Liner incisal для того, чтобы достичь гармоничного цветового перехода к живым тканям зуба без возникновения серой линии.
Практические шаги при работе с полостями, имеющими сильные окрашивания
· Всю полость, исключая область края, покрыть соответствующим Liner (050–500). 
· В области края (там, где живая эмаль сходит на нет) следует нанести Liner incisal для того, чтобы достичь гармоничного цветового перехода к живым тканям зуба без возникновения серой линии.
Liner clear 
Liner incisal 
Liner 050–500

1. Нанесение Liner– 050–500, clear

Желаемое количество пастообразного, готового к использованию Liner извлечь из шприца и с помощью кисточки распределить на блоке для смешивания.

Сначала нанести тонкий слой соответствующего Liner на стенки и дно полости и зафиксировать каждый сегмент в течение 20 секунд с помощью Quick. Следить за тем, чтобы все области были хорошо покрыты, поскольку Liner представляет собой важное звено связи с фиксирующим композитом. Область края (там, где сходит на нет живая эмаль) оставить свободной.
Стенки и дно полости хорошо покрыть первым слоем Liner
Каждый сегмент фиксировать в течение 20 секунд с помощью Quick.
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2. Нанесение Liner incisal

После нанесения первого слоя Liner в области края нанести Liner incisal, завершая таким образом полное покрытие полости. Liner incisal следует наносить до границы препарирования, чтобы добиться хорошей связи на границе препарирования с фиксирующим композитом. Это позволяет минимизировать возможность преждевременного возникновения пятен между реставрацией и остаточными тканями зуба. 
Нанести Liner incisal в области края либо в области, где сходит на нет эмаль живого зуба …
… и зафиксировать каждый сегмент в течение 20 секунд.
Полимеризация Liner

	
	Прибор
	Время 
	Программа

	Фиксация каждого сегмента
	Quick
	20 сек.
	-

	Полимеризация
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	-
	-


· Вся внутренняя поверхность реставрации должна быть покрыта SR Adoro Liner. Толщина слоя Liner должна составлять не менее 150 µm. Liner наносить до границы препарирования.
· Отвержденный SR Adoro Liner не снимать с культи, поскольку слой может деформироваться или сломаться. 
· При необходимости можно повысить транслюцентность Liner 050–500 с помощью Liner clear либо Liner incisal.
Удаление ингибированного слоя
Возникающий ингибированный слой тщательно убирать с помощью губки (не использовать никаких растворителей), чтобы не оставалось никаких остатков на поверхности Liner. Следить за тем, чтобы Liner имел матовую поверхность.
Ингибированный слой тщательно убирать с помощью чистой губки
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НАСЛОЕНИЕ ИНЛЕЕВ / ОНЛЕЕВ 

Для того, чтобы создать оптимальную связь между композитом и поверхностью Liner, первый слой нужно хорошо адаптировать (хорошо прижать) и зафиксировать каждый сегмент с помощью Quick в течение 20 секунд. Существует возможность усиления интенсивности цвета в межзубном пространстве и в полости с помощью оранжевого окклюзионного дентина Occlusal Dentin orange. Краевые валики и бугры обозначить дентином Deep Dentin. Затем полость достроить дентином и следить за тем, чтобы осталось достаточно места для последующего нанесения масс режущего края и транспа-масс. Транслюцентность реставрации можно повысить с помощью окрашенных транспа-масс, таких, например, как Transpa orange-grey (оранжево-серая), Transpa brown-grey (коричнево-серая). Массы SR Adoro наслаивать техникой step-by-step (шаг за шагом) и постоянно проводить промежуточную полимеризацию. На сформированном и зафиксированном ядре зуба из дентина выполнить различные цветовые эффекты с помощью красителей SR Adoro Stains и зафиксировать их в течение 20 секунд. После этого реставрация дополняется массами режущего края и транспа-массами. Верхушки бугров и треугольных утолщений можно слегка покрыть опаловыми эффект-массами Opal Effect 3 и 4. Все переходы между слоями скруглить и хорошо адаптировать с помощью моделирующего инструмента SR или кисточки с искуственной щетиной.
Повысить интенсивность цвета в межзубном пространстве и в полости с помощью окклюзионного дентина …
… и обозначить дентином Deep Dentin краевые валики и бугры.
Различными дентиновыми массами построить тело зуба …
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… выполнить различные цветовые эффекты с помощью красителей SR Adoro Stains.
Зафиксировать с помощью Quick и перекрыть цветовые эффекты массой режущего края и …
… транспа-массой и создать естественную морфологию жевательной поверхности.
В конце зафиксировать все области в течение 20 сек. с помощью Quick.
· Во время наслоения непременно следует соблюдать требования к глубине отверждения и максимальной толщине слоя отдельных масс. 
· Если необходимо нанести толстый облицовочный слой, наносить его нужно в несколько слоев и каждый слой фиксировать в течение 20 секунд.
· Красители SR Adoro Stains всегда должны быть перекрыты массами для наслоения (например, массами режущего края, транспа-массами).
82
ПОДГОТОВКА К ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
После наслоения все поверхности следует зафиксировать. Для большей надежности каждый сегмент можно повторно зафиксировать в течение 20 секунд. Затем на всю поверхность облицовки следует нанести не слишком толстый слой геля SR Gel и удостовериться, что все поверхности им закрыты.
При желании еще раз зафиксировать и нанести не слишком толстый слой геля SR Gel 
ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ
Реставрацию, покрытую гелем SR Gel, с культей зафиксировать на трегере и поставить в правильной позиции в Lumamat 100 или Targis Power Upgrade. При полимеризации непременно следует обращать внимание на следующие пункты:
· Действует общий принцип, чем меньше масса объекта, находящегося в полимеризационной камере, тем более целенаправленно происходит полимеризация 
· 2 программы (P1 и P3) предназначены для безметалловых реставраций и реставраций с металлическим каркасом. 
· Единичные безметалловые реставрации полимеризуются без модели 
· Безметалловые реставрации (мостовидные протезы на 3 единицы) можно полимеризовать на модели. Все съемные части модели (промежуточную часть, соседние зубы) следует снять с рабочей модели. Остаточный вес рабочей модели не должен превышать 400 г (что соответствует большой рабочей модели, включая цоколь Spiltcast).
	Lumamat 100 /

Targis Power Upgrade
	Реставрации с металлическим каркасом
	Безметалловые реставрации

	Программа 1
	
	– мостовидные протезы на 3 единицы на разборной модели 
– от 4 инлеев, онлеев и/или коронки на культях 

	Программа 3
	– коронки с нанесенным SR Adoro Thermo Guard

– мостовидные протезы с нанесенным SR Adoro Thermo Guard
	– до 3 инлеев, онлеев и/или коронки на культях
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ИНЛЕИ / ОНЛЕИ
Зафиксировать культи на трегере и поставить их в правильную позицию. 
Следить за тем, чтобы объект не выходил за пределы промаркированной границы полимеризации,…
… вызвать и запустить программу 3.
Окончательая полимеризация инлея/онлея
	
	Прибор
	Время 
	Программа

	Фиксация каждого сегмента
	Quick
	20 сек.
	-

	Полимеризация
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	25 мин.
	3


- Регулярно проводить калибровку полимеризационной печи с помощью тестового набора Testset L 100.
Обращайте внимание на рекомендации соответствующей инструкции. 
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ОБРАБОТКА
После полимеризации полностью удалить с реставрации гель SR Gel и SR Adoro Thermo Guard проточной водой или с помощью пароструйного аппарата. Еще теплую реставрацию осторожно снять с гипсовой культи. Если реставрация снимается позже, рекомендуется нагреть гипсовую культю паром. Произвести обработку крестообразной твердосплавной фрезой и алмазным инструментом. Рекомендуется работать с небольшой скоростью (малым количеством оборотов) и оказывая незначительное давление. Полностью обработать реставрацию, чтобы удалить тонкий (примерно 30 µm) ингибированный слой. Края реставрации осторожно истончить, обточить, с аппроксимальной и окклюзионной стороны сформировать контактные пункты.

Затем обработать естественную форму реставрации и структуру поверхности. 
Удалить гель SR Gel и осторожно снять реставрацию с культи. 
Произвести обработку поверхности крестообразной фрезой и удалить ингибированный слой.
Края реставрации обточить алмазным инструментом и твердосплавной фрезой …
… и придать поверхности естественную структуру. 
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ИНЛЕИ / ОНЛЕИ
ПОЛИРОВКА
Предварительная полировка 
Жевательную и аппроксимальные поверхности осторожно обработать резиновыми полирами и силиконовыми дисками. Особое внимание следует обращать на края, чтобы они не стали слишком короткими. 
Окончательная полировка 
Окончательная полировка производится с помощью щеточки с натуральной щетиной, хлопоковыми или кожаными полирами, а также универсальной полировочной пастой. Окончательную полировку следует производить наконечником при низком количестве оборотов, оказывая незначительное давление, не использовать для этих целей полир-мотор.
Для того, чтобы оптимально отполировать жевательные поверхности, рекомендуется модифицировать щеточку с натуральной щетиной в щеточку в форме звезды, благодаря чему полироваться будут только те области, которые вы хотите. В зависимости от того, какой результат Вы хотите получить, для окончательной полировки Вы можете использовать хлопковый полир – для ослабленного блеска или кожаный полир – для более сильного блеска.

Окончательно отполированные инлей и онлей SR Adoro.
· При наличии мельчайших шероховатостей на обработанной поверхности может образовываться налет. Поэтому полировку следует проводить очень тщательно.

· Особенно следует обращать внимание на края и окклюзионные поверхности. 
ПОДГОТОВКА К ФИКСАЦИИ
Безметалловые реставрации SR Adoro либо реставрации SR Adoro / Vectris следует фиксировать только адгезивно.
Для того, чтобы создать химическую связь с фиксирующим композитом, следует осторожно произвести пескоструйную обработку стороны реставрации, обращенной к полости в лаборатории песком Al2O3 тип 100 при давлении 1 бар. После примерки в кабинете врача и последующей очистки сторону реставрации, обращенную к полости непосредственно перед адгезивной фиксацией снова сделать шероховатой с помощью финирующего алмаза 25 µm. После этого произвести силанизацию (например, с Monobond S), которая и создаст химическую связь.
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РЕЗУЛЬТАТ
Гомогенная поверхность с естественной цветопередачей и блеском, сходным с блеском живой эмали
SR Adoro обеспечивает превосходный эффект хамелеона...
… и естественный опаловый эффект для высокоэстетичных реставраций. 
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ФРОНТАЛЬНЫЕ КОРОНКИ
SR Adoro®

ФРОНТАЛЬНЫЕ КОРОНКИ
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ФРОНТАЛЬНЫЕ КОРОНКИ
Исходная ситуация 
На основе полученного слепка обычным образом изготавливается мастер-модель или разборная модель, которая будет служить основой для работы. Граница препарирования маркируется и освобождается. Поднутрения закрыть деблокировочным воском, для того, чтобы реставрацию можно было снять после полимеризации без повреждения культи. Принципиально рекомендуется нанести на модель Sealer для получения более твердой поверхности и защиты гипсовой культи. Нанесение Sealer не должно приводить к изменению объема гипсовой культи. Дистанционный лак наносить не обязательно, поскольку дважды будет наноситься модель-сепаратор SR Model Separator. При использовании дистанционного лака проверить его совместимость с SR Model Separator
Основой для работы служит мастер-модель. 
Изготовление разборной культи с нанесенным Sealer 
Изоляция культи и частей модели

SR Model Separator нанести в два слоя. Первый слой наносить широкими мазками и следить за тем, чтобы все области культи были покрыты. Особое внимание следует уделять острым краям (режущему краю). После этого оставить на 3 мин. Спустя 3 мин. нанести второй слой (тонким слоем), перевернуть, чтобы обеспечить отток изолирующего средства от границы препарирования, и оставить на 3 минуты высохнуть. Дополнительно на контактные поверхности модели, которые могут соприкасаться с SR Adoro (включая зубы-антагонисты), нанести SR Model Separator, оставить действовать на короткое время, а излишки сдуть воздухом, не содержащим примесей масла. 
Первый слой SR Model Separator наносить широкими мазками, особое внимание уделять режущему краю, оставить на 3 минуты.
Второй слой SR Model Separator нанести тонким слоем, перевернуть, чтобы обеспечить отток изолирующего средства от границы препарирования, и оставить сохнуть 
Изолировать контактные поверхности модели, такие, как соседние зубы, а также зубы антагонисты.
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ФРОНТАЛЬНЫЕ КОРОНКИ
1. Нанесение Liner

Желаемое количество пастообразного, готового к использованию Liner извлечь из шприца и с помощью кисточки распределить на блоке для замешивания.

Сначала нанести тонкий слой соответствующего Liner на культю. Следить за тем, чтобы все области были хорошо покрыты, поскольку Liner представляет собой важное звено связи с фиксирующим композитом. Слой Liner должен иметь толщину не менее 150 µm и каждый сегмент должен быть зафиксирован в течение 20 секунд с помощью Quick. 
Liner нанести на всю поверхность культи слоем толщиной не менее 150 µm.
СОВЕТ
· Чтобы обеспечить идеальное прохождение света в пришеечной области, можно нанести на область края Liner incisal. Это создаст гармоничный цветовой переход от челюсти к реставрации.
Практические шаги при работе с девитализированной культей
· Всю культю покрыть Liner 050, чтобы закрыть темные пятна, идущие из глубины зуба и одновременно обеспечить достаточно светлый общий цвет зуба. 
· Для того, чтобы зуб выглядел светлым, можно локально на Liner нанести красители Stains white или crackliner. 
Каждый сегмент фиксировать с помощью прибора Quick в течение 20 секунд.
Полимеризация Liner

	
	Прибор
	Время 
	Программа

	Фиксация каждого сегмента
	Quick
	20 сек.
	-

	Полимеризация
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	-
	-


· Всю поверхность культи следует покрыть слоем SR Adoro Liner с толщиной не менее 150 µm. Liner наносить до границы препарирования.
· Отвержденный SR Adoro Liner не снимать с культи, поскольку колпачок из Liner можно деформироваться или сломаться.
· При необходимости можно повысить транслюцентность Liner 050–500 с помощью Liner clear либо Liner incisal. 
Удаление ингибированного слоя
Создающийся ингибированный слой тщательно удалить с помощью губки (не использовать никаких растворителей), добиваясь, чтобы на поверхности Liner не оставалось никаких остатков. Следить за тем, чтобы Liner имел матовую поблескивающую поверхность. 
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НАСЛОЕНИЕ НА ФРОНТАЛЬНЫЕ ЗУБЫ
Для того, чтобы создать оптимальную связь между композитом и поверхностью Liner, первый слой нужно хорошо адаптировать (хорошо прижать) и зафиксировать каждый сегмент с помощью Quick в течение 20 секунд. Существует возможность усиления интенсивности цвета в межзубном пространстве и на впадинах на небной поверхности с помощью оранжевого окклюзионного дентина Occlusal Dentin orange или красителя Stains orange. Используя различные дентиновые массы, построить лабиальную поверхность. Более светлые области строить с помощью эффект-массы Opal Effect 3 (пришеечная) и Inter Incisal white-blue (бело-голубая режущего края). На ядро зуба из дентина нанести соответствующие транспа-массы, выполнить удлинение в области режущего края, используя опаловые эффект-массы Opal Effect Massen (OE1 и OE2), и зафиксировать. Мамелоны нанести, используя мамелоновую массу или краситель Stains, и зафиксировать. После этого реставрация достраивается массами режущего края и транспа-массами техникой step-by-step (шаг за шагом). С небной стороны формируются валики из дентиновых масс, их можно покрыть опаловыми эффект-массами Opal Effect 3 и 4. Все переходы между слоями скруглить и хорошо адаптировать с помощью моделирующего инструмента SR или кисточки с искусственной щетиной.
Область края расширить, используя дентин Deep Dentin или дентин, усилить интенсивность цвета на небной поверхности, используя красители Stains и окклюзионный дентин Occlusal Dentin …
… и фиксировать в течение 20 секунд с помощью прибора Quick. Тело зуба из дентина дополнить транспа-массами …
… и достроить область режущего края опаловой эффект-массой Opal Effect 1.
91
ФРОНТАЛЬНЫЕ КОРОНКИ
Мамелоны нанести с помощью мамелоновой массы или красителей Stains и зафиксировать. Дополнить форму зуба массой режущего края.
Путем латерального сегментирования создать естественные микротрещины в эмали …
… используя краситель Stains crackliner. Построение лабиальной, а также …
... небной поверхности зуба массой режущего края и транспа-массами, наслоение зафиксировать с помощью прибора Quick в течение 20 секунд. 
· Во время наслоения непременно следует соблюдать требования к глубине отверждения и максимальной толщине слоя отдельных масс. 

· Если необходимо нанести толстый облицовочный слой, наносить его нужно в несколько слоев и каждый слой фиксировать в течение 20 секунд. 
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ПОДГОТОВКА К ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
После наслоения все поверхности следует зафиксировать. Затем на всю поверхность облицовки следует нанести не слишком толстый слой геля SR Gel. Удостовериться, что все области им закрыты и зафиксировать с культей на трегере.
Реставрацию полностью покрыть гелем SR Gel, не слишком толстым слоем...
... и зафиксировать на трегере. 
ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ
Реставрацию, покрытую гелем SR Gel, зафиксировать на трегере и поставить в правильной позиции в Lumamat 100 или Targis Power Upgrade. При полимеризации непременно следует обращать внимание на следующие пункты:
· Действует общий принцип, чем меньше масса объекта, находящегося в полимеризационной камере, тем более целенаправленно происходит полимеризация 
· 2 программы (P1 и P3) предназначены для безметалловых реставраций и реставраций с металлическим каркасом. 
· Единичные безметалловые реставрации полимеризуются без модели 
· Безметалловые реставрации (мостовидные протезы на 3 единицы) можно полимеризовать на модели. Все съемные части модели (промежуточную часть, соседние зубы) следует снять с рабочей модели. Остаточный вес рабочей модели не должен превышать 400 г (что соответствует большой рабочей модели, включая цоколь Spiltcast).
	Lumamat 100 /

Targis Power Upgrade
	Реставрации с металлическим каркасом
	Безметалловые реставрации

	Программа 1
	
	– мостовидные протезы на 3 единицы на разборной модели 
– от 4 инлеев, онлеев и/или коронки на культях 

	Программа 3
	– коронки с нанесенным SR Adoro Thermo Guard

– мостовидные протезы с нанесенным SR Adoro Thermo Guard
	– до 3 инлеев, онлеев и/или коронки на культях


Окончательная полимеризация фронтальной коронки
	
	Прибор
	Время 
	Программа

	Фиксация каждого сегмента
	Quick
	20 сек.
	-

	Полимеризация
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	25 мин.
	3


Регулярно проводить калибровку световой печи с помощью тестового набора Testset L100. Обращайте внимание на рекомендации соответствующей инструкции
Выбрать программу 3 и запустить ее.
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ФРОНТАЛЬНЫЕ КОРОНКИ
ОБРАБОТКА И ПОЛИРОВКА
Обработка
После полимеризации полностью удалить с реставрации гель SR Gel и SR Adoro Thermo Guard под проточной водой или с помощью пароструйного аппарата. Еще теплую реставрацию осторожно снять с гипсовой культи. Если реставрация снимается позже, рекомендуется нагреть гипсовую культю паром. Произвести обработку крестообразной твердосплавной фрезой и алмазным инструментом. Рекомендуется работать с небольшой скоростью (малым количеством оборотов) и оказывая незначительное давление. Полностью обработать реставрацию, чтобы удалить тонкий (примерно 30 µm) ингибированный слой. Края реставрации осторожно истончить, обточить, с аппроксимальной и окклюзионной стороны сформировать контактные пункты.

Затем придать зубу естественную форму, поверхностную структуру с линиями роста и выпукло-вогнутый рельеф.
Предварительная полировка 

Поверхность (выпуклые области) естественной структуры, а также краевые валики обработать резиновыми полирами и силиконовыми дисками, чтобы после окончательной полировки они сильнее блестели.
Окончательная полировка 

Окончательная полировка производится с помощью щеточки с натуральной щетиной, хлопоковыми или кожаными полирами, а также универсальной полировочной пастой. Окончательную полировку следует производить наконечником при низком количестве оборотов, оказывая незначительное давление, не использовать для этих целей полир-мотор.
Для того, чтобы оптимально отполировать сложные поверхности (впадины на небной поверхности), рекомендуется модифицировать щеточку с натуральной щетиной в щеточку в форме звезды, благодаря чему полироваться будут только те области, которые вы хотите. В зависимости от того, какой результат Вы хотите получить, для окончательной полировки Вы можете использовать хлопковый полир – для ослабленного блеска или кожаный полир – для более сильного блеска.

Окончательно отполированные фронтальные коронки SR Adoro 
· При наличии мельчайших шероховатостей на обработанной поверхности может образовываться налет. Поэтому полировку следует проводить очень тщательно.

· Особенно следует обращать внимание на края коронки, аппроксимальные и небные поверхности. 
ПОДГОТОВКА К ФИКСАЦИИ

Безметалловые реставрации SR Adoro либо реставрации SR Adoro / Vectris следует фиксировать только адгезивно.
Для того, чтобы создать химическую связь с фиксирующим композитом, следует осторожно произвести пескоструйную обработку стороны реставрации, обращенной к полости, в лаборатории песком Al2O3 тип 100 при давлении 1 бар. После примерки в кабинете врача и последующей очистки сторону реставрации, обращенную к полости, непосредственно перед адгезивной фиксацией снова сделать шероховатой с помощью финирующего алмаза 25 µm. После этого произвести силанизацию (например, с Monobond S), которая и создаст химическую связь.
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РЕЗУЛЬТАТ
Взвешенное соотношение между светлыми тонами и интенсивными цветами, а также естественная микротрещина в эмали.
Блеск, сходный с блеском живой эмали.
Естественный опаловый эффект для высокоэстетичных реставраций.
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SR Adoro®

КОРОНКИ БОКОВЫХ ЗУБОВ С VECTRIS
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Исходная ситуация
Далее описывается облицовка каркасов Vectris, которые изготавливаются в полном соответствии с инструкцией. Более подробную информацию об изготовлении каркаса Vectris Вы найдете в актуальной инструкции к системе Vectris.
Стекловолокна Vectris Single обрабатываются после адаптации на гипсовой модели. Края укорачиваются до внутреннего края защитного козырька. Каркасы Vectris отлично припасовываются в полости рта. Обязательно соблюдайте требования к минимальной толщине каркаса Vectris для отдельных коронок 
Каркас, выполненный из стекловолокна Vectris Single путем адаптации на гипсовой модели, имеет превосходную припасовку.
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Изоляция культи и частей модели

SR Model Separator нанести в два слоя. Первый слой наносить широкими мазками и следить за тем, чтобы все области культи были покрыты. Особое внимание следует уделять острым краям (границе препарирования). После этого оставить на 3 мин. Спустя 3 мин. нанести второй слой (тонким слоем), перевернуть, чтобы обеспечить отток изолирующего средства от границы препарирования, и оставить на 3 минуты высохнуть. Дополнительно на контактные поверхности модели, которые могут соприкасаться с SR Adoro (включая зубы-антагонисты), нанести SR Model Separator, оставить действовать на короткое время, а излишки сдуть воздухом, не содержащим примесей масла. При использовании дистанционного лака нужно проверить его совместимость с SR Model Separator
Нанести два слоя SR Model Separator и оставить на 3 мин. 

Изолировать контактные поверхности модели, такие, как соседние зубы…

… а также зубы антагонисты
Изолированная культя и рабочая модель
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Кондициционирование увлажняющей жидкостью Vectris Benetzungsliquid

Чтобы обеспечить хорошую связь между Vectris и SR Adoro Liner, следует осторожно провести пескоструйную обработку каркаса Vectris оксидом алюминия Al2O3 тип 100 под давлением 1 бар. Пескоструйная обработка улучшает механическую связь. Благодаря ей поверхность объекта становится шероховатой, а ее площадь значительно увеличивается. После пескоструйной обработки удалить с объекта остатки песка легким постукиванием, не использовать для этих целей воздух или пар. При необходимости можно использовать чистую кисточку. Сразу же после удаления остатков обструивающего средства можно приступать к нанесению увлажняющей жидкости Vectris Benetzungsliquid. Жидкость нанести чистой кисточкой и оставить на 60 сек. Поверхность Vectris не погружать в жидкость Vectris Benetzungsliquid. Излишки сдуть воздухом, не имеющим примесей масла.
Осторожно провести пескоструйную обработку каркаса Vectris оксидом алюминия Al2O3 тип 100 под давлением 1 бар 
После пескоструйной обработки удалить с объекта остатки песка легким постукиванием, нанести чистой кисточкой увлажняющую жидкость Vectris Benetzungsliquid и оставить действовать на 60 сек.
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Нанесение Liner

Желаемое количество пастообразного, готового к использованию Liner извлечь из шприца и с помощью кисточки распределить на блоке для замешивания. Сначала нанести тонкий слой соответствующего Liner на область края. Следить за тем, чтобы все поверхности были хорошо покрыты, поскольку Liner представляет собой важное звено связи с фиксирующим композитом. Слой Liner должен иметь толщину не менее 150 µm и каждый сегмент должен быть зафиксирован в течение 20 секунд с помощью прибора Quick. 
Сначала нанести Liner на область края 
Каркас Vectris покрыть слоем, толщиной не менее 150 µm.

Полимеризация Liner

	
	Прибор
	Время 
	Программа

	Фиксация каждого сегмента
	Quick
	20 сек.
	-

	Полимеризация
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	-
	-


· Всю поверхность каркаса Vectris следует покрыть слоем SR Adoro Liner толщиной не менее 150 µm. Liner наносить до границы препарирования.
· Каркас Vectris с отвержденным SR Adoro Liner не снимать с культи, поскольку Liner может деформироваться или сломаться по краю.
· При необходимости можно повысить транслюцентность Liner 050–500 с помощью Liner clear либо Liner incisal. 
Удаление ингибированного слоя
Создающийся ингибированный слой тщательно удалить с помощью губки (не использовать никаких растворителей), добиваясь, чтобы на поверхности Liner не оставалось никаких остатков. Следить за тем, чтобы Liner имел матовую поблескивающую поверхность. 
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ОБЛИЦОВКА БОКОВЫХ ЗУБОВ
Для того, чтобы создать оптимальную связь между композитом и поверхностью Liner, первый слой нужно хорошо адаптировать (хорошо прижать) и зафиксировать каждый сегмент с помощью прибора Quick в течение 20 секунд. Существует возможность усиления интенсивности цвета в межзубном пространстве и во впадинах на окклюзионной поверхности с помощью красителя Stains orange или оранжевого окклюзионного дентина Occlusal Dentin orange. Различными массами дентина построить небную и буккальную поверхности. Следить за тем, чтобы осталось достаточно места для последующего нанесения масс режущего края и транспа-масс. Выполнить удлинение тела зуба из дентина в область режущего края, используя опаловые эффект-массы Opal Effect Massen (OE1 и OE2), дополнить массами режущего края и транспа-массами и зафиксировать. С окклюзионной стороны формируются краевые валики, а также треугольные утолщения из опаловой эффект-массы Opal Effect 3. Для повышения интенсивности цвета на центральную фиссуру нанести красители Stains, зафиксировать и перекрыть массами режущего края и транспа-массами. Все переходы между слоями скруглить и хорошо адаптировать с помощью моделирующего инструмента SR или кисточкой с искуственной щетиной.
Повысить интенсивность цвета с помощью окклюзионного дентина и красителей Stains, область края дополнить дентином Deep Dentin или дентином…
… и зафиксировать в течение 20 сек. с помощью Quick. Ядро зуба построить из масс дентина,…
… бугры сформировать с использованием более светлых масс дентина и оставить место для последующего наслоения масс режущего края.
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Выполнить удлинение тела зуба из дентина в область режущего края, используя опаловые эффект-массы Opal Effect Massen, а затем дополнить массами режущего края и ...
... транспа-массами. Окклюзионные краевые валики построить, используя опаловую эффект-массу Opal Effect 3, …
... нанести красители Stains на фиссуру, зафиксировать, затем перекрыть массами режущего края и транспа-массами. 
· Во время наслоения непременно следует соблюдать требования к глубине отверждения и максимальной толщине слоя отдельных масс. 

· Если необходимо нанести толстый облицовочный слой, наносить его нужно в несколько слоев и каждый слой фиксировать в течение 20 секунд.
· Красители SR Adoro Stains всегда должны быть перекрыты массами для наслоения (например, массами режущего края, транспа-массами).
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ПОДГОТОВКА К ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
После наслоения все области следует зафиксировать. Затем на всю поверхность облицовки следует нанести не слишком толстый слой геля SR Gel. Удостовериться, что все области им закрыты и зафиксировать вместе с культей на трегере.
ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ
Реставрацию, покрытую гелем SR Gel, зафиксировать на трегере и поставить в правильной позиции в Lumamat 100 или Targis Power Upgrade. При полимеризации непременно следует обращать внимание на следующие пункты:
· Действует общий принцип, чем меньше масса объекта, находящегося в полимеризационной камере, тем более целенаправленно происходит полимеризация 
· 2 программы (P1 и P3) предназначены для безметалловых реставраций и реставраций с металлическим каркасом. 
· Единичные безметалловые реставрации полимеризуются без модели 
· Безметалловые реставрации (мостовидные протезы на 3 единицы) можно полимеризовать на модели. Все съемные части модели (промежуточную часть, соседние зубы) следует снять с рабочей модели. Остаточный вес рабочей модели не должен превышать 400 г (что соответствует большой рабочей модели, включая цоколь Spiltcast).
	Lumamat 100 /

Targis Power Upgrade
	Реставрации с металлическим каркасом
	Безметалловые реставрации

	Программа 1
	
	– мостовидные протезы на 3 единицы на разборной модели 
– от 4 инлеев, онлеев и/или коронки на культях 

	Программа 3
	– коронки с нанесенным SR Adoro Thermo Guard

– мостовидные протезы с нанесенным SR Adoro Thermo Guard
	– до 3 инлеев, онлеев и/или коронки на культях


Окончательная полимеризация коронки бокового зуба
	
	Прибор
	Время 
	Программа

	Фиксация каждого сегмента
	Quick
	20 сек.
	-

	Полимеризация
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	25 мин.
	3


Выбрать и запустить прогамму 3

· Регулярно проводить калибровку полимеризационной печи с помощью тестового набора Testset L 100.
Обращайте внимание на рекомендации соответствующей инструкции. 
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ОБРАБОТКА И ПОЛИРОВКА
Обработка
После полимеризации полностью удалить с реставрации гель SR Gel под проточной водой или с помощью пароструйного аппарата. Еще теплую реставрацию осторожно снять с гипсовой культи. Если реставрация снимается позже, рекомендуется нагреть гипсовую культю паром. Произвести обработку крестообразной твердосплавной фрезой и тонким алмазным инструментом. Рекомендуется работать с небольшой скоростью (малым количеством оборотов) и оказывая незначительное давление. Полностью обработать поверхность реставрации, чтобы удалить тонкий (примерно 30 µm) ингибированный слой. Края реставрации осторожно истончить, обточить, с аппроксимальной и окклюзионной стороны сформировать контактные пункты.

Затем придать зубу естественную форму, поверхностную структуру с линиями роста и выпукло-вогнутый рельеф.
Предварительная полировка 

Поверхность (выпуклые области) естественной структуры, а также краевые валики обработать резиновыми полирами и силиконовыми дисками, чтобы после окончательной полировки они сильнее блестели.
Окончательная полировка 

Окончательная полировка производится с помощью щеточки с натуральной щетиной, хлопоковыми или кожаными полирами, а также универсальной полировочной пастой. Окончательную полировку следует производить наконечником при низком количестве оборотов, оказывая незначительное давление, не использовать для этих целей полир-мотор.
Для того, чтобы оптимально отполировать сложные поверхности (впадины на небной поверхности), рекомендуется модифицировать щеточку с натуральной щетиной в щеточку в форме звезды, благодаря чему полироваться будут только те области, которые вы хотите. В зависимости от того, какой результат Вы хотите получить, для окончательной полировки Вы можете использовать хлопковый полир – для ослабленного блеска или кожаный полир – для более сильного блеска.

Окончательно отполированные коронки боковых зубов SR Adoro 
· При наличии мельчайших шероховатостей на обработанной поверхности может образовываться налет. Поэтому полировку следует проводить очень тщательно.
· Особенно следует обращать внимание на края коронки, аппроксимальные и окклюзионные поверхности

ПОДГОТОВКА К ФИКСАЦИИ

Безметалловые реставрации SR Adoro либо реставрации SR Adoro / Vectris следует фиксировать только адгезивно.
Для того, чтобы создать химическую связь с фиксирующим композитом, следует осторожно произвести пескоструйную обработку стороны реставрации, обращенной к полости, в лаборатории оксидом алюминия Al2O3 тип 100 при давлении 1 бар. После примерки в кабинете врача и последующей очистки сторону реставрации, обращенную к полости, непосредственно перед адгезивной фиксацией снова сделать шероховатой с помощью финирующего алмаза 25 µm. После этого произвести силанизацию (например, с Monobond S), которая и создаст химическую связь.
104
РЕЗУЛЬТАТ
Постоянный блеск, сходный с блеском живой эмали
Цвет, идущий из самой глубины.
Естественный опаловый эффект на краевых валиках.
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ФРОНТАЛЬНЫЕ МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ НА 3 ЕДИНИЦЫ
SR Adoro®

ФРОНТАЛЬНЫЕ МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ НА 3 ЕДИНИЦЫ
С VECTRIS
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ФРОНТАЛЬНЫЕ МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ НА 3 ЕДИНИЦЫ
С VECTRIS

Исходная ситуация
Далее описывается облицовка каркасов Vectris, которые изготавливаются в полном соответствии с инструкцией. Более подробную информацию об изготовлении каркаса Vectris Вы найдете в актуальной инструкции к системе Vectris.
Каркас из Vectris обрабатывается после адаптации на гипсовой модели. Края укорачиваются до внутреннего края защитного козырька. Каркас, выполненный из стекловолокна Vectris Single путем адаптации на гипсовой модели, формируется с выраженными буграми техникой Schlüsseltechnik (Transil) и имеет превосходную припасовку. 
Обязательно соблюдайте требования к толщине соединительной части и к минимальной толщине для опорного зуба Vectris.
Каркас с промежуточной частью Vectris формируется с выраженными буграми.
Изоляция культи и частей модели

SR Model Separator нанести в два слоя. Первый слой наносить широкими мазками и следить за тем, чтобы все поверхности культи были покрыты. Особое внимание следует уделять острым краям (границе препарирования), а также промежуточной части. После этого оставить на 3 мин. Спустя 3 мин. нанести второй слой (тонким слоем), перевернуть, чтобы обеспечить отток изолирующего средства от границы препарирования, и оставить на 3 минуты высохнуть. Дополнительно на контактные поверхности модели, которые могут соприкасаться с SR Adoro (включая зубы-антагонисты), нанести SR Model Separator, оставить действовать на короткое время, а излишки сдуть воздухом, не содержащим примесей масла. При использовании дистанционного лака нужно проверить его совместимость с SR Model Separator.
Первый слой SR Model Separator наносить широкими мазками.
Второй слой SR Model Separator нанести тонким слоем, перевернуть, чтобы обеспечить отток изолирующего средства от границы препарирования, и оставить сохнуть на 3 минуты.
Промежуточную часть и контактные поверхности модели, такие, как зубы антагонисты и соседние зубы, также изолировать
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ФРОНТАЛЬНЫЕ МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ НА 3 ЕДИНИЦЫ
Кондициционирование увлажняющей жидкостью Vectris Benetzungsliquid

Чтобы обеспечить хорошую связь между Vectris и SR Adoro Liner, следует осторожно провести пескоструйную обработку каркаса Vectris оксидом алюминия Al2O3 тип 100 под давлением 1 бар. Пескоструйная обработка улучшает механическую связь. Благодаря ей поверхность объекта становится шероховатой, а ее площадь значительно увеличивается. После пескоструйной обработки удалить с объекта остатки песка легким постукиванием, не использовать для этих целей воздух или пар. При необходимости можно использовать чистую кисточку. Сразу же после удаления остатков обструивающего срества можно приступать к нанесению увлажняющей жидкости Vectris Benetzungsliquid. Жидкость нанести чистой кисточкой и оставить на 60 сек. Поверхность Vectris не погружать в жидкость Vectris Benetzungsliquid. Излишки сдуть воздухом, не имеющим примесей масла.
Осторожно провести пескоструйную обработку каркаса Vectris оксидом алюминия Al2O3 тип 100 под давлением 1 бар 
После пескоструйной обработки удалить с объекта остатки песка легким постукиванием, нанести чистой кисточкой увлажняющую жидкость Vectris Benetzungsliquid и оставить действовать на 60 сек.
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Нанесение Liner 

Способ нанесения Liner на мостовидные протезы Vectris отличается от нанесения на единичные коронки Vectris. Последовательность действий, описанную ниже, следует непременно соблюдать, для того, чтобы исключить деформации и неточности Liner
Рекомендуется следующая последовательность действий:

Шаг 1: нанести Liner только на промежуточную часть (опорный зуб оставить свободным) и зафиксировать.

Шаг 2: изготовить промежуточную часть с использованием масс SR Adoro 

Шаг 3: поместить каркас на разборную модель, адаптировать промежуточную часть на каркасе и зафиксировать.

Шаг 4: нанести Liner на опорный зуб и достроить  край для оптимальной припасовки.
Шаг 1
Желаемое количество пастообразного, готового к использованию Liner извлечь из шприца и с помощью кисточки распределить на блоке для замешивания.

Сначала нанести тонкий слой Liner только на промежуточную часть. Следить за тем, чтобы промежуточная часть – особенно базальная сторона - была хорошо покрыта. Слой Liner должен иметь толщину не менее 150 µm, и каждый сегмент должен быть зафиксирован в течение 20 секунд с помощью прибора Quick. 
Liner нанести на базальную сторону промежуточной части и зафиксировать. 
Шаг 2
Массами для наслоения SR Adoro Schichtmassen (дентин Deep Dentin, мамелоновая, см. стр. 54) подготовить опору промежуточной части на изолированной модели. При моделировке первый слой следует наносить одним куском, чтобы получилась гладкая базальная поверхность.
Подготовить опору для промежуточной части массами для наслоения SR Adoro 
Шаг 3
Vectris осторожно поместить на модель и нажать на подготовленную опору для промежуточной части. vorsichtig auf das Modell aufbringen und in vorbereitete Pontic Auflage eindrücken. Точно смоделировать verdrängte опору промежуточной части по отношению к каркасу и зафиксировать с помощью Quick, каждый сегмент в течение 20 сек. 
Смоделировать промежуточную часть на модели и зафиксировать с помощью Quick, каждый сегмент в течение 20 сек.
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ФРОНТАЛЬНЫЕ МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ НА 3 ЕДИНИЦЫ
Шаг 4
Нанести на опорный зуб каркаса Vectris, а также на границу препарирования SR Adoro Liner. Следить за тем, чтобы края препарирования были хорошо закрыты, поскольку Liner представляет собой важную связь с фиксирующим композитом. Слой Liner должен иметь толщину не менее 150 µm. Зафиксировать с помощью Quick, каждый сегмент в течение 20 сек.
Нанести Liner на опорный зуб каркаса Vectris, а также на границу препарирования, и зафиксировать.
Следить за тем, чтобы края препарирования были хорошо закрыты, и зафиксировать их.
· Всю поверхность каркаса Vectris следует покрыть слоем SR Adoro Liner толщиной не менее 150 µm. Liner наносить до границы препарирования.
· не снимать каркас Vectris с отвержденным SR Adoro Liner с культи, поскольку Liner может деформироваться или сломаться по краю.
· При необходимости можно повысить транслюцентность Liner 050–500 с помощью Liner clear либо Liner incisal. 
Полимеризация Liner

	
	Прибор
	Время 
	Программа

	Фиксация каждого сегмента
	Quick
	20 сек.
	-

	Полимеризация
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	-
	-


Удаление ингибированного слоя
Создающийся ингибированный слой тщательно удалить с помощью губки (не использовать никаких растворителей), добиваясь, чтобы на поверхности Liner не оставалось никаких остатков. Следить за тем, чтобы Liner имел матовую поблескивающую поверхность. 
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ОБЛИЦОВКА ФРОНТАЛЬНОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА
Чтобы создать оптимальную связь между композитом и поверхностью Liner первый слой следует хорошо адаптировать (сильно прижать) и зафиксировать каждый сегмент в течение 20 секунд лампой Quick. Существует возможность увеличить интенсивность цвета в межзубном пространстве и во впадинах на небной поверхности, используя краситель Stains orange или окклюзионный дентин оранжевый Occlusal Dentin orange. 
Построить лабиальную поверхность различными дентиновыми массами. На клыках можно использовать хроматический дентин.
Более светлые области создают опаловой эффект-массой Opal Effect 3 (Пришеечная) и массой Inter Incisal white-blue (масса режущего края бело-голубая). Созданную основу зуба из дентина следует достроить соответствующими транспа-массами, на режущий край нанести опаловые эффект-массы Opal Effect Massen (OE1 и OE2) и зафиксировать. Нанести мамелоны, используя мамелоновую массу или красители Stains, и зафиксировать. После этого реставрация достраивается массами режущего края и транспа-массами техникой step-by-step (шаг за шагом). На небной поверхности создаются валики дентиновыми массами. Небные утолщения нужно слегка перекрыть опаловыми эффект-массами Opal Effect 3 и 4, а затем дополнить массами режущего края и транспа-массами. Все переходы между слоями скруглить и хорошо адаптировать моделирующим инструментом SR или кисточкой с искусственной щетиной.
Область края дополнить дентином Deep Dentin или дентином, в межзубном пространстве и на небной поверхности повысить интенсивность цвета красителями Stains или окклюзионным дентином и зафиксировать. 
Тело зуба из дентина центральных и латеральных зубов строить с помощью дентиновых масс более светлого оттенка и фиксировать. На клыках наслаивать хроматический дентин и фиксировать. 
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ФРОНТАЛЬНЫЕ МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ НА 3 ЕДИНИЦЫ
Продлить зафиксированную основу зуба из дентина опаловыми эффект-массами и транспа-массами в направлении режущего края и нанести мамелоны.

Зафиксированные мамелоны перекрыть массами режущего края и транспа-массами и придать зубу естественную форму. 
Небные утолщения и краевые валики подчеркнуть опаловой эффект-массой Opal Effect 3, а также нанести массы режущего края и зафиксировать. 
· Во время наслоения непременно следует соблюдать требования к глубине отверждения и максимальной толщине слоя отдельных масс. 

· Если необходимо нанести толстый облицовочный слой, наносить его нужно в несколько слоев и каждый слой фиксировать в течение 20 секунд.
· При создании эффектов с помощью красителей SR Adoro Stains во впадинах на небной поверхности красители SR Adoro Stains всегда должны перекрываться массами для наслоения (например, массами режущего края, транспа-массами).
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ПОДГОТОВКА К ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
После наслоения все области следует зафиксировать. С модели следует снять оставшиеся части, такие, как промежуточная часть и соседние зубы. Рабочие культи осторожно выдавить с модели, так, чтобы мостовидный протез оставался на культях Die Arbeitsstümpfe vorsichtig aus dem Modell drücken, sodass die Brücke auf den Stümpfen bleibt. Pontic Auflage снять и базальную поверхность промежуточной части при необходимости продлить и сгладить. Ergänzen und glätten
Затем на всю поверхность облицовки следует нанести не слишком толстый слой геля SR Gel. Удостовериться, что все области им закрыты и зафиксировать реставрацию вместе с рабочей моделью на трегере.
Оставшиеся части модели снять с рабочей модели. Гель SR Gel нанести на реставрацию не слишком толстым слоем.
SR Gel при необходимости сгладить инструментом и поместить реставрацию с рабочей моделью на трегер.
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ФРОНТАЛЬНЫЕ МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ НА 3 ЕДИНИЦЫ
ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ
Реставрацию, покрытую гелем SR Gel, зафиксировать на трегере и поставить в правильной позиции в Lumamat 100 или Targis Power Upgrade. При полимеризации непременно следует обращать внимание на следующие пункты:
· Действует общий принцип: чем меньше масса объекта, находящегося в полимеризационной камере, тем более целенаправленно происходит полимеризация 
· 2 программы (P1 и P3) предназначены для безметалловых реставраций и реставраций с металлическим каркасом. 
· Единичные безметалловые реставрации полимеризуются без модели 
· Безметалловые реставрации (мостовидные протезы на 3 единицы) можно полимеризовать на модели. Все съемные части модели (промежуточную часть, соседние зубы) следует снять с рабочей модели. Остаточный вес рабочей модели не должен превышать 400 г (что соответствует большой рабочей модели, включая цоколь Spiltcast).
	Lumamat 100 /

Targis Power Upgrade
	Реставрации с металлическим каркасом
	Безметалловые реставрации

	Программа 1
	
	– мостовидные протезы на 3 единицы на разборной модели 
– от 4 инлеев, онлеев и/или коронки на культях 

	Программа 3
	– коронки с нанесенным SR Adoro Thermo Guard

– мостовидные протезы с нанесенным SR Adoro Thermo Guard
	– до 3 инлеев, онлеев и/или коронки на культях


Окончательная полимеризация фронтального мостовидного протеза
	
	Прибор
	Время 
	Программа

	Фиксация каждого сегмента
	Quick
	20 сек.
	-

	Полимеризация
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	25 мин.
	3


Программу 1 вызвать и запустить.
- Регулярно проводить калибровку полимеризационной печи с помощью тестового набора Testset L 100.
Обращайте внимание на рекомендации соответствующей инструкции. 
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ОБРАБОТКА И ПОЛИРОВКА
После полимеризации полностью удалить с реставрации гель SR Gel проточной водой или с помощью пароструйного аппарата. Еще теплую реставрацию осторожно снять с гипсовой культи. Если реставрация снимается позже, рекомендуется нагреть гипсовую культю паром. Произвести обработку крестообразной твердосплавной фрезой и тонким алмазным инструментом. Диском осторожно разделить межзубные пространства, чтобы не повредить каркас Vectris. Рекомендуется работать с небольшой скоростью (малым количеством оборотов) и оказывая незначительное давление. Полностью обработать реставрацию, чтобы удалить тонкий (примерно 30 µm) ингибированный слой. Края реставрации осторожно истончить, обточить, с аппроксимальной и окклюзионной стороны сформировать контактные пункты.

Затем придать зубу естественную форму, выпукло-вогнутый рельеф и поверхностную структуру с линиями роста.
Полностью удалить ингибированный слой с помощью твердосплавной фрезы и тонкого алмаза. 
Диском осторожно разделить межзубные пространства, чтобы не повредить каркас Vectris. Придать зубу естественную форму и структуру поверхности, а также обозначить линии роста. 
Предварительная полировка
Поверхность (выпуклые области) естественной структуры, а также краевые валики обработать резиновыми полирами и силиконовыми дисками, чтобы после окончательной полировки они сильнее блестели.
Выполнить предварительную полировку обычными полирами, такими, как резиновые полиры и силиконовые диски. 
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ФРОНТАЛЬНЫЕ МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ НА 3 ЕДИНИЦЫ
Окончательная полировка 

Окончательная полировка производится с помощью щеточки с натуральной щетиной, хлопоковыми или кожаными полирами, а также универсальной полировочной пастой. Окончательную полировку следует производить наконечником при низком количестве оборотов, оказывая незначительное давление, не использовать для этих целей полир-мотор.
Для того, чтобы оптимально отполировать сложные поверхности (впадины на небной поверхности), рекомендуется модифицировать щеточку с натуральной щетиной в щеточку в форме звезды, благодаря чему полироваться будут только те области, которые вы хотите. В зависимости от того, какой результат Вы хотите получить, для окончательной полировки Вы можете использовать хлопковый полир – для ослабленного блеска или кожаный полир – для более сильного блеска.

Окончательно отполированный фронтальный мостовидный протез SR Adoro на каркасе Vectris.
· При наличии мельчайших шероховатостей на обработанной поверхности может образовываться налет. Поэтому полировку следует проводить очень тщательно.

· Особенно следует обращать внимание на края коронки, межзубное пространство, небные поверхности и базальные опорные поверхности
ПОДГОТОВКА К ФИКСАЦИИ

Безметалловые реставрации SR Adoro либо реставрации SR Adoro / Vectris следует фиксировать только адгезивно.
Для того, чтобы создать химическую связь с фиксирующим композитом, следует осторожно произвести пескоструйную обработку стороны реставрации, обращенной к полости, в лаборатории оксидом алюминия Al2O3 тип 100 при давлении 1 бар. После примерки в кабинете врача и последующей очистки сторону реставрации, обращенную к полости, непосредственно перед адгезивной фиксацией снова сделать шероховатой с помощью финирующего алмаза 25 µm. После этого произвести силанизацию (например, с Monobond S), которая и создаст химическую связь.
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РЕЗУЛЬТАТ
Живой цвет, идущий из глубины реставрации, и транслюцентность.
Блеск, сходный с блеском живой эмали, и великолепная эстетика.
Естественная опалесценция.
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МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ НА ИНЛЕЯХ С VECTRIS
SR Adoro®

МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ НА ИНЛЕЯХ НА 3 ЕДИНИЦЫ
С VECTRIS
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МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ НА ИНЛЕЯХ НА 3 ЕДИНИЦЫ
С VECTRIS

Исходная ситуация
Далее описывается облицовка каркасов Vectris, которые изготавливаются в полном соответствии с инструкцией. Более подробную информацию об изготовлении каркаса Vectris Вы найдете в актуальной инструкции к системе Vectris.
Каркас из Vectris обрабатывается после адаптации на гипсовой модели. Определяются размеры опорной части в полости под инлеи. Каркас Vectris формируется с выраженными буграми техникой Schlüsseltechnik (Transil). 
Каркас с промежуточной частью Vectris сформированы с выраженными буграми.
Изоляция полости и частей модели

SR Model Separator нанести в два слоя. Первый слой наносить широкими мазками и следить за тем, чтобы вся полость была хорошо покрыта. Особое внимание следует уделять острым краям (внутренним краям полости), а также промежуточной части. После этого оставить на 3 мин. Спустя 3 мин. нанести второй слой (тонким слоем), перевернуть, чтобы обеспечить отток изолирующего средства от границы препарирования, и оставить на 3 минуты высохнуть. Дополнительно на контактные поверхности модели, которые могут соприкасаться с SR Adoro (включая зубы-антагонисты), нанести SR Model Separator, оставить действовать на короткое время, а излишки сдуть воздухом, не содержащим примесей масла. При использовании дистанционного лака нужно проверить его совместимость с SR Model Separator.
Первым слоем SR Model Separator покрыть полость...

…и нанести на промежуточную часть широкими мазками. Оставить на 3 мин.
Второй слой SR Model Separator нанести тонким слоем, перевернуть, чтобы обеспечить отток изолирующего средства от границы препарирования, и оставить сохнуть.
контактные поверхности модели, такие, как зубы антагонисты, также изолировать
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МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ НА ИНЛЕЯХ С VECTRIS
Кондициционирование увлажняющей жидкостью Vectris Benetzungsliquid

Чтобы обеспечить хорошую связь между Vectris и SR Adoro Liner, следует осторожно провести пескоструйную обработку каркаса Vectris оксидом алюминия Al2O3 тип 100 под давлением 1 бар. Пескоструйная обработка улучшает механическую связь. Благодаря ей поверхность объекта становится шероховатой, а ее площадь значительно увеличивается. После пескоструйной обработки удалить с объекта остатки песка легким постукиванием, не использовать для этих целей воздух или пар. При необходимости можно использовать чистую кисточку. Непосредственно после удаления остатков обструивающего срества можно приступать к нанесению увлажняющей жидкости Vectris Benetzungsliquid. Жидкость нанести чистой кисточкой и оставить на 60 сек. Поверхность Vectris не погружать в жидкость Vectris Benetzungsliquid. Излишки сдуть воздухом, не имеющим примесей масла.
Осторожно провести пескоструйную обработку каркаса Vectris оксидом алюминия Al2O3 тип 100 под давлением 1 бар 
После пескоструйной обработки удалить с объекта остатки песка постукиванием, нанести увлажняющую жидкость Vectris Benetzungsliquid и оставить действовать на 60 сек.
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Нанесение Liner 

Способ нанесения Liner на мостовидные протезы Vectris отличается от нанесения на единичные коронки Vectris. Последовательность действий, описанную ниже, следует непременно соблюдать, для того, чтобы исключить деформации и неточности Liner
Рекомендуется следующая последовательность действий:

Шаг 1: нанести Liner только на промежуточную часть (полости под инлеи оставить свободными) и зафиксировать.

Шаг 2: изготовление промежуточной части с использованием масс SR Adoro 

Шаг 3: поместить каркас на разборную модель, адаптировать промежуточную часть на каркасе и зафиксировать.

Шаг 4: нанести Liner на место налегания инлеев и достроить края полости для оптимальной припасовки.

Шаг 1
Желаемое количество пастообразного, готового к использованию Liner извлечь из шприца и с помощью кисточки распределить на блоке для замешивания.

Сначала нанести тонкий слой Liner только на промежуточную часть. Следить за тем, чтобы промежуточная часть – особенно базальная сторона - была хорошо покрыта. Слой Liner должен иметь толщину не менее 150 µm и каждый сегмент должен быть зафиксирован в течение 20 секунд с помощью Quick. 
Liner нанести на промежуточную часть и зафиксировать. 
Шаг 2
Массами для наслоения SR Adoro Schichtmassen (дентин Deep Dentin, мамелоновая, см. стр. 54) подготовить опору промежуточной части на изолированной модели. При моделировке первый слой следует наносить одним куском, чтобы получилась гладкая базальная поверхность.
Массы SR Adoro нанести на промежуточную часть одним куском...
… и смоделировать.

Шаг 3
Vectris осторожно поместить на модель и нажать на подготовленную опору для промежуточной части. vorsichtig auf das Modell aufbringen und in vorbereitete Pontic Auflage eindrücken. Точно смоделировать verdrängte опору промежуточной части по отношению к каркасу и зафиксировать с помощью лампы Quick, каждый сегмент (с лабиальной и небной стороны) в течение 20 сек. 
Каркас поместить на модель, смоделировать промежуточную часть и зафиксировать лампой Quick, в течение 20 секунд каждый сегмент.
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МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ НА ИНЛЕЯХ С VECTRIS
Шаг 4
Нанести на опору инлеев SR Adoro Liner 050–500. На стенки полости и на область края (там, где живая эмаль сходит на нет) нанести SR Adoro Liner incisal и соединить с опорами инлеев. Следить за тем, чтобы края препарирования, и особенно края «ящика» под инлей, были хорошо закрыты, поскольку Liner представляет собой важную связь с фиксирующим композитом. Слой Liner должен иметь толщину не менее 150 µm. Зафиксировать с помощью лампы Quick, каждый сегмент в течение 20 сек.

Нанести Liner на опору инлеев, стенки полости, а также на границу препарирования и зафиксировать.
Следить за тем, чтобы края препарирования, особенно края «ящика» под инлей, были хорошо закрыты SR Adoro Liner
· Всю поверхность каркаса Vectris следует покрыть слоем SR Adoro Liner с толщиной не менее 150 µm. Liner наносить до границы препарирования.
· не снимать каркас Vectris с отвержденным SR Adoro Liner с культи, поскольку Liner может деформироваться или сломаться по краю.
· При необходимости можно повысить транслюцентность Liner 050–500 с помощью Liner clear либо Liner incisal. 
Полимеризация Liner

	
	Прибор
	Время 
	Программа

	Фиксация каждого сегмента
	Quick
	20 сек.
	-

	Полимеризация
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	-
	-


Удаление ингибированного слоя
Создающийся ингибированный слой тщательно удалить с помощью губки (не использовать никаких растворителей), добиваясь, чтобы на поверхности Liner не оставалось никаких остатков. Следить за тем, чтобы Liner имел матовую поблескивающую поверхность. 

122
ОБЛИЦОВКА МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА НА ИНЛЕЯХ
Чтобы создать оптимальную связь между композитом и поверхностью Liner первый слой следует хорошо адаптировать (сильно прижать) и зафиксировать каждый сегмент в течение 20 секунд лампой Quick. Существует возможность увеличить интенсивность цвета в межзубном пространстве и во впадинах на небной поверхности, используя краситель Stains orange или окклюзионный дентин оранжевый Occlusal Dentin orange. 
Построить промежуточную часть различными дентиновыми массами. Поместить в полость дентиновую массу и следить за тем, чтобы оставалось достаточно места для последующего нанесения массы режущего края и транспа-массы.
Транслюцентность реставрации можно повысить окрашенными транслюцентными пришеечными транспа-массами желтой, хаки или оранжевой (Cervical Transpa yellow, khaki и orange). Дентиновую основу промежуточной части удлинить соответствующей опаловой эффект-массой (OE1 и OE2) в сторону окклюзионной поверхности и зафиксировать. Бугры, краевые валики и треугольные утолщения покрыть опаловыми эффект-массами(OE3 и OE4), а затем достроить массами режущего края и транспа-массами. На жевательной поверхности создать эффекты с помощью красителей SR Adoro Stains и зафиксировать в течение 20 сек. Эффекты перекрыть массами режущего края и транспа-массами, придать жевательной поверхности естественную форму и зафиксировать.
На окклюзионной и межзубной поверхностях усилить интенсивность цвета с помощью красителей Stains или окклюзионного дентина и зафиксировать. Сформировать промежуточную часть из дентина, удлинить в сторону режущего края дентинами более светлых оттенков и зафиксировать.
Более светлые области создают опаловой эффект-массой Opal Effect 3 (Пришеечная) и массой Inter Incisal white-blue (масса режущего края бело-голубая). Созданную основу зуба из дентина следует дополнить соответствующими транспа-массами, на режущий край нанести опаловые эффект-массы Opal Effect Massen (OE1 и OE2) и зафиксировать. Нанести мамелоны, используя мамелоновую массу или красители Stains, и зафиксировать. После этого реставрация достраивается массами режущего края и транспа-массами техникой step-by-step (шаг за шагом). С небной стороны создаются валики дентиновыми массами. Небные утолщения нужно слегка перекрыть опаловыми эффект-массами Opal Effect 3 и 4, а затем дополнить массами режущего края и транспа-массами. Все переходы между слоями скруглить и хорошо адаптировать моделирующим инструментом SR или кисточкой с искусственной щетиной.
Область края дополнить дентином Deep Dentin или дентином, в межзубном пространстве и на небной поверхности повысить интенсивность цвета красителями Stains или окклюзионным дентином и зафиксировать. 

Тело зуба из дентина центральных и латеральных зубов строить с помощью дентиновых масс более светлого оттенка и фиксировать. На клыках наслаивать хроматический дентин и фиксировать. 
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МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ НА ИНЛЕЯХ С VECTRIS
Треугольные утолщения и краевые валики обозначить опаловой эффект-массой Opal Effect 3, придать реставрации различные характерные особенности, используя красители SR Adoro Stains и зафиксировать.
Перекрыть созданные эффекты массой режущего края и транспа-массами и зафиксировать 
Построение буккальную и небной поверхностей зуба закончить нанесением транспа-масс. 
· Во время наслоения непременно следует соблюдать требования к глубине отверждения и максимальной толщине слоя отдельных масс. 

· Если необходимо нанести толстый облицовочный слой, наносить его нужно в несколько слоев и каждый слой фиксировать в течение 20 секунд.
· При создании различных эффектов с использованием красителей SR Adoro Stains во впадинах на небной поверхности красители SR Adoro Stains всегда должны быть перекрыты массами для наслоения (например, массами режущего края, транспа-массами).
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ПОДГОТОВКА К ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
После наслоения все области следует зафиксировать. С модели следует снять оставшиеся части, такие, как промежуточную часть и соседние зубы. Рабочие культи осторожно выдавить с модели, так, чтобы мостовидный протез оставался на культях Die Arbeitsstümpfe vorsichtig aus dem Modell drücken, sodass die Brücke auf den Stümpfen bleibt. Pontic Auflage снять и базальную поверхность промежуточной части при необходимости продлить и сгладить. Ergänzen und glätten
Затем на всю поверхность облицовки следует нанести не слишком толстый слой геля SR Gel. Удостовериться, что все области им закрыты и поместить реставрацию вместе с рабочей моделью на трегер.
Рабочие культи осторожно выдавить с модели и проконтролировать базальную поверхность промежуточной части.
При необходимости нанести массы для наслоения, сгладить, зафиксировать и поместить культи обратно на рабочую модель.

Гель SR Gel нанести на реставрацию не слишком толстым слоем и поместить реставрацию с рабочей моделью на трегер.
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МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ НА ИНЛЕЯХ С VECTRIS
ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ
Реставрацию, покрытую гелем SR Gel, зафиксировать на трегере и поставить в правильной позиции в Lumamat 100 или Targis Power Upgrade. При полимеризации непременно следует обращать внимание на следующие пункты:
· Действует общий принцип, чем меньше масса объекта, находящегося в полимеризационной камере, тем более целенаправленно происходит полимеризация 
· 2 программы (P1 и P3) предназначены для безметалловых реставраций и реставраций с металлическим каркасом. 
· Единичные безметалловые реставрации полимеризуются без модели 
· Безметалловые реставрации (мостовидные протезы на 3 единицы) можно полимеризовать на модели. Все съемные части модели (промежуточную часть, соседние зубы) следует снять с рабочей модели. Остаточный вес рабочей модели не должен превышать 400 г (что соответствует большой рабочей модели, включая цоколь Spiltcast).
	Lumamat 100 /

Targis Power Upgrade
	Реставрации с металлическим каркасом
	Безметалловые реставрации

	Программа 1
	
	– мостовидные протезы на 3 единицы на разборной модели 
– от 4 инлеев, онлеев и/или коронки на культях 

	Программа 3
	– коронки с нанесенным SR Adoro Thermo Guard

– мостовидные протезы с нанесенным SR Adoro Thermo Guard
	– до 3 инлеев, онлеев и/или коронки на культях


Окончательная полимеризация мостовидного протеза на инлеях 

	
	Прибор
	Время 
	Программа

	Фиксация каждого сегмента
	Quick
	20 сек.
	-

	Полимеризация
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	25 мин.
	1


Программу 1 вызвать и запустить
· Регулярно проводить калибровку световой печи с помощью тестового набора Testset L100. 
· Обращайте внимание на рекомендации соответствующей инструкции. 
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ОБРАБОТКА И ПОЛИРОВКА
Обработка

После полимеризации полностью удалить с реставрации гель SR Gel проточной водой или с помощью пароструйного аппарата. Еще теплую реставрацию осторожно снять с гипсовой культи. Если реставрация снимается позже, рекомендуется нагреть гипсовую культю паром. Произвести обработку крестообразной твердосплавной фрезой и тонким алмазным инструментом. Диском осторожно разделить межзубные пространства, чтобы не повредить каркас Vectris. Рекомендуется работать с небольшой скоростью (малым количеством оборотов) и оказывая незначительное давление. Полностью обработать реставрацию, чтобы удалить тонкий (примерно  30 µm) ингибированный слой. Края реставрации осторожно истончить, обточить, с аппроксимальной и окклюзионной стороны сформировать контактные пункты. При необходимости подточить мостовидный протез с базальной стороны и припасовать. 
Затем придать реставрации естественную форму и структуру поверхности. 
Предварительная полировка
Поверхность (выпуклые области) естественной структуры, а также краевые валики обработать резиновыми полирами и силиконовыми дисками, чтобы после окончательной полировки они сильнее блестели.
Окончательная полировка 

Окончательная полировка производится с помощью щеточки с натуральной щетиной, хлопоковыми или кожаными полирами, а также универсальной полировочной пастой. Окончательную полировку следует производить наконечником при низком количестве оборотов, оказывая незначительное давление, не использовать для этих целей полир-мотор.
Для того, чтобы оптимально отполировать заметные поверхности (фиссуры), рекомендуется модифицировать щеточку с натуральной щетиной в щеточку в форме звезды, благодаря чему полироваться будут только те области, которые вы хотите. В зависимости от того, какой результат Вы хотите получить, для окончательной полировки Вы можете использовать хлопковый полир – для ослабленного блеска или кожаный полир – для более сильного блеска.

Окончательно отполированный мостовидный протез на инлеях SR Adoro на каркасе Vectris.
· При наличии мельчайших шероховатостей на обработанной поверхности может образовываться налет. Поэтому полировку следует проводить очень тщательно.

· Особенно следует обращать внимание на края коронки, межзубное пространство, окклюзионные области и базальные опорные поверхности

ПОДГОТОВКА К ФИКСАЦИИ

Безметалловые реставрации SR Adoro либо реставрации SR Adoro / Vectris следует фиксировать только адгезивно.
Для того, чтобы создать химическую связь с фиксирующим композитом, следует осторожно произвести пескоструйную обработку стороны реставрации, обращенной к полости, в лаборатории оксидом алюминия Al2O3 тип 100 при давлении 1 бар. После примерки в кабинете врача и последующей очистки сторону реставрации, обращенную к полости, непосредственно перед адгезивной фиксацией снова сделать шероховатой с помощью финирующего алмаза 25 µm. После этого произвести силанизацию (например, с Monobond S), которая и создаст химическую связь.
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МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ НА ИНЛЕЯХ С VECTRIS
РЕЗУЛЬТАТ
Минимально инвазивная информация с превосходной припасовкой. 
Эффект хамелеона и невидимые края обеспечивают живой внешний вид реставрации. 

Глубокие цвета и транслюцентность.
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ПАРАМЕТРЫ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 
БЕЗМЕТАЛЛОВЫХ РЕСТАВРАЦИЙ
Единичные реставрации на рабочей культе
	
	Прибор
	Время
	Программа

	Зафиксировать Liner 
	Quick
	20 сек.
	-

	Зафиксировать Liner и эффекты 
	Quick
	20 сек.
	-

	Зафиксировать дентин / массу режущего края 
	Quick
	20 сек.
	-

	Окончательная полимеризация дентина / массы режущего края до 3 объектов на рабочей культе
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	25 мин.
	

	Окончательная полимеризация дентина / массы режущего края от 4 объектов на рабочей культе
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	25 мин.
	

	Полимеризация корректировочной массы Add-On
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	11 мин.
	


Мостовидные реставрации на рабочей модели 
	
	Прибор
	Время
	Программа

	Зафиксировать Liner 
	Quick
	20 сек.
	-

	Зафиксировать Liner и эффекты 
	Quick
	20 сек.
	-

	Зафиксировать дентин / массу режущего края 
	Quick
	20 сек.
	-

	Окончательная полимеризация дентина / массы режущего края до 3 объектов на рабочей культе
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	25 мин.
	

	Окончательная полимеризация дентина / массы режущего края от 4 объектов на рабочей культе
	Lumamat 100/

Targis Power

Upgrade
	11 мин.
	


· Регулярно проводить калибровку световой печи с помощью тестового набора Testset L100. Обращайте внимание на рекомендации соответствующей инструкции. 

· При фиксации расстояние между лампой (Quick) и объектом не должно превышать 2 см.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
SR Adoro®

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОРРЕКТУРЫ

Дополнительные корректуры после окончательной полимеризации в лаборатории. 
Если требуется провести дополнительные корректуры (после 25 мин. полимеризации), то у вас есть 2 возможности
Вариант A

Дополнительные корректуры с корректировочной массой SR Adoro Add-On
1. Поверхности, которые следует откорректировать, обточить твердосплавной фрезой или провести тщательную пескоструйную обработку оксидом алюминия тип 100 при давлении 2 бара. Пескоструйная обработка улучшает механическую связь. Благодаря ей поверхность объекта становится шероховатой и значительно увеличивается. 

2. После пескоструйной обработки удалить остатки песка воздухом, не содержащим примесей масел.

3. На поверхность, прошедшую пескоструйную обработку, не наносить жидкость Connector или Bonding Liquids.
4. Непосредственно после пескоструйной обработки произвести необходимые корректировки корректировочной массой SR Adoro Add-On Masse. Массу наносить с избытком и зафиксировать лампой Quick, каждый сегмент в течение 20 секунд.

5. Облицовку полностью покрыть гелем SR Gel
6. Реставрацию поместить на трегер

7. Провести полимеризацию в Lumamat 100 или Targis Power Upgrade с программой 2 (11 минут).
8. После полимеризации гель SR Gel удалить под проточной водой

9. Обработка и полировка производится, как было описано ранее

Вариант Б
Дополнительные корректуры с дентином и массой режущего края
1. Поверхности, которые следует откорректировать, обточить твердосплавной фрезой или провести тщательную пескоструйную обработку оксидом алюминия тип 100 при давлении 2 бара. Пескоструйная обработка улучшает механическую связь. Благодаря ей поверхность объекта становится шероховатой и значительно увеличивается. 
2. После пескоструйной обработки удалить остатки песка воздухом, не содержащим примесей масел.

3. . На поверхность, прошедшую пескоструйную обработку, не наносить жидкость Connector или Bonding Liquids
4. Непосредственно после пескоструйной обработки произвести необходимые корректировки дентином или массой режущего края SR Adoro. Массы наносить с избытком и фиксировать лампой Quick, каждый сегмент в течение 20 секунд

5. Облицовку полностью покрыть гелем SR Gel, а открытые металлические части – SR Adoro Thermo Guard
6. Реставрацию поместить на трегер

7. Провести окончательную полимеризацию в Lumamat 100 или Targis Power Upgrade с программой 3 (Р 3, 25 минут).
8. После полимеризации гель SR Gel и SR Adoro Thermo Guard удалить под проточной водой

9. Обработка и полировка производится, как было описано ранее
· Корректировочной массой SR Adoro Add-On производить только небольшие корректировки, такие, как Pontic-Auflagen и контактные пункты.

· Корректирвочную массу SR Adoro Add-On не использовать для покрытия целых поверхностей.

· Всегда помнить о коротком рабочем времени корретировочной массы SR Adoro Add-On.

Дополнительные корректуры, производимые в кабинете врача-стоматолога 
Если необходимо произвести дополнительные корректуры, это можно сделать с помощью пломбировочного композита с микронаполнителем семейства Heliomolar®. Пломбировочные композиты со стеклонаполнителем не могут использоваться для дополнительных корректур. 

Корректуры с Heliomolar

· Поверхность, которую необходимо откорректировать, обточить финирующим алмазом (80–100 µm) и тщательно почистить без воды.
· Непосредственно после очистки нанести Heliobond и раздуть до образования тонкого слоя

· Затем нанести Heliomolar и полимеризовать полимеризационной лампой (например, Astralis®).

· Отсутствующие поверхности достроить материалом Heliomolar, которые наносят с избытком, и полимеризовать с помощью полимеризационной лампы (например, Astralis)
· После полимеризации излишки материала обработать подходящими финирами

· Полировку производить с Astropol®. Соблюдать определенную последовательность шагов при полировке, чтобы достичь действительно гладкой поверхности и блеска.

· Соблюдайте рекомендации соответствующей инструкции для Heliomolar.

· Чистящие пасты, которые используются для гигиены рта, не могут использоваться на реставрациях SR Adoro, поскольку они могут сделать поверхность реставрации шероховатой, что приведет к потере блеска.  
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ТАБЛИЦА КОМБИНИРОВАНИЯ МАСС

Цвета Chromascop
· Пришеечные массы, как правило, находят применение только с наслоениями SR Vivodent PE. При классическом наслоении Chromascop нанесение пришеечных масс не требуется.

· Информацию о соответствии материала с зубами протеза вы найдете на странице 67/68
· При цвете зуба 110/01 следует использовать в качестве пришеечной массы дентин Deep Dentin 420.
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	Intensiv Opaquer
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	Violet
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	Deep Dentin
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	Schneide
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	Transpa

Транспа-масса
	Clear
прозрачный

	Add-On

Корректировочная масса
	Neutral
нейтральный
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Цвета A–D 
· При использовании цветов D2 и D3 цветовой шкалы A–D рекомендуется для стабилизации цвета подкладывать в пришеечной области дентина небольшое количество дентина Deep Dentin соответствующего цветам зубов. 
· При использовании зубов цветов B1 и C1 в качестве пришеечной массы применять дентин Deep Dentin D2 или Deep Dentin C1

	Цветовая группа
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(режущего края)

	Opaquer
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Независимо от цветовой системы

	SR Adoro Impulse Kit
Набор импульс-масс
	
	
	

	Occlusal Dentin

Окклюзионный дентин
	orange

оранжевый
	brown

коричневый
	
	

	Mamelon
Мамелоновая масса
	light

светлый
	salmon

розовый
	yellow-orange

желто-оранжевый
	

	Opal Effect опаловая эффект-масса

	
	
	
	

	Incisal Edge
инцизальная
(режущего края)
	Incisal Edge
	
	
	

	Transparent
Транспарентная масса
	blue

синий
	brown-grey

коричнево-серый
	orange-grey

оранжево-серый
	

	Special Incisal специальная инцизальная
	Yellow
желтый
	grey

серый
	
	

	Inter Incisal


	white-blue

бело-голубой
	
	
	

	Cervical Transpa
Пришеечная транспа-масса

	Yellow
желтый
	orange-pink
оранжево-розовый
	Khaki
хаки
	orange

оранжевый
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Независимо от цветовой системы

	SR Adoro Gingiva Kit
Набор десневых масс
	
	
	
	

	Gingiva Opaquer

Десневой опакер
	pink

розовый
	
	
	

	Gingiva

Десневая масса
	
	
	
	

	Intensiv Gingiva
Интенсивная десневая масса
	
	
	
	


	SR Adoro Stains Kit

Набор красителей
	
	
	
	

	Stains


	clear

прозрачный
	
	
	
	
	

	
	White
белый
	crackliner
	Yellow
желтый
	Orange
оранжевый

	Red
красный
	Olive
оливковый


	
	Khaki
хаки
	marron
	Mahogany
махогон
	Blue
синий
	Grey
серый
	Black
черный
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