Инструкция

IPS InLine®

Новая лейцитная металлокерамика
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IPS InLine®

Многообразие различных металлокерамических масс ставит сегодня перед нами задачу создать такую керамику, которая отличалась бы прежде всего простотой в использовании, поскольку в настоящее время зубной техник хочет иметь керамическую массу, которая была бы оптимальна в использовании, а самое главное – эффективна и экономически выгодна.

Ответ на такой запрос очевиден: IPS InLine – простая в использовании, быстрая в обработке и эстетичная лейцитная металлокерамика. 

Приобретенный опыт последних лет фирма Ivoclar Vivadent использовала именно для упрощения процесса обработки керамики. Ориентируясь на современное положение на рынке, мы обратили особое внимание на распределение величины зерен, а также на сам процесс изготовления изделий из керамики. Эти исследования создали основу выдающихся свойств металлокерамики IPS InLine.

IPS InLine
Новое слово в стоматологии

ПРОСТО в выборе цвета

Цветовая концепция IPS InLine делает возможным абсолютно простое нанесение опакера, слоев дентина и массы режущего края. 

С этой новейшей металлокерамикой Вы получаете цвета, точно соответствующие цветовой шкале в самых мельчайших нюансах.

БЫСТРО в достижении желаемого результата

Благодаря оптимальным свойствам обжига Вам удается изготовить реставрацию за один-два обжига. IPS InLine оптимально спекается, при этом отпадает необходимость в проведении дополнительных корректировочных обжигов.

КРАСИВО по самым строгим эстетическим канонам
Реставрации из керамики IPS InLine имеют превосходный внешний вид. Для создания различных специальных эффектов, таких, как опаловость, транслюцентность и цветовые нюансы, в Вашем распоряжении находятся различные дополнительные массы.

Керамика IPS InLine -

это лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAlSi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую устойчивость. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его.

Показания

Реставрации с металлическим каркасом

· металлокерамические покрытия

Реставрации без металлического каркаса
· материал IPS InLine обладает необходимыми физическими свойствами (стандарт ISO) для виниров на огнеупорной культе. 
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Совместимость со сплавами

Принципиально IPS InLine подходит для сплавов, имеющих коффициент температурного расширения (КТР) от 13.8 до 15.0 x 10-6 x K-1 при 25–500°C. При соблюдении необходимого дизайна каркаса с металлическими гирляндами (как описано на  стр. 18-22), а также толщины керамики макс. 1,5 мм, эти сплавы могут обрабатываться в печи Programat® при условии нормального охлаждения. 

	Сплавы с высоким содержанием золота
	Сплавы с высоким содержанием золота
	Цвет
	КТР

25–500°C
	Примечания

	
	Brite Gold
	темно-желтый 
	14.8
	*

	
	Brite Gold XH 
	темно-желтый
	14.4
	*

	
	Golden Ceramic 
	темно-желтый
	14.6
	*

	
	Aquarius Hard 
	темно-желтый
	14.5
	*

	
	Aquarius 
	темно-желтый
	14.6
	*

	
	Aquarius HPF
	темно-желтый
	14.3
	*

	
	IPS d.SIGN 98 
	темно-желтый
	14.3
	*

	
	Y 
	желтый
	14.6
	

	
	Aquarius XH 
	желтый
	14.1
	

	
	Y-2 
	желтый
	15.0
	*

	
	Sagittarius 
	белый
	14.0
	

	
	Y Lite 
	желтый
	13.9
	

	
	Y-1 
	желтый
	14.8
	*

	
	IPS d.SIGN 96 
	темно-желтый
	14.3
	

	Сплавы с сокращенным содержанием золота
	Сплавы с сокращенным содержанием золота
	
	
	

	
	IPS d.SIGN 91 
	белый
	14.2
	

	
	W 
	белый
	14.2
	

	
	W-5 
	белый
	14.0
	

	
	Lodestar 
	белый
	14.1
	

	
	W-3 
	белый
	13.9
	

	
	W-2 
	белый
	14.2
	

	Сплавы на основе палладия
	Сплавы на основе палладия
	
	
	

	
	Spartan Plus 
	белый
	14.3
	

	
	IPS d.SIGN 84 
	белый
	13.8
	

	
	IPS d.SIGN 67 
	белый
	13.9
	

	
	IPS d.SIGN 59 
	белый
	14.5
	*

	
	IPS d.SIGN 53 
	белый
	14.8
	**

	
	W-1 
	белый
	15.2
	*

	
	Capricorn 15 
	белый
	14.3
	

	Сплавы на основе никеля или кобальта
	Сплавы на основе никеля или кобальта
	
	
	

	
	Lite Cast 
	белый
	13.9
	

	
	Pisces Plus 
	белый
	14.1
	

	
	4all 
	белый
	13.8
	

	
	IPS d.SIGN 15 
	белый
	13.9
	

	
	IPS d.SIGN 30 
	белый
	14.5
	**

	Имплант
	Импланты
	
	
	

	
	IS-85 
	белый
	13.9
	

	
	IS-64 
	белый
	14.8
	**


В зависимости от специфики страны предложение сплавов может варьироваться.

* Важно
· если эти минимальные требования не могут быть соблюдены, в зависимости от типа сплава необходимо проводить медленное охлаждение до *800°C, либо соответственно до ** 700°C при всех основных и глазуровочных обжигах. 

· Если толщина слоев керамики составляет 1,5-2,5 мм, а также при изготовлении объемных реставраций (например, работы на имплантантах) в сочетании с золотосодержащими, а также неблагородными сплавами должно проводиться медленное охлаждение до 800°C, либо соответственно до **700°C. Это также касается паянных реставраций. 

Противопоказания

· При известной аллергии на компоненты керамики от ее использования следует отказаться. 

Важные ограничения по работе

· Комбинирование с любыми другими дентальными керамическими массами. 

Меры предосторожности

· следует избегать вдыхания пыли при абразивной обработке керамики. Использовать отсасывающее устройство и защитную маску. 
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СОСТАВ
Материалы IPS InLine и жидкости состоят из следующих компонентов:

– IPS InLine Керамические массы

40–65 % (по объему) SiO2
А также содержатся: Al2O3, B2O3, BaO, CaO, CeO2, K2O, MgO, Na2O, P2O5, SnO2, TiO2, ZrO2 и пигменты

– IPS InLine пастообразный опакер, красители Shade, красители Stains и глазури состоят из керамических масс и 25–40 % гликоля

– жидкости IPS InLine Build-Up Liquids L и P

Состав: вода, гликоль и хлорид
– жидкость IPS InLine Margin Build-Up Liquid

Состав: вода и дериват целлюлозы
– жидкости IPS InLine глазурь и Stains 

Состав: бутандиол

– IPS Model Sealer

Состав: этилацетат, размягчитель и нитроцеллюлоза
– жидкость IPS Ceramic Separating Liquid

Состав: парафиновое масло

– IPS Margin Sealer

Состав: воск, растворенный в гексане
Меры предосторожности 
· бутандиол оказывает раздражающее действие, избегать контакта с ним. Пары не вдыхать

· Этилацетат является легковоспламеняющимся. Держать вдали от источников тепла. Пары не вдыхать.

· Гексан является легковоспламеняющимся и вредным для здоровья веществом. Избегать контакта с кожей и глазами. Пары не вдыхать. Держать вдали от источников тепла. 
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IPS InLine® и цвета
Шкала Chromascop является цветовым стандартом для продуктов фирмы Ivoclar Vivadent. Благодаря логичному построению отдельных цветов шкала Chromascop помогает точно и эффективно определить цвет. 20 цветов разделены на 5 наглядных вынимающихся цветовых групп. После определения основного тона можно приступать к определению цвета в пределах конкретной цветовой группы. 

Следующие продукты Ivoclar Vivadent окрашены в соответствии с цветовой шкалой Chromascop:

· IPS d.SIGN®

· IPS Empress®

· IPS Empress® 2

· IPS Eris for E2

· SR Adoro®

· SR Ivocron®

· Линии зубов SR Antaris®/SR Postaris® 

· Пломбировочные материалы Tetric® Ceram 

IPS InLine Расцветки
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IPS InLine® – 

Наборы/Описание материала

Для того, чтобы облегчить Вам освоение системы продуктов, мы включили во все основные наборы IPS InLine – базовый набор Basic Kit, набор плечевых масс IPS InLine Margin Kit и набор опаковых дентинов IPS InLine Deep Dentin Kit только ходовые цвета. Таким образом, Вам будет очень легко воссоздать наиболее часто встречающиеся основные тона зубов. Все остальные цвета могут быть дозаказаны в дополнительных упаковках refills.

A–D цвета


A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Содержатся в следующих наборах: Basic, Margin, Deep Dentin 
можно дозаказать как Refill
Chromascop110 120 130 140 210 220 230 240 310 320 330 340410 420 430 440 510 520 530 540

Содержатся в следующих наборах: Basic, Margin, Deep Dentin 
можно дозаказать как Refill
Ультрасветлый цвет Bleach

010 020 030 040

	IPS InLine®

	A-D
	
	Basic Kit/ Базовый набор


	Пастообразный опакер, интенсивный пастообразный опакер, дентиновые, инцизальные, корректировочные и глазуровочные массы, а также все необходимые жидкости и цветовые шкалы для ходовых цветов A–D.

	
	
	Deep Dentin Kit/ Набор опаковых дентинов
	Массы Deep Dentin в восьми ходовых цветах A–D можно наносить тонкими слоями, чтобы сделать цвет более интенсивным. 

	
	
	Margin Kit/ Набор плечевых масс
	Плечевые массы в восьми ходовых цветах A–D и 4 интенсивных массы для создания эффектов. 1 плечевая корректировочная масса Margin Add-On для окончательной корректировки плеча.

	
	
	Trial Kit/ Стартовый набор 
	Стартовый набор для того, чтобы попробовать массу

	
	
	
	

	Chromascop 
	
	Basic Kit/ Базовый набор

	Пастообразный опакер, интенсивный пастообразный опакер, дентиновые, инцизальные, корректировочные и глазуровочные массы, а также все необходимые жидкости и цветовые шкалы для ходовых цветов Chromascop.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Deep Dentin Kit/ Набор опаковых дентинов
	Массы Deep Dentin в десяти ходовых цветах Chromascop можно наносить тонкими слоями, чтобы сделать цвет более интенсивным.

	
	
	Margin Kit/ Набор плечевых масс
	Плечевые массы в десяти ходовых цветах Chromascop и 4 интенсивных массы для создания эффектов. 1 плечевая корректировочная масса Margin Add-On для окончательной корректировки плеча.

	
	
	Bleach Kit/ Набор ультрасветлых цветов Bleach
	Ультрасветлые цвета позволяют реставрации оптимально вписаться в полость рта, если пациент отбеливал зубы. 2 опакера, 4 дентина, 1 транспа-масса режущего края, 2 Deep Dentin и 2 плечевых массы.

	
	
	Trial Kit/ Стартовый набор
	Стартовый набор для того, чтобы попробовать массу

	
	
	
	

	Не зависимо от цветовой шкалы
	
	Impulse Kit / Набор импульсных масс
	11 готовых к использованию импульсных масс в т.ч. мамелоновые и опаловые массы, упрощают создание естественных эффектов. 

	
	
	Shade/Stains Kit Набор красителей
	7 пастообразных красителя для дентина для последующей корректировки цвета реставраций IPS InLine. 14 пастообразных интенсивных красителя для воссоздания натуральных эффектов на керамической поверхности.

	
	
	Gingiva Kit /Набор десневых масс
	5 базовых цветов покрывают широкий спектр цветов живой десны, которые используются индивидуально в сочетании с 4-мя интенсивными десневыми массами, в зависимости от клинической ситуации.
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IPS InLine Basic Kit A–D / Базовый набор A–D
(Арт.№ 591551)

Форма поставки

IPS InLine Basic Kit A–D

· 8 IPS InLine опакеров по 3 г;

Цвета: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D3

· 4 IPS InLine интенсивных опакера по 3 г;

Цвета: белый, фиолетовый, коричневый, инцизальный

· 8 IPS InLine дентинов по 20 г;

Цвета: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D3

· 1 IPS InLine цервикальный дентин, 20 г; цвет: D2/D3

· 3 IPS InLine Transpa Incisal по 20 г;

Оттенки: TI1, TI2, TI3

· 1 IPS InLine Transpa, 20 г; Цвет: прозрачный
· 1 IPS InLine глазурь, 3 г
· 1 IPS InLine Add-On, 20г
· 1 IPS InLine Opaquer Liquid / жидкость для опакера, 15 мл
· 1 IPS InLine Build-Up Liquid L, 60 мл

· 1 IPS InLine Build-Up Liquid P, 60 мл

· 1 IPS InLine Glaze and Stains Liquid/ жидкость для опакера, 15 мл

· 1 IPS Model Sealer, 50 мл

· 1 IPS Ceramic Separating Liquid с щеточкой (брашем), 15 мл

· 1 IPS InLine цветовая шкала для опакеров A–D
· 1 IPS InLine цветовая шкала для дентинов A–D
· 1 IPS InLine цветовая шкала для масс режущего края A–D
A–D

IPS InLine Deep Dentin Kit A–D

(Арт. № 593158)

Форма поставки

IPS InLine Deep Dentin Kit A–D

· 8 IPS InLine Deep Dentin по 20 г;

Цвета: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D2/D3

· 1 IPS InLine Цветовая шкала Deep Dentin A–D
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IPS InLine Margin Kit A–D / Набор плечевых масс A–D

(Арт. № 593157)

Форма поставки

IPS InLine Margin Kit A–D

· 8 IPS InLine плечевых масс по 20 г;

Цвета: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D2/D3

· 4 IPS InLine интенсивных плечевых массы по 20 г;

Цвета: желтый, оранжевый, оранжево-розовый, опаковый

· 1 IPS InLine плечевая корректировочная масса Margin Add-On, 20 г

· 1 IPS InLine Margin Build-Up Liquid, 60 мл

· 1 IPS InLine Margin Sealer Liquid, 20 мл

· 1 IPS InLine Ceramic Separating Liquid с щеточкой (брашем), 15 мл

· 1 IPS InLine цветовая шкала плечевых масс A–D
IPS InLine Trial Kit A–D A3 / Стартовый набор A–D A3

(Арт. № 593154)

Форма поставки

IPS InLine Trial Kit A–D

· 1 IPS InLine опакер, 3 г; цвет A3

· 1 IPS InLine дентин, 5 г; цвет: A3

· 1 IPS InLine Transpa Incisal, 5 г; TI2

· 1 IPS InLine Transpa, 5 г; цвет: прозрачный
· 1 IPS InLine Deep Dentin, 5 г; цвет A3

· 1 IPS InLine окклюзионный дентин, 5 г; цвет: оранжевый

· 1 IPS InLine плечевая масса, 5 г; цвет A3

· 1 IPS InLine Mamelon, 5 г; цвет: светлый
· 2 IPS InLine Opal Effect по 5 г; цвета: 1, 3

· 1 IPS InLine Shade, 3 г; цвет: 2

· 1 IPS InLine глазурь, 3 г

· 1 IPS InLine Build-Up Liquid P, 5 мл

· 1 IPS InLine Glaze and Stains Liquid, 5 мл

· 1 IPS InLine Margin Build-Up Liquid, 5 мл

· 1 IPS InLine цветовая шкала Trial Kit A–D A3

IPS InLine Trial Kit A–D A1

(Art. Nr. 594079)

Форма поставки

IPS InLine Trial Kit A–D

· 1 IPS InLine опакер, 3 г; Цвет A1

· 1 IPS InLine дентин, 5 г; Цвет: A1

· 1 IPS InLine Transpa Incisal, 5 г; TI1

· 1 IPS InLine Transpa, 5 г; Цвет: прозрачный
· 1 IPS InLine Deep Dentin, 5 г; Цвет A1

· 1 IPS InLine Occlusal Dentin, 5 г; Цвет: оранжевый
· 1 IPS InLine Margin, 5 г; Цвет A1

· 1 IPS InLine Mamelon, 5 г; Цвет: светлый
· 2 IPS InLine Opal Effect по 5 г; Цвета: 1, 3

· 1 IPS InLine Shade, 3 г; Цвет: 1

· 1 IPS InLine глазурь, 3 г

· 1 IPS InLine Build-Up Liquid P, 5 мл

· 1 IPS InLine Glaze and Stains Liquid, 5 мл

· 1 IPS InLine Margin Build-Up Liquid, 5 мл

· 1 IPS InLine цветовая шкала Trial Kit A–D A1
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Chromascop

IPS InLine Basic Kit Chromascop

(Art. Nr. 593303)

Форма поставки

IPS InLine Basic Kit Chromascop

· 10 IPS InLine опакеров по 3 г

Цвета: 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510

· 4 IPS InLine интенсивных опакера по 3 г;

Цвета: белый, фиолетовый, коричневый, инцизальный

· 10 IPS InLine дентины по 20 г;

Цвета: 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510

· 3 IPS InLine Incisal по 20 г; Оттенки I1, I2, I3

· 1 IPS InLine Transpa, 20 г; Цвет: прозрачный
· 1 IPS InLine глазурь, 3 г
· 1 IPS InLine корректировочная масса Add-On, 20 г

· 1 IPS InLine Opaquer Liquid, 15 мл

· 1 IPS InLine Build-Up Liquid L, 60 мл

· 1 IPS InLine Build-Up Liquid P, 60 мл

· 1 IPS InLine Glaze and Stains Liquid, 15 мл

· 1 IPS Model Sealer, 50 мл

· 1 IPS Ceramic Separating Liquid with Brush, 15 мл

· 1 IPS InLine цветовая шкала опакеров

· 1 IPS InLine цветовая шкала дентинов

· 1 IPS InLine цветовая шкала масс режущего края

· 1 Chromascop цветовая шкала

IPS InLine Deep Dentin Kit Chromascop

(Арт.№ 593005)

Форма поставки

IPS InLine Deep Dentin Kit Chromascop

· 10 IPS InLine Deep Dentin по 20 г;

Цвета: 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510

· 1 IPS InLine цветовая шкала Deep Dentin
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IPS InLine Margin Kit Chromascop

(Арт.№ 593004)

Форма поставки

IPS InLine Margin Kit Chromascop

· 10 IPS InLine плечевых масс по 20 г;

Цвета: 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510

· 4 IPS InLine интенсивных плечевых массы по 20 г;

Цвета: желтый, оранжевый, оранжево-розовый, опаковый

· 1 IPS InLine плечевая корректировочная масса Margin Add-On, 20 г

· 1 IPS InLine Margin Build-Up Liquid, 60 мл

· 1 IPS Margin Sealer, 20 мл

· 1 IPS Ceramic Separating Liquid с щеточкой, 15 мл

· 1 IPS InLine цветовая шкала плечевых масс

IPS InLine Bleach Kit Chromascop
Ультрасветлые цвета

(Art. Nr. 593006)

Форма поставки

IPS InLine Bleach Kit Chromascop

· 2 IPS InLine опакеры по 3 г; цвета: 010/020, 030/040

· 4 IPS InLine дентин по 20 г; цвета: 010, 020, 030, 040

· 1 IPS InLine Transpa Incisal, 20 г; цвет: TI1

· 2 IPS InLine Deep Dentin по 20 г; цвета: 010/020, 030/040

· 2 IPS InLine Margin по 20 г; цвета: 010/020, 030/040

· 1 IPS InLine цветовая шкала ультрасветлых цветов Bleach
IPS InLine Trial Kit Chromascop 210

(Арт. № 593001)

Форма поставки

IPS InLine Trial Kit Chromascop

· 1 IPS InLine опакер, 3 г; цвет: 210

· 1 IPS InLine Dentin, 5 г; Цвет: 210

· 1 IPS InLine Incisal, 5 г; I2

· 1 IPS InLine Transpa, 5 г; Цвет: прозрачный

· 1 IPS InLine Deep Dentin, 5 г; Цвет: 210

· 1 IPS InLine Occlusal Dentin, 5 г; Цвет: оранжевый

· 1 IPS InLine Margin, 5 г; Цвет: 210

· 1 IPS InLine Mamelon, 5 г; Цвет: светлый
· 2 IPS InLine Opal Effect по 5 г; цвета: 1, 3

· 1 IPS InLine Shade, 3 г; цвет 2

· 1 IPS InLine глазурь, 3 г

· 1 IPS InLine Build-Up Liquid P, 5 мл

· 1 IPS InLine Glaze and Stains Liquid, 5 мл

· 1 IPS InLine Margin Build-Up Liquid, 5 мл

· 1 IPS InLine цветовая шкала Trial Kit
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Наборы масс, не зависящих от цветовой системы

IPS InLine Impulse Kit

(Арт.№ 593269)

Форма поставки

IPS InLine Impulse Kit

· 2 IPS InLine Occlusal Dentin по 20 г; цвета: оранжевый, коричневый

· 1 IPS InLine Cervical Incisal, 20 г; цвет: оранжевый

· 1 IPS InLine Mamelon, 20 г; цвет: светлый

· 6 IPS InLine Opal Effect по 20 г; цвета: 1, 2, 3, 4, 5, фиолетовый

· 1 IPS InLine Transpa, 20 г; цвет: синий
· 1 IPS InLine цветовая шкала импульсных масс Impulse
IPS InLine Shade / Stains Kit Набор красителей
(Арт.№ 593299)

Форма поставки

IPS InLine Shade / Stains Kit

· 7 IPS InLine Shade по 3 г; цвета: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

· 14 IPS InLine Stains по 1 г; цвета: белый, махогон, хаки, оранжевый, серый, ванильный, crackliner, оливковый, желтый, черный, maroon, базовый синий, базовый красный, базовый желтый
· 1 IPS InLine глазурь, 3 г

· 1 IPS InLine Glaze and Stains Liquid, 15 мл

IPS InLine Gingiva Kit

(Арт.№ 593286)

Форма поставки

IPS InLine Gingiva Kit

· 1 IPS InLine десневой опакер, 3 г; цвет: розовый

· 5 IPS InLine десневые массы по 20 г; цвет: 1, 2, 3, 4, 5

· 4 IPS InLine интенсивные десневые массы по 20 г; цвета: 1, 2, 3, 4

· 1 IPS InLine цветовая шкала десневых масс
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3 г

Арт. №
Наименование 
Цвет

593160 IPS InLine Opaquer A–D, 3 г A1

593161 IPS InLine Opaquer A–D, 3 г A2

593162 IPS InLine Opaquer A–D, 3 г A3

593163 IPS InLine Opaquer A–D, 3 г A3.5

593164 IPS InLine Opaquer A–D, 3 г A4

593165 IPS InLine Opaquer A–D, 3 г B1

593166 IPS InLine Opaquer A–D, 3 г B2

593167 IPS InLine Opaquer A–D, 3 г B3

593168 IPS InLine Opaquer A–D, 3 г B4

593169 IPS InLine Opaquer A–D, 3 г C1

593170 IPS InLine Opaquer A–D, 3 г C2

593171 IPS InLine Opaquer A–D, 3 г C3

593172 IPS InLine Opaquer A–D, 3 г C4

593173 IPS InLine Opaquer A–D, 3 г D2

593174 IPS InLine Opaquer A–D, 3 г D3

593175 IPS InLine Opaquer A–D, 3 г D4

9 г

593177 IPS InLine Opaquer A–D, 9 г A1

593178 IPS InLine Opaquer A–D, 9 г A2

593179 IPS InLine Opaquer A–D, 9 г A3

593180 IPS InLine Opaquer A–D, 9 г A3.5

593181 IPS InLine Opaquer A–D, 9 г A4

593182 IPS InLine Opaquer A–D, 9 г B1

593183 IPS InLine Opaquer A–D, 9 г B2

593184 IPS InLine Opaquer A–D, 9 г B3

593185 IPS InLine Opaquer A–D, 9 г B4

593186 IPS InLine Opaquer A–D, 9 г C1

593187 IPS InLine Opaquer A–D, 9 г C2

593188 IPS InLine Opaquer A–D, 9 г C3

593189 IPS InLine Opaquer A–D, 9 г C4

593190 IPS InLine Opaquer A–D, 9 г D2

593191 IPS InLine Opaquer A–D, 9 г D3

593192 IPS InLine Opaquer A–D, 9 г D4

IPS InLine Dentin A–D

20 г

Арт. №
Наименование 
Цвет

593226 IPS InLine Dentin A–D, 20 г A1

593227 IPS InLine Dentin A–D, 20 г A2

593228 IPS InLine Dentin A–D, 20 г A3

593229 IPS InLine Dentin A–D, 20 г A3.5

593230 IPS InLine Dentin A–D, 20 г A4

593231 IPS InLine Dentin A–D, 20 г B1

593232 IPS InLine Dentin A–D, 20 г B2

593233 IPS InLine Dentin A–D, 20 г B3

593234 IPS InLine Dentin A–D, 20 г B4

593235 IPS InLine Dentin A–D, 20 г C1

593236 IPS InLine Dentin A–D, 20 г C2

593237 IPS InLine Dentin A–D, 20 г C3

593238 IPS InLine Dentin A–D, 20 г C4

593239 IPS InLine Dentin A–D, 20 г D2

593240 IPS InLine Dentin A–D, 20 г D3

593241 IPS InLine Dentin A–D, 20 г D4

593242 IPS InLine Cervical Dentin A-D, 20 г D2/D3

100 г

593244 IPS InLine Dentin A-D, 100 г A1

593245 IPS InLine Dentin A-D, 100 г A2

593246 IPS InLine Dentin A-D, 100 г A3

593247 IPS InLine Dentin A-D, 100 г A3.5

593248 IPS InLine Dentin A-D, 100 г A4

593249 IPS InLine Dentin A-D, 100 г B1

593250 IPS InLine Dentin A-D, 100 г B2

593251 IPS InLine Dentin A-D, 100 г B3

593252 IPS InLine Dentin A-D, 100 г B4

593253 IPS InLine Dentin A-D, 100 г C1

593254 IPS InLine Dentin A-D, 100 г C2

593255 IPS InLine Dentin A-D, 100 г C3

593256 IPS InLine Dentin A-D, 100 г C4

593257 IPS InLine Dentin A-D, 100 г D2

593258 IPS InLine Dentin A-D, 100 г D3

593259 IPS InLine Dentin A-D, 100 г D4

593260 IPS InLine Cervical Dentin A-D, 100 г D2/D3

IPS InLine Margin A–D

20 г

Арт. №
Наименование 
Цвет
593194 IPS InLine Margin A-D, 20 г A1

593195 IPS InLine Margin A-D, 20 г A2

593196 IPS InLine Margin A-D, 20 г A3

593197 IPS InLine Margin A-D, 20 г A3.5

593198 IPS InLine Margin A-D, 20 г A4

593199 IPS InLine Margin A-D, 20 г B1

593200 IPS InLine Margin A-D, 20 г B2

593201 IPS InLine Margin A-D, 20 г B3

593202 IPS InLine Margin A-D, 20 г B4

593203 IPS InLine Margin A-D, 20 г C1

593204 IPS InLine Margin A-D, 20 г C2

593205 IPS InLine Margin A-D, 20 г C3

593206 IPS InLine Margin A-D, 20 г C4

593207 IPS InLine Margin A-D, 20 г D2/D3

593208 IPS InLine Margin A-D, 20 г D4

IPS InLine Deep Dentin A–D

20 г

Арт. №
Наименование 

Цвет
593210 IPS InLine Deep Dentin A-D, 20 г A1

593211 IPS InLine Deep Dentin A-D, 20 г A2

593212 IPS InLine Deep Dentin A-D, 20 г A3

593213 IPS InLine Deep Dentin A-D, 20 г A3.5

593214 IPS InLine Deep Dentin A-D, 20 г A4

593215 IPS InLine Deep Dentin A-D, 20 г B1

593216 IPS InLine Deep Dentin A-D, 20 г B2

593217 IPS InLine Deep Dentin A-D, 20 г B3

593218 IPS InLine Deep Dentin A-D, 20 г B4

593219 IPS InLine Deep Dentin A-D, 20 г C1

593220 IPS InLine Deep Dentin A-D, 20 г C2

593221 IPS InLine Deep Dentin A-D, 20 г C3

593222 IPS InLine Deep Dentin A-D, 20 г C4

593223 IPS InLine Deep Dentin A-D, 20 г D2/D3

593224 IPS InLine Deep Dentin A-D, 20 г D4

IPS InLine Transpa Incisal Refill

20 г

Арт. №
Наименование 
Оттенок
593262 IPS InLine Transpa Incisal, 20 г 1

593263 IPS InLine Transpa Incisal, 20 г 2

593264 IPS InLine Transpa Incisal, 20 г 3

100 г

593266 IPS InLine Transpa Incisal, 100 г 1

593267 IPS InLine Transpa Incisal, 100 г 2

593268 IPS InLine Transpa Incisal, 100 г 3

IPS InLine Opaquer A–D
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IPS InLine Opaquer Chromascop

3 г

Арт. №
Наименование 
Цвет
593008 IPS InLine Opaquer, 3 г 010/020

593009 IPS InLine Opaquer, 3 г 030/040

593010 IPS InLine Opaquer Chromascop, 3 г 110

593011 IPS InLine Opaquer Chromascop, 3 г 120

593012 IPS InLine Opaquer Chromascop, 3 г 130

593013 IPS InLine Opaquer Chromascop, 3 г 140

593014 IPS InLine Opaquer Chromascop, 3 г 210

593015 IPS InLine Opaquer Chromascop, 3 г 220

593016 IPS InLine Opaquer Chromascop, 3 г 230

593017 IPS InLine Opaquer Chromascop, 3 г 240

593018 IPS InLine Opaquer Chromascop, 3 г 310

593019 IPS InLine Opaquer Chromascop, 3 г 320

593020 IPS InLine Opaquer Chromascop, 3 г 330

593021 IPS InLine Opaquer Chromascop, 3 г 340

593022 IPS InLine Opaquer Chromascop, 3 г 410

593023 IPS InLine Opaquer Chromascop, 3 г 420

593024 IPS InLine Opaquer Chromascop, 3 г 430

593025 IPS InLine Opaquer Chromascop, 3 г 440

593026 IPS InLine Opaquer Chromascop, 3 г 510

593027 IPS InLine Opaquer Chromascop, 3 г 520

593028 IPS InLine Opaquer Chromascop, 3 г 530

593029 IPS InLine Opaquer Chromascop, 3 г 540

9 г

593031 IPS InLine Opaquer, 9 г 010/020

593032 IPS InLine Opaquer, 9 г 030/040

593033 IPS InLine Opaquer Chromascop, 9 г 110

593034 IPS InLine Opaquer Chromascop, 9 г 120

593035 IPS InLine Opaquer Chromascop, 9 г 130

593036 IPS InLine Opaquer Chromascop, 9 г 140

593037 IPS InLine Opaquer Chromascop, 9 г 210

593038 IPS InLine Opaquer Chromascop, 9 г 220

593039 IPS InLine Opaquer Chromascop, 9 г 230

593040 IPS InLine Opaquer Chromascop, 9 г 240

593041 IPS InLine Opaquer Chromascop, 9 г 310

593042 IPS InLine Opaquer Chromascop, 9 г 320

593043 IPS InLine Opaquer Chromascop, 9 г 330

593044 IPS InLine Opaquer Chromascop, 9 г 340

593045 IPS InLine Opaquer Chromascop, 9 г 410

593046 IPS InLine Opaquer Chromascop, 9 г 420

593047 IPS InLine Opaquer Chromascop, 9 г 430

593048 IPS InLine Opaquer Chromascop, 9 г 440

593049 IPS InLine Opaquer Chromascop, 9 г 510

593050 IPS InLine Opaquer Chromascop, 9 г 520

593051 IPS InLine Opaquer Chromascop, 9 г 530

593052 IPS InLine Opaquer Chromascop, 9 г 540

IPS InLine Dentin Chromascop

20 г

Арт. №
Наименование 
Цвет
593100 IPS InLine Dentin, 20 г 010

593101 IPS InLine Dentin, 20 г 020

593102 IPS InLine Dentin, 20 г 030

593103 IPS InLine Dentin, 20 г 040

593104 IPS InLine Dentin Chromascop, 20 г 110

593105 IPS InLine Dentin Chromascop, 20 г 120

593106 IPS InLine Dentin Chromascop, 20 г 130

593107 IPS InLine Dentin Chromascop, 20 г 140

593108 IPS InLine Dentin Chromascop, 20 г 210

593109 IPS InLine Dentin Chromascop, 20 г 220

593110 IPS InLine Dentin Chromascop, 20 г 230

593111 IPS InLine Dentin Chromascop, 20 г 240

593112 IPS InLine Dentin Chromascop, 20 г 310

593113 IPS InLine Dentin Chromascop, 20 г 320

593114 IPS InLine Dentin Chromascop, 20 г 330

593115 IPS InLine Dentin Chromascop, 20 г 340

593116 IPS InLine Dentin Chromascop, 20 г 410

593117 IPS InLine Dentin Chromascop, 20 г 420

593118 IPS InLine Dentin Chromascop, 20 г 430

593119 IPS InLine Dentin Chromascop, 20 г 440

593120 IPS InLine Dentin Chromascop, 20 г 510

593121 IPS InLine Dentin Chromascop, 20 г 520

593122 IPS InLine Dentin Chromascop, 20 г 530

593123 IPS InLine Dentin Chromascop, 20 г 540

100 г

594016 IPS InLine Dentin, 100 г 010

594017 IPS InLine Dentin, 100 г 020

594018 IPS InLine Dentin, 100 г 030

594019 IPS InLine Dentin, 100 г 040

593125 IPS InLine Dentin Chromascop, 100 г 110

593126 IPS InLine Dentin Chromascop, 100 г 120

593127 IPS InLine Dentin Chromascop, 100 г 130

593128 IPS InLine Dentin Chromascop, 100 г 140

593129 IPS InLine Dentin Chromascop, 100 г 210

593130 IPS InLine Dentin Chromascop, 100 г 220

593131 IPS InLine Dentin Chromascop, 100 г 230

593132 IPS InLine Dentin Chromascop, 100 г 240

593133 IPS InLine Dentin Chromascop, 100 г 310

593134 IPS InLine Dentin Chromascop, 100 г 320

593135 IPS InLine Dentin Chromascop, 100 г 330

593136 IPS InLine Dentin Chromascop, 100 г 340

593137 IPS InLine Dentin Chromascop, 100 г 410

593138 IPS InLine Dentin Chromascop, 100 г 420

593139 IPS InLine Dentin Chromascop, 100 г 430

593140 IPS InLine Dentin Chromascop, 100 г 440

593141 IPS InLine Dentin Chromascop, 100 г 510

593142 IPS InLine Dentin Chromascop, 100 г 520

593143 IPS InLine Dentin Chromascop, 100 г 530

593144 IPS InLine Dentin Chromascop, 100 г 540

IPS InLine Margin Chromascop

20 г

Арт. №
Наименование 
Цвет
593054 IPS InLine Margin, 20 г 010/020

593055 IPS InLine Margin, 20 г 030/040

593056 IPS InLine Margin Chromascop, 20 г 110

593057 IPS InLine Margin Chromascop, 20 г 120

593058 IPS InLine Margin Chromascop, 20 г 130

593059 IPS InLine Margin Chromascop, 20 г 140

593060 IPS InLine Margin Chromascop, 20 г 210

593061 IPS InLine Margin Chromascop, 20 г 220

593062 IPS InLine Margin Chromascop, 20 г 230

593063 IPS InLine Margin Chromascop, 20 г 240

593064 IPS InLine Margin Chromascop, 20 г 310

593065 IPS InLine Margin Chromascop, 20 г 320

593066 IPS InLine Margin Chromascop, 20 г 330

593067 IPS InLine Margin Chromascop, 20 г 340

593068 IPS InLine Margin Chromascop, 20 г 410

593069 IPS InLine Margin Chromascop, 20 г 420

593070 IPS InLine Margin Chromascop, 20 г 430

593071 IPS InLine Margin Chromascop, 20 г 440

593072 IPS InLine Margin Chromascop, 20 г 510

593073 IPS InLine Margin Chromascop, 20 г 520

593074 IPS InLine Margin Chromascop, 20 г 530

593075 IPS InLine Margin Chromascop, 20 г 540
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IPS InLine Deep Dentin Chromascop

20 г

Арт. №
Наименование 
Цвет

593077 IPS InLine Deep Dentin, 20 г 010/020

593078 IPS InLine Deep Dentin, 20 г 030/040

593079 IPS InLine Deep Dentin Chromascop, 20 г 110

593080 IPS InLine Deep Dentin Chromascop, 20 г 120

593081 IPS InLine Deep Dentin Chromascop, 20 г 130

593082 IPS InLine Deep Dentin Chromascop, 20 г 140

593083 IPS InLine Deep Dentin Chromascop, 20 г 210

593084 IPS InLine Deep Dentin Chromascop, 20 г 220

593085 IPS InLine Deep Dentin Chromascop, 20 г 230

593086 IPS InLine Deep Dentin Chromascop, 20 г 240

593087 IPS InLine Deep Dentin Chromascop, 20 г 310

593088 IPS InLine Deep Dentin Chromascop, 20 г 320

593089 IPS InLine Deep Dentin Chromascop, 20 г 330

593090 IPS InLine Deep Dentin Chromascop, 20 г 340

593091 IPS InLine Deep Dentin Chromascop, 20 г 410

593092 IPS InLine Deep Dentin Chromascop, 20 г 420

593093 IPS InLine Deep Dentin Chromascop, 20 г 430

593094 IPS InLine Deep Dentin Chromascop, 20 г 440

593095 IPS InLine Deep Dentin Chromascop, 20 г 510

593096 IPS InLine Deep Dentin Chromascop, 20 г 520

593097 IPS InLine Deep Dentin Chromascop, 20 г 530

593098 IPS InLine Deep Dentin Chromascop, 20 г 540

IPS InLine Incisal
20 г

Арт. №
Наименование 
Оттенок
593146 IPS InLine Incisal, 20 г
 1

593147 IPS InLine Incisal, 20 г 
2

593148 IPS InLine Incisal, 20 г 
3

100 г

593150 IPS InLine Incisal, 100 г 
1

593151 IPS InLine Incisal, 100 г 
2

593152 IPS InLine Incisal, 100 г 
3

IPS InLine Occlusal Dentin

20 г

Арт. №
Наименование 

Цвет
593271 IPS InLine Occlusal Dentin, 20 г оранжевый

593272 IPS InLine Occlusal Dentin, 20 г коричневый

IPS InLine Mamelon
20 г

Арт. №
Наименование 

Цвет

593273 IPS InLine Mamelon Masse, 20 г светлый
IPS InLine Opal Effect

20 г

Арт. №
Наименование 
Цвет
593275 IPS InLine Opal Effect, 20 г 1

593276 IPS InLine Opal Effect, 20 г 2

593277 IPS InLine Opal Effect, 20 г 3

593278 IPS InLine Opal Effect, 20 г 4

593279 IPS InLine Opal Effect, 20 г 5

593280 IPS InLine Opal Effect, 20 г фиолетовый

IPS InLine Cervical Incisal

20 г

Арт. №
Наименование 

Цвет
593281 IPS InLine Cervical Incisal, 20 г оранжевый

IPS InLine Transpa
20 г

Арт. №
Наименование 
Цвет

593283 IPS InLine Transpa, 20 г прозрачный
593284 IPS InLine Transpa, 20 г голубой
100 г

Арт. №
Наименование 
Цвет
593285 IPS InLine Transpa, 100 г прозрачный

IPS InLine Gingiva Opaquer

3 г

Арт. №
Наименование 

Цвет
593287 IPS InLine Gingiva Opaquer, 3 г розовый
IPS InLine Gingiva
20 г

Арт. №
Наименование 
Цвет

593289 IPS InLine Gingiva, 20 г 
1

593290 IPS InLine Gingiva, 20 г 
2

593291 IPS InLine Gingiva, 20 г 
3

593292 IPS InLine Gingiva, 20 г 
4

593293 IPS InLine Gingiva, 20 г 
5
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IPS InLine Intensiv Gingiva

20 г

Арт. №
Наименование 
Цвет
593295 IPS InLine Intensiv Gingiva, 20 г 1

593296 IPS InLine Intensiv Gingiva, 20 г 2

593297 IPS InLine Intensiv Gingiva, 20 г 3

593298 IPS InLine Intensiv Gingiva, 20 г 4

IPS InLine Shade
3 г

Арт. №
Наименование 
Цвет

593301 IPS InLine Shade, 3 г 
1

593302 IPS InLine Shade, 3 г 
2

593303 IPS InLine Shade, 3 г 
3

593304 IPS InLine Shade, 3 г 
4

593305 IPS InLine Shade, 3 г 
5

593306 IPS InLine Shade, 3 г 
6

593307 IPS InLine Shade, 3 г 
7

IPS InLine Stains

1 г

Арт. №
Наименование 
Цвет
593309 IPS InLine Stains, 1 г 
белый
593310 IPS InLine Stains, 1 г 
махогон

593311 IPS InLine Stains, 1 г 
хаки

593312 IPS InLine Stains, 1 г 
оранжевый

593313 IPS InLine Stains, 1 г 
серый

593314 IPS InLine Stains, 1 г 
ванильный

593315 IPS InLine Stains, 1 г 
crackliner

593316 IPS InLine Stains, 1 г 
оливковый

593317 IPS InLine Stains, 1 г 
желтый

593318 IPS InLine Stains, 1 г 
черный

593319 IPS InLine Stains, 1 г 
maroon

593320 IPS InLine Stains, 1 г 
базовый синий
593321 IPS InLine Stains, 1 г 
базовый красный

593322 IPS InLine Stains, 1 г 
базовый желтый

IPS InLine Intensiv Opaquer

3 г

Арт. №
Наименование 

Цвет
593325 IPS InLine Intensiv Opaquer, 3 г белый

593326 IPS InLine Intensiv Opaquer, 3 г фиолетовый

593327 IPS InLine Intensiv Opaquer, 3 г коричневый

593328 IPS InLine Intensiv Opaquer, 3 г инцизальный
9 г

Арт. №
Наименование 

Цвет
593330 IPS InLine Intensiv Opaquer, 9 г белый

593331 IPS InLine Intensiv Opaquer, 9 г фиолетовый

593332 IPS InLine Intensiv Opaquer, 9 г коричневый

593333 IPS InLine Intensiv Opaquer, 9 г инцизальный
IPS InLine Intensiv Margin

20 г

Арт. №
Наименование 

Цвет
593335 IPS InLine Intensiv Margin, 20 г желтый

593336 IPS InLine Intensiv Margin, 20 г оранжевый

593337 IPS InLine Intensiv Margin, 20 г оранжево-розовый
593338 IPS InLine Intensiv Margin, 20 г опаковый
IPS InLine Glaze
3 г / 10 g
Арт. №
Наименование 


593340 IPS InLine глазурь, 3 г
593341 IPS InLine глазурь, 10 g

IPS InLine Add-On
20 г

Арт. №
Наименование 


593343 IPS InLine Add-On, 20 г

593344 IPS InLine Add-On Margin, 20 г
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IPS InLine Opaquer Liquid 

15 мл

Арт. №
Наименование

593345 IPS InLine Opaquer Liquid, 15 мл

IPS InLine Margin Build-Up Liquid

15 мл

Арт. №
Наименование
593346 IPS InLine Margin Build-Up Liquid, 60 мл

Жидкости IPS InLine Build-Up Liquid L и P

Испаряемость обеих жидкостей идентична. Они различаются между собой вязкостью.

Моделировочная жидкость IPS InLine Build-Up Liquid L

Подходит для замешивания небольших порций IPS InLine или при изготовлении небольших реставраций. Моделировочная жидкость L подходит техникам, которые предпочитают менее влажную моделировку, без постоянного подсушивания, поскольку эта жидкость быстрее испаряется. Благодаря этому IPS InLine хорошо моделируется шпателем. 

Арт. №
Наименование
593348 IPS InLine Build-Up Liquid, 60 мл L

593351 IPS InLine Build-Up Liqud, 250 мл L

Моделировочная жидкость IPS InLine Build-Up Liquid P

Подходит для замешивания масс IPS InLine при изготовлении больших реставраций, когда требуется пластичность материала на длительное время. Моделировочная жидкость P особенно хорошо подходит техникам, которые предпочитают длительную обработку влажного материала при одновременном сохранении его стабильности. 

Арт. №
Наименование
593349 IPS InLine Build-Up Liquid, 60 мл P

593352 IPS InLine Build-Up Liquid, 250 мл P

IPS InLine Glaze and Stains Liquid

15 мл

Арт. №
Наименование
593353 IPS InLine Glaze and Stains Liquid, 15 мл

IPS InLine расцветки

A–D

Арт. №
Наименование
594168 IPS InLine цветовая шкала Trial Kit A–D, A1

593361 IPS InLine цветовая шкала Trial Kit A–D, A3

593362 IPS InLine цветовая шкала Opaquer A–D

593363 IPS InLine цветовая шкала Margin A–D

593364 IPS InLine цветовая шкала Deep Dentin A–D

593365 IPS InLine цветовая шкала Dentin A–D

593366 IPS InLine цветовая шкала. Incisal / Transpa

Chromascop

Арт. №
Наименование
593355 IPS InLine цветовая шкала Trial Kit Chromascop

593356 IPS InLine цветовая шкала Opaquer Chromascop

593357 IPS InLine цветовая шкала Margin Chromascop

593358 IPS InLine цветовая шкала Deep Dentin Chromascop

593359 IPS InLine цветовая шкала Dentin Chromascop

593360 IPS InLine цветовая шкала Bleach Chromascop

595638 IPS InLine цветовая шкала Incisal

529479 Chromascop цветовая шкала
Независимо от цветовой системы

Арт. №
Наименование
593367 IPS InLine Цветовая шкала импульсных масс

593368 IPS InLine Цветовая шкала десневых масс

IPS Аксессуары

Арт. №
Наименование
593401 IPS Model Sealer, 50 мл

593402 IPS Margin Sealer Liquid, 20 мл

593403 IPS Ceramic Separating Liquid с щеточкой (брашем), 15 мл
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IPS InLine® – Моделировка каркаса

Исходная ситуация

На основе полученного слепка обычным образом изготавливается мастер-модель или разборная модель, которая будет служить основой для работы.

При формировании каркаса непременно следует обращать внимание на следующие моменты:

1. Функциональная опора керамической облицовки

2. Моделировка каркаса под керамическое плечо

3. Стабильность каркаса

4. Моделировка каркаса мостовидных протезов

5. Моделировка промежуточной части мостовидного протеза

6. Переход от металла к керамике
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1. Функциональная опора керамической облицовки

Каркас должен отражать форму зуба в уменьшенном объеме. Необходимо моделировать каркас таким образом, чтобы слой керамики был равномерным как в области фиссур, так и бугров, для обеспечения их функциональной опоры. В этом случае жевательные нагрузки будут воздействовать на каркас, а не на керамическую облицовку. Кроме того, каркас не должен иметь никаких острых углов или краев (см. схему) для избежания экстремальных напряжений при жевательной нагрузке, которые могут вызвать сколы или трещины. Острые углы или края должны быть сглажены на воске, но при этом необходимо избегать чрезмерного истончения каркаса. Толщина стенок металлического каркаса после обработки должна быть не менее 0,3 мм для одиночных коронок и не менее 0,5 мм для опорных коронок мостовидного протеза (см. схему). За более подробной информацией обращайтесь к инструкции по применению соответствующего сплава.

Коронки на фронтальных зубах

Правильно


неправильно

Коронки на премолярах

Правильно


неправильно

Коронки на молярах

Правильно


неправильно
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2. Моделировка каркаса под керамичесое плечо

При изготовлении керамических плечей, убедитесь, что коронка опирается на штампик каркасом, а не керамической облицовкой. Для этого необходимо сошлифовать каркас точно до внутренней границы отпрепарированного уступа. Таким образом, достигается функциональная опора каркаса на ткани зуба. Точная посадка каркаса необходима  для того, чтобы керамическая масса не попала на его внутреннюю поверхность.

Правильно


неправильно

3. Стабильность каркаса

Размеры перемычек между зубопротезными единицами оказывают существенное влияние на стабильность реставрации в течение лабораторного изготовления, так же как и на отдаленные результаты клинического применения. Поэтому в зависимости от выбранного сплава (особенно при работе с биосплавами и сплавами с высоким содержанием золота) размер межзубного соединения должен быть оптимальным! При формировании каркаса обязательно следует учитывать поведение сплава при перепадах температуры, которыми сопровождается процесс изготовления реставрации.

Обычная ширина перемычки

= обычная стабильность
Удвоенная ширина перемычки

= удвоенная стабильность

Удвоенная высота перемычки при обычной ширине

= восьмикратная стабильность

21

4. Моделировка каркаса мостовидных протезов

Каркасы, облицованные керамикой, испытывают термические нагрузки при обжиге и жевательные нагрузки после цементировки реставрации. Эти напряжения должны распределяться на каркас, а не на керамическую облицовку. Именно поэтому при моделировке каркаса мостовидного протеза должны быть обеспечены достаточные размеры соединительной зоны между опорными коронками и промежуточной частью. Дизайн каркаса должен отвечать эстетическим, функциональным и гигиеническим требованиям. Восковая моделировка в полном объеме с последующим ее уменьшением на величину облицовочного слоя керамики – оптимальный вариант для достижения этих требований. 

На лабораторных этапах каркас неоднократно подвергается действию высоких температур. При недостаточной толщине каркаса он может деформироваться под влиянием высоких температур обжига, что приведет к нарушению точности прилегания каркаса. Моделировка каркасов с гирляндой и укрепленными зонами соединения обеспечит необходимую прочность для избежания деформаций. Также такая моделировка каркаса (например, с охлаждающими гирляндами) будет гарантировать равномерное охлаждение реставрации после обжига. Это особенно важно при использовании благородных сплавов с высоким содержанием золота. Мероприятия, необходимые для избежания соответствующих ошибок, описаны в пункте 1.

Для обеспечения надлежащей гигиены мостовидных протезов, особое внимание следует уделить дизайну межзубных областей. Для этого необходимо предусмотреть достаточно места между зубопротезными единицами, но не слишком, чтобы не получить черные треугольники. Правильная моделировка позволяет проводить адекватную гигиену пародонта межзубными щетками и флоссами.

правильно



неправильно

правильно
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5. Моделировка промежуточной части мостовидного протеза

При моделировке промежуточных частей мостовидных протезов необходимо принимать во внимание эстетические и функциональные аспекты, так же как и гигиену полости рта. Поверхность промежуточной части, непосредственно контактирующая с альвеолярным гребнем, должна быть облицована керамикой. Чтобы гарантировать необходимую стабильность соединения промежуточной части и опорных коронок мостовидного протеза рекомендуется моделировать с небной и/или язычной гирляндой. Кроме того, для обеспечения равномерного охлаждения промежуточной части мостовидного протеза, поглощающей больше тепла, предпочтительно делать дополнительные охлаждающие гирлянды.

	Дизайн промежуточной части – овальная форма
	Дизайн промежуточной части – касательная форма


6. Переход от металла к керамике

Переход от металлического каркаса к керамике должен быть четким и, по возможности, под прямым углом. Граница между металлическим каркасом и керамической облицовкой не должна находиться ни на контактных пунктах, ни в области окклюзионных контактов. Кроме того, следует обращать внимание, чтобы переход от металла к керамике у края коронки не контактировал с десной, особенно при конусном препарировании (например, при моделировании без гирлянды и плечевой массы). Это необходимо для профилактики воспаления маргинального пародонта. Переход в межзубной области должен моделироваться таким образом, чтобы обеспечить адекватную гигиену этих труднодоступных мест.
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IPS InLine® – Этапы изготовления

Изготовление каркаса

При изготовлении каркаса следует удостовериться, что минимальная толщина стенки каркаса после обработки составляет 0,3 мм для одиночной коронки и 0,5 мм для опорных коронок мостовидного протеза. Эти величины – необходимое условие размерной стабильности металлического каркаса и долговечного металлокерамического сцепления. Если не придерживаться требований к толщине каркаса и размерам перемычек, возникающие напряжения могут привести к сколам керамического покрытия и деформации каркаса.

Рекомендуемая последовательность действий

1. Моделирование анатомической формы зуба в полном объеме

2. Сошлифовывание воска на толщину керамической облицовки

3. Моделирование контактных пунктов и мест соединения

4. Контроль окклюзионных и аппроксимальных пунктов

Моделирование

Каркас должен воспроизводить анатомическую форму зуба в уменьшенной форме (моделирование с учетом формы зуба). В результате керамические массы можно класть равномерным слоем, и они получают при этом достаточную опору. При этом обязательно следует учитывать требования к работе с различными сплавами (например, стабильность сплава к обжигу).
· металлические каркасы с заниженными размерами приводят к значительной усадке облицовочной керамики и требуют проведения дополнительных корректировочных обжигов

· При чрезмерном уменьшении каркаса, у керамики нет достаточной опоры, что может привести к ее сколам или трещинам, особенно при очень толстых слоях.

Обработка металлического каркаса

Отлитый металлический каркас необходимо обрабатывать твердосплавными фрезами из карбида вольфрама или корундовыми головками. Для создания места под керамическое плечо край коронки сошлифовывается с вестибулярной поверхности или циркулярно до внутренней границы отпрепарированного уступа.

Подготовка каркаса под керамическое плечо

Проверка на рабочей модели

· При работе со сплавами с низкой твердостью по Викерсу рекомендуется применять низкое количество оборотов и оказывать при обработке незначительное давление.

· Чтобы избежать попадания нежелательных включений в поверхность металла, обработку следует всегда вести в одном направлении. 
· Не использовать алмазный шлифовальный инструмент.

Обработка каркаса твердосплавной фрезой или керамическим шлифовальным инструментом

Готовый обработанный каркас перед оксидированием.
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Оксидирующий обжиг

После обработки каркаса провести его тщательную пескоструйную обработку оксидом алюминия Al2O3 тип 50–100 (специальное обструивающее средство Ivoclar Vivadent). Давление выбирать в зависимости от типа сплава.

· для пескоструйной обработки поверхности сплава использовать только чистый оксид алюминия.

· соблюдайте инструкции производителя соответствующего сплава

Пескоструйная обработка улучшает механическую адгезию. Таким образом поверхность делается шероховатой и приобретает значительно большую площадь. Для того, чтобы избежать впечатывания частиц обструивающего средства в поверхность сплава, мы рекомендуем задавать давление, соответствующее рекомендациям производителя сплава, а также при обработке сопло держать под постоянным тупым углом к поверхности. Загрязненная поверхность металла ведет к образованию пузырей во время обжига керамики. При подготовке каркасов непременно следует соблюдать инструкции производителя сплава. Оксидирование происходит в соответствии с данными производителя сплава.

Подготовка каркаса под керамическое плечо

· Перед дальнейшей обработкой (оксидирующий обжиг) металлический каркас почистить щеткой под проточной водой, а затем провести основательную пароструйную или ультразвуковую очистку. 

· После очистки каркас осторожно высушить

· Каркас оксидировать в соответствии с заданными параметрами производителя сплава.

· Каркас надежно установить на трегере – особенно это важно для больших мостовидных протезов 

· После оксидирования проверить каркас, при наличии на поверхности металла пятен при необходимости доработать.
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Первый обжиг опакера (Wash)

Достать из шприца желаемое количество пастообразного опакера, уже готового к использованию, и тщательно его перемешать. Для достижения пластичной консистенции и минимального разбавления сухого и уже многократного использованного опакера IPS InLine использовать жидкость для опакера Opaquer Liquid. Избегать любого разбавления опакера водой.

Первый слой опакера (Wash) наносите кисточкой тонким слоем.

Обжиг в печи Programat®:

Параметры обжига: первый обжиг опакера (Wash)

	T
	B
	S
	t(
	H
	V1
	V2

	9300C
	4030C
	6 мин.
	1000C
	2 мин.
	4500C
	9290C
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Второй обжиг опакера

Второй слой опакера наносить таким образом, чтобы металлический каркас был полностью закрыт опакером, то есть наносить так много, сколько необходимо и так мало, как только возможно. 

Обжиг в печи Programat:

Параметры обжига: второй обжиг опакера
	T
	B
	S
	t(
	H
	V1
	V2

	9300C
	4030C
	6 мин.
	1000C
	2 мин.
	4500C
	9290C


Опакер, прошедший обжиг, должен иметь шелково-матовый блеск (как блеск яичной скорлупы).
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Первый обжиг плечевой массы
На каркасе, который при обработке необходимым образом был укорочен, после обжигов опакера можно создать керамическое плечо. 

Перед созданием керамического плеча модельную культю следует изолировать сначала с помощью IPS Margin Sealer, а после его высыхания - IPS Ceramic Separating Liquid.

правильно 





неправильно
Обработка модели с помощью IPS Model Sealer 
На модельную культю кисточкой нанести IPS Margin Sealer, а затем IPS Ceramic Separating Liquid.
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Затем наносится плечевая масса IPS InLine, цвет которой соответствует цвету зуба. Наносят ее крупными мазками в пришеечной области в виде капли (то есть следует формировать внешнюю поверхность керамики выпукло), а потом высушивают. После этого каркас с нанесенной и высушенной плечевой массой осторожно снимается с культи.

СОВЕТ:

При формировании керамического плеча (особенно у мостовидных протезов) плечевую массу можно несколько поднять в межзубной области, что поможет противодействовать усадке в межзубном пространстве при последующих обжигах дентина и масс режущего края 

Обжиг в печи Programat:

Параметры обжига: первый обжиг плечевой массы
	T
	B
	S
	t(
	H
	V1
	V2

	9300C
	4030C
	4 мин.
	600C
	1 мин.
	4500C
	9290C


Первый обжиг плечевой массы



Проверка на рабочей модели
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Второй обжиг плечевой массы
После обжига может понадобиться небольшая припасовка плеча для его коррекции.

Точность прилегания (ухудшающаяся из-за усадки) восстанавливается за счет 2-го обжига. Для этой цели используйте те же самые плечевые массы, что и на предыдущем обжиге. 

Сначала обработайте штампик разделительной жидкостью для керамики IPS Ceramic Separating Liquid. Затем тщательно заполните все зазоры, образовавшиеся при усадке плечевой массы после первого обжига, достигая оптимальной точности прилегания керамического плеча. После этого полностью смоделируйте плечо, высушите и, аккуратно сняв каркас с штампиков, поставьте его обжигаться.

Легкое нанесение 




Тонкая обработка на рабочей модели

Обжиг в печи Programat:

Параметры обжига: второй обжиг плечевой массы

	T
	B
	S
	t(
	H
	V1
	V2

	9300C
	4030C
	4 мин.
	600C
	1 мин.
	4500C
	9290C


Параметры обжига корректировочной плечевой массы Margin Add-On
	T
	B
	S
	t(
	H
	V1
	V2

	9000C
	4030C
	4 мин.
	600C
	1 мин.
	4500C
	8990C


Проверка на рабочей модели

30
IPS InLine Схема наслоения 

Например, A–D
В зависимости от особенностей реставрации, цветной системы и используемых материалов могут создаваться различные эффекты.

Например, при использовании цветов Chromascop массы режущего края наслаиваются только до начала цервикальной (пришеечной) трети. В сравнении с цветами A–D, когда массы режущего края используются дальше, до середины пришеечной трети.

	
	Идеальная толщина слоя
	Маленькая толщина слоя

	Каркас
	0,3-0,5 мм
	0,3-0,5 мм

	Опакер
	0,1 мм
	0,1 мм

	Deep Dentin
	
	

	Область шейки зуба
	-
	0,3 мм

	Область режущего края
	-
	0,1 мм

	Дентин
	
	

	Область шейки зуба
	1 мм
	0,5 мм

	Область режущего края
	0,7 мм
	0,3 мм

	Масса режущего края
	
	

	Область шейки зуба
	0,2 мм
	0,1 мм

	Область режущего края
	0,5 мм
	0,4 мм


Указанные величины являются ориентировочными и в зависимости от ситуации могут варьироваться.

Например, Chromascop





например, A–D
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Первый обжиг дентина и массы режущего края

Перед началом наслоения дентина и массы режущего края модель всегда необходимо изолировать. Тем самым Вы препятствуете прилипанию и пересыханию керамической массы на модели. Для изоляции гипсовой культи и соседних частей модели использовать IPS Model Sealer, а затем IPS Ceramic Separating Liquid.

Обработка модели с помощью IPS Model Sealer 
Использование IPS Ceramic Separating Liquid

СОВЕТ:

Для того, чтобы достичь оптимальной адгезии между керамической массой и поверхностью опакера, в пришеечной и межзубной областях (у мостовидных протезов) нанести небольшими порциями IPS InLine Deep Dentin или Dentin, а затем сделать на этой массе углубления. Благодаря этому достигается лучшая адаптация керамической массы к поверхности опакера.

Наслоение масс IPS InLine Dentin или Deep Dentin.

Следует следить за тем, чтобы наслоение реставрации происходило с превышением контура, чтобы после обжига реставрация приобрела форму зуба. В результате уплотнения керамической поверхности (после моделирования) большой влажной кисточкой поверхность становится гомогенной, что уменьшает отрыв керамики от цервикального края. После снятия мостовидного протеза с модели достроить контактные пункты дентином и массой режущего края. После обжига провести тонкую чистую сепарацию до опакера в межзубном пространстве.
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Для достижения оптимальных результатов обжига непременно провести сепарирование до опакера в межзубном пространстве. 
Обжиг в печи Programat:

Параметры обжига: первый обжиг дентина и режущего края

	T
	B
	S
	t(
	H
	V1
	V2

	9100C
	4030C
	4 мин.
	600C
	1 мин.
	4500C
	9090C


После первого обжига дентина и режущего края
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Второй обжиг дентина и режущего края

Важное указание

Перед вторым обжигом дентина и режущего края реставрация должна быть тщательно почищена, например, с помощью пароструя.

После первого обжига дентина реставрация обрабатывается и очищается. После этого достраиваются недостающие области, с помощью тех же самых масс, которые были использованы для первого обжига дентина и режущего края. Особое внимание следует обращать на межзубное пространство и аппроксимальные контактные пункты. Затем провести обжиг с параметрами для второго обжига дентина и режущего края. После этого поместить реставрацию на трегер. Следить за тем, чтобы реставрация имела достаточную опору. Трегер с реставрацией поместить в камеру обжига только после того, как головка печи полностью открылась, и прозвучал звуковой сигнал. Обжиг проводить в соответствии со следующими параметрами обжига.

Создание отсутствующих контактов

Окончательное формирование окклюзионной поверхности

При помещении на трегер следить за тем, чтобы реставрация имела на нем достаточную опору. 
Обжиг в печи Programat:

Параметры обжига: второй обжиг дентина и режущего края

	T
	B
	S
	t(
	H
	V1
	V2

	9000C
	4030C
	4 мин.
	600C
	1 мин.
	4500C
	8990C
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Подготовка реставрации к глазуровочному обжигу

Произвести окончательную обработку реставрации. При этом создаются естественные поверхностные структуры, такие, как структуры с линиями роста и выпукло-вогнутый рельеф.

После второго обжига дентина и режущего края 

Контроль цвета

Обработка поверхностной структуры
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Обжиг красителей и эффектов

Для того, чтобы иметь возможность проводить цветовые корректуры и создавать индивидуальные эффекты, Вам предлагается большой выбор цветов.

Корректировки цвета с красителями IPS InLine Shade и IPS InLine Stains
Эти красители можно фиксировать отдельным обжигом красителей. Если производятся маленькие корректировки цвета и индивидуальные эффекты, то их обжиг можно проводить вместе с глазуровочным обжигом.

IPS InLine Shade
Взять желаемое количество красителя IPS InLine Shade и в зависимости от того, какой консистенции Вы хотите достичь, разбавить его жидкостью IPS InLine Glaze and Stains Liquid и замешать.

	IPS InLine

Shade
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Цвета A–D
	A1, B1, B2
	A2, A3, A3.5
	B3, B4, D4
	A4
	C1, D2, D3
	C2, C3, C4
	

	Chromascop
	110, 120, 130
	140, 210,

220, 230, 240
	310, 320, 340
	340, 540
	410, 420
	430, 440, 510
	520, 530


Следует избегать скопления жидкости и слишком толстого нанесения красителя. Большая интенсивность цвета достигается повторным нанесением, а не слишком толстым слоем красителя. Если желаемый цвет не достигнут, следует провести следующий обжиг красителей с теми же параметрами обжига.

Обжиг в печи Programat:

Параметры обжига IPS InLine Shade

	T
	B
	S
	t(
	H
	V1
	V2

	8500C
	4030C
	6 мин.
	600C
	1 мин.
	4500C
	8490C


IPS InLine Stains

Взять желаемое количество красителя IPS InLine Stains и в зависимости от того, какой консистенции Вы хотите достичь, разбавить его жидкостью IPS InLine Glaze and Stains Liquid и замешать. Затем создать на поверхности керамики индивидуальные особенности (такие, например, как окрашивания, пятна на эмали).

Обжиг в печи Programat:

Параметры обжига IPS InLine Stains

	T
	B
	S
	t(
	H
	V1
	V2

	8500C
	4030C
	6 мин.
	600C
	1 мин.
	4500C
	8490C
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Глазуровочный обжиг

Взять глазуровочную пасту IPS InLine и в первую очередь хорошо размешать. Если Вы хотите изменить ее консистенцию, Вы можете сделать это индивидуально путем разбавления жидкостью IPS InLine Glaze and Stains Liquid. После этого глазурь наносить кисточкой обычным образом. Избегать слишком толстого и – прежде всего – слишком жидкого нанесения глазури.

Обжиг в печи Programat:

Параметры обжига глазури IPS InLine 

	T
	B
	S
	t(
	H
	V1
	V2

	8500C
	4030C
	6 мин.
	600C
	1-2 мин.
	4500C
	8490C


При использовании другой печи эти параметры следует привести в соответствие! В конце работы следует провести контроль цвета готовой реставрации. 

Корректировочный обжиг

Зачастую после окончания работы над реставрацией возникает необходимость в проведении небольших корректировок, таких, как контактные пункты, опора промежуточной части, припасовка плеча и т.д.

В зависимости от Ваших привычек в работе Вы можете по-разному использовать корректировочную массу IPS InLine Add-On.

Вариант 1: корректировка дентина / режущего края

Корректировочную массу IPS InLine Add-On смешать с желаемым дентином или массой режущего края в соотношении 1:1 и замешать с выбранной моделировочной жидкостью, нанести на реставрацию и провести обжиг. 

Обжиг в печи Programat:

Параметры корректировочного обжига IPS InLine Add-On (1:1)

	T
	B
	S
	t(
	H
	V1
	V2

	8600C
	4030C
	4 мин.
	600C
	1 мин.
	4500C
	8590C


Вариант 2: контактные пункты

Одну корректировочную массу IPS InLine Add-On без примесей смешать с желаемой моделировочной жидкостью, нанести на желаемые поверхности и провести обжиг.

Обжиг в печи Programat:

Параметры корректировочного обжига корректировочной массы IPS InLine Add-On (чистой)

	T
	B
	S
	t(
	H
	V1
	V2

	8000C
	4030C
	4 мин.
	600C
	1 мин.
	4500C
	7990C
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IPS InLine® – Параметры обжига
	Обжиг
	T
0C
	B
0C
	S
мин.
	t(
0C
	H
мин.
	V1
0C
	V2
0C

	Первый обжига опакера (Wash)
	930
	403
	6 
	100
	2
	450
	929

	Второй обжиг опакера
	930
	403
	6
	100
	2
	450
	929

	Первый плечевой обжиг
	930
	403
	4
	60
	1
	450
	929

	Второй плечевой обжиг
	930
	403
	4
	60
	1
	450
	929

	Margin Add-On
	900
	403
	4
	60
	1
	450
	899

	Первый обжиг дентина и режущего края
	910
	403
	4
	60
	1
	450
	909

	Второй обжиг дентина и режущего края
	900
	403
	4
	60
	1
	450
	899

	Shade
	850
	403
	6
	60
	1
	450
	849

	Stains
	850
	403
	6
	60
	1
	450
	849

	Глазурь
	850
	403
	6
	60
	1-2
	450
	849

	Add-On (1:1)
	860
	403
	4
	60
	1
	450
	859

	Add-On (чистая)
	800
	403
	4
	60
	1
	450
	799


T = температура °C

B = температура готовности °C

S = время закрытия/минуты

t➚ = скорость нагрева °C/мин.

H = время выдержки

V1 = запуск вакуума от температуры °C
V2= окончание вакуума до температуры °C
Эти данные по обжигу являются ориентировочными и действительны только для печей Programat фирмы Ivoclar Vivadent.

Отклонения (прим. +/- 10 °C) могут происходить:

· в зависимости от поколения печи

· при использовании печи других производителей

· при региональных отклонениях в сетевом напряжении или при использовании нескольких электрических приборов в одной цепи.
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IPS InLine® –

Таблица комбинирования масс

Цвета А-Д





Красновато-коричневатые

красновато-желтоватые

белый 

фиолетовый

желтый 


оранжево-розовый

прозрачный


прозрачный
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Серые тона 






красновато-серые

коричневый 

инцизальный

add-on 


опаковый 


оранжевый
прозрачный


прозрачный
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Цвета Chromascop 

Ультрасветлые цвета Bleach 

Белые


Желтые
белый 


фиолетовый
желтый 


оранжево-розовый

прозрачный


прозрачный


прозрачный
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Светло-коричневый 


серый 


темно-коричневый

коричневый 





инцизальный

add-on 


опаковый 


оранжевый
прозрачный


прозрачный


прозрачный

42
Независимо от цветовой системы

Impulse Kit
	Occlusal Dentin
	оранжевый
	коричневый
	
	
	
	

	Mamelon
	светлый
	
	
	
	
	

	Opal Effect
	ОЕ 1
	ОЕ 2
	ОЕ 3
	ОЕ 4
	ОЕ 5
	ОЕ фиолетовый

	Transparent
	
	
	
	
	
	

	Cervical Incisal
	
	
	
	
	
	


Gingiva Kit
Десневой опакер

Интенсивная десневая масса

Shade / Stains Kit

Shade
Stains
Базовый розовый
базовый красный
базовый желтый черный crackliner серый хаки

махогон maroon оливковый оранжевый ванильный белый желтый
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IPS InLine®

Завершенность в металле, форме и цвете

Зуботехнические работы были выполнены техником Dieter Grübel ICDE/Schaan 

Ivoclar Vivadent AGес
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